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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

1.1 Contexte de I'’étude

Les évolutions en cours pour les automobiles entrainent une augmentation de la masse des véhicules.
Ces évolutions sont en grande partie dues a |’ accroissement du confort et de la sécurité active et
passive.

Des normes européennes ont été établies pour permettre de diminuer, entre autres, les émissions de
CO, . Les constructeurs automobiles devront respecter les émissions suivantes, en moyenne sur une

flotte de véhicules (figure 1.1).

Gonsommation en g CO2/km

200 185

180
A0
e . - .

1995 CAFE 2008 CAFE 2012

CAFE : Corporate Average Fuel Emissivity

Figure 1.1: Evolution des normes antipollution

Une possibilité pour respecter cette norme consiste a réduire la consommation du véhicule sachant que
100 kg en moins sur la masse totale de celui-ci peut induire une réduction de consommation de 0.3 a
0.6 litre/100km. Une des solutions est donc d' agir sur le poids du véhicule.

Des réponses ont déja été apportées par |es constructeurs, citons par exemple::

- Intégration de solutions aciers innovantes a colt nul ou inférieur a 1Euro/kg gagné (acier THLE :
Tres Haute Limite Elastique)

- Recours ponctuels a des matériaux « légers » pour certaines applications (ailes en matiere plastique,
capot, liaison au sol) en concédant un surco(t élevé (4 a6 Euros/kg gagnés)

- Utilisation de I’ auminium, comme par exemple AUDI, ou JAGUAR pour laréaisation de la caisse,
respectivement del’ A8 et dela XJR.

La poursuite, voire I’ extension d’ une telle stratégie conduit cependant a des surco(its inacceptables. Le
défi consiste donc a agir sur les différents leviers (matériaux, produit, process) pour optimiser le
rapport allégement/cot.

L es solutions retenues par les constructeurs intégrent largement les aciers HR/THR (Haute Résistance/
Tres Haute Résistance), les flans raboutés ainsi que d’ autres solutions acier innovantes.

Ces progres ont été possibles grace al’ évolution de I’ offre des sidérurgistes qui ont accompagné leurs
clients dans leur recherche de la performance.

Dans I'industrie automobile, un acier doit combiner une bonne aptitude au formage avec de bonnes
caractéristiques mécaniques apres traitement thermique.

Les aciers a haute limite élastique ont une formabilité réduite, ce qui ne permet pas la fabrication a
froid de piéces de géométrie complexe. D’ un autre coté, les aciers doux qui peuvent étre mis en forme
afroid présentent une limite élastique trop basse, et donc des caractéristiques mécaniques inadaptées.
Une aternative consiste a utiliser des aciers trempables qui peuvent ére mis en forme a froid, puis
soumis a un traitement thermique pour optimiser les caractéristiques mécaniques finales. Ce procédé
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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

peut cependant donner lieu a des distorsions, et la trempe doit donc étre faite dans des conditions
restrictives. Ces opérations sont colteuses, et elles peuvent faire monter significativement les prix du
produit final.

Le procédé d’ emboutissage a chaud avec trempe dans I’ outil, que nous allons étudier présente I’ intérét
de simplifier le processus industriel, car deux opérations (mise en forme et trempe) sont réunies en une
seule (mise en forme a chaud et trempe dans les outils). De plus, la géométrie finale de la piéce est
améliorée par rapport a la mise en forme a froid car le retour éastique et les distorsions sont
minimi sés.

1.2 ARCELOR - La solution acier

Cette étude a été réalisée en collaboration avec le service de Conception de Solutions Acier
Automobile — Liaison Au Sol (CSAAU — LAS), qui fait partie du Centre de Recherches de Produits a
Chaud (CRPC) appartenant a SOLLAC MEDITERRANNEE (Groupe Arcelor) situé a Fos sur Mer.

L automobile est un des principaux marchés du groupe Arcelor [1]. Pour ce marché, L’ Usibor 1500,
une nuance d’acier avec un revétement spécifique, a été développée. La promotion de ce produit est
basée non seulement sur I’ offre de I’ acier mais aussi du savoir-faire nécessaire pour la mise en forme
et |’ obtention d’ un bénéfice maximal par le constructeur.

Le service CSAAU-LAS développe ses compétences dans les techniques de mise en forme de I acier,
|a conception de pieces, la simulation numérique et les méthodes d’ analyses.

Ses appuis techniques sont axés sur le conseil aux clients, |’ expertise et amélioration de solutions acier
existantes, larecherche et I étude de nouvelles solutions acier.

Dans notre cas, la solution acier consiste a fournir les moyens nécessaires aux constructeurs
automobiles de pouvoir vérifier au moment de la conception la faisabilité d’ une piece en Usibor 1500.
Compte tenu des délais trés court de conception dans le secteur automobile, ceci n’est possible qu’en
utilisant la simulation de I’ emboutissage a chaud.

1.3 Objectif géneral de I'étude

L’ objectif de cette étude est de proposer aux clients un outil qui aide a valider le choix de I’ utilisation
deI’Usibor 1500. Cet outil doit permettre, dans la phase de développement du procédé, d’ apporter une
réponse fiable a la question de faisabilité d’ une nouvelle piece en Usibor 1500 par emboutissage a
chaud, d'indiquer les points critiques du procédé et |es paramétres process a envisager.

Pour simuler I’emboutissage a chaud, il n'est pas possible d'utiliser des logiciels dédiés a
I’emboutissage classique, la thermique n’étant pas aujourd’ hui prise en compte dans ces logiciels.
Nous allons utiliser deux logiciels, Forge 3 qui est un logiciel implicite, et Abaqus dans sa version
explicite. Ces deux logiciels permettent de réaliser un calcul thermomécanique. Nous chercherons a
les valider via des comparaisons avec des essais d’ emboutissage de piéces.

Pour réaliser la simulation de cette opération, nous avons besoin des données concernant le
comportement du matériau et les transferts thermiques. Ces données seront obtenues au moyen
d'essais.
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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

1.4 Le procédé d'emboutissage a chaud

1.4.1 Contexte

L’emboutissage a chaud est un procédé dédié a une classe de matériaux bien précise, les aciers
trempants. Le surco(t inhérent au procédé (utilisation de fours, manipulation de flans a haute
température et usure des outils) est parfaitement justifié par les propriétés de la piece finae, qui
combinent légereté (tble 1,5mm d' épaisseur), trés haute limite élastique et résistance mécanique
élevée.

Ce procédé est principalement utilisé dans |I’automobile pour des piéces de structure du chéssis.
Quelques applications typiques pour |'automobile sont : les traverses avant / arriére, les renforts de
portiére et de pied milieu et le bras de roue (figure 1.2)

Figure 1.2 : piéces de sécurité dans un chassis envisageables en Usibor 1500

1.4.2 Etapesdu procéde

L es différentes étapes du procédé peuvent étre observées sur lafigure 1.3.

1) Les flans d'Usibor 1500 ont une épaisseur de 1.5mm et sont revétus d'un alliage de silicate
d'aluminium, d'approximativement 30 x#m d’ épaisseur.

2) Dans un premier temps, le flan est porté a 900°C dans un four, et maintenu a cette température
pendant 5 & 10 minutes pour austénisation. Porté a cette température, le revétement aluminé s'alie ala
téle.

3) A ce stade, le flan est convoyé vers la presse ot alieu I’ emboutissage.

4) Latrempe, qui alieu dans |’ outil, doit étre suffisamment rapide (supérieure a 27°C/s), pour obtenir
une structure finale martensitique qui conférera ala piéce les propriétés mécaniques recherchées.

-4-
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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

'1 Flan USIBOR 1500 a la livraison

2 Flan chauffé dans un four

3 Positionnement du Flar
.chaud dans les outils

Trempe dans les outils
Figure 1.3 : le procédé d’ emboutissage a chaud

Le procédé demande donc des investissements importants : presse, fours alant jusqu’a 1000°C, et
outillages spécifiques éventuellement refroidis. A titre dexemple, l'installation dédiée a
I'emboutissage a chaud de traverse avant de voitures (figure 1.4), appartenant au groupe THY SSEN
KRUPP SOFEDIT est montrée a la figure 1.5. Il sagit d'un four a résistance (23m de longeur) dans
lequel le flan avance pendant son austénitisation. La presse est située au bout du four. Un détail des
outils est présenté alafigure 1.5.

Figure 1.4 : traverse avant d’une automobile
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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

Figure 1.5 : exemple d’installations pour I’emboutissage a chaud ; presse, four et détail des outils

1.5 La problématique de I'emboutissage a chaud

Apres avoir décrit le procédé et les objectifs généraux du travail, nous allons analyser plus en détail
I'emboutissage a chaud. Nous alons ainsi déterminer les différents phénomenes intervenant dans la
mise en forme pour ensuite pouvoir les simuler.

Notre objectif final en terme de simulation requiert un outil qui soit capable de résoudre un calcul
thermomécanique couplé, car le procédé d'emboutissage a chaud comporte une mise en forme ou la
température est un facteur treés important. De plus, nous devons tenir compte du comportement non
linéaire du matériau qui est écrouissable et qui dépend de la température et de la vitesse de
déformation.

-6-
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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

L'emboutissage a chaud est un procédé ou le matériau est soumis a une transformation de phase. Cette
transformation de phase peut avoir lieu pendant la mise en forme, et il est donc indispensable de tenir
compte des interactions entre le comportement du matériau, I'évolution de la température et ce
changement de phase. Ces interactions sont les suivantes (figure 1.6) [2]:

- 1: génération de chaleur induite par la déformation plastique

- 2:expansion thermique

- 3a: les propriétés thermiques des matériaux dépendent de I’ évolution microstructurale

- 3b: enthalpie de transformation de phase

- 4:lamicrostructure en fonction de latempérature

- 5a: les propriétés mécaniques du matériau en fonction de I’ évolution microstructurale

- 5b: changement de volume di & la transformation de phase

- bc: plasticité de transformation

- 5d: influence de la déformation sur latransformation de phase
6 : latransformation de phase dépend des contraintes et déformations

4
THERMIQUE > ————> METALLURGIE

3
& o))
6
MECANIQUE

Figure 1.6 : couplages a prendre en compte pour simuler une opération d’emboutissage a chaud

Tous ces couplages sont a priori nécessaires pour simuler une opération de mise en forme
d’ emboutissage a chaud avec trempe dans |’ outil.

Dans le cadre de notre travail, nous allons nous concentrer sur I’ éape de mise en forme, en cherchant
a privilégier une mise en forme en phase austénitique. Un calcul thermo-mécanique doit étre réalisé
dans ce cas.

1.6 Plan de |I'étude

A partir de I'analyse des couplages lors du procédé et pour répondre aux besoins industriels
précédemment décrits, notre étude est structurée de la fagon suivante :

- Une description du matériau utilisé dans le procédé d'emboutissage a chaud : I'Usibor 1500.

- Une étude sur I'influence de la thermique dans le procédé est menée avec la détermination au moyen
d'essais et de simulations du coefficient de transfert thermique qui est assurément un des parameétres
dominants dans I’ évolution thermique de la tole.

- Une loi de comportement du matériau est choisie pour tenir compte de I'influence de la vitesse de
déformation et de la température. Les paramétres de cette loi sont estimés au moyen d'essais de
traction, de torsion et d’ emboutissage a chaud hémisphériques.

- Des essais semi-industriels ont été réalisés avec, comme démonstrateur, un renfort de pied milieu.
Des mesures en terme d évolution de température, d’ effort d’emboutissage, d’amincissement, de
déformations et de dureté sont réalisées pour valider les simulations 3D du procédé.

-7-
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Chapitre 1 : Objectif et contexte industriel

- La simulation numérique du procédé d emboutissage a chaud est effectuée avec deux codes de
calcul, Forge 3 et Abaqus/Explicit. Le premier est un code implicite et le deuxieme explicite. Nous
décrivons la facon de résoudre le probleme thermo-mécanique avec les deux codes, de fagon a
localiser les sources de différences possibles dans |es résultats des calculs.

- Enfin, des simulations 3D ont été réalisées avec les deux codes. Dans un premier temps, des modeles
simples ont permis d’ optimiser les calculs pour ensuite réaliser le calcul complet du pied milieu. Ces
calculs sont validés avec les résultats obtenus avec les essais semi-industriels.

- Nous terminons par un bilan global des moyens ainsi disponibles pour aider un concepteur de gamme
d’ emboutissage a chaud d’ acier trempant.

1.7 Références bibliographiques

[1] www.arcelor.com

[2] M. C.F. Eriksson, Modelling of forming and quenching of ultra high strength steel
components for vehicle structures. Doctoral Thesis, Luled University of Technology, 2002.
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Chapitre 2 : L’Usibor 1500

2.1 Introduction

L’Usibor 1500 a été développé afin de répondre aux besoins d’allégement des pieces de structure et de
renfort utilisées dans 1’automobile. Dans la figure 2.1, on peut observer le rapport résistance/densité de
I’Usibor comparé a d’autres matériaux. Sa trés haute limite d’¢€lasticité apres traitement thermique le
destine donc aux fonctions anti-intrusion du véhicule. Son élaboration et son traitement thermo-
mécanique lors du laminage a chaud lui conférent une excellente trempabilité ainsi qu’une bonne
homogénéité structurale, propice a un bon comportement sous sollicitation mécanique [1].

_ Yield Strength/ density

250
N/mm2 x dm3/kg

200 T

100 +

50 T

ol ]

Aluminium Soldur Titanium  Duralumin USIBOR  Titanium
(1050 A) 355 (T35) 1500 Alloy
(TABV)

Figure2.1: rapport résistance, densité de I’Usibor en comparaison d’autres matériaux [1]

C’est un acier au carbone/manganése microallié au bore, dont la composition chimique est présentée
au tableau 2.1.

C Mn P S Si Al Cr N Ti B

Mini 0.2 1.1 0.15 0.02 0.15 0.02 0.002

Maxi 0.25 1.35 0.025 | 0.008 0.35 0.06 0.3 0.009 0.05 0.004

Tableau 2.1 : composition chimique de |’ Usibor 1500 (% masse)

Une couche de revétement en silicate d’aluminium de 1’ordre de 30 £ m est déposée sur la surface de

la tole. Le revétement a comme rdle principal d’éviter ’oxydation du matériau. Pendant
I’austénitisation, ce revétement suit un traitement thermique induisant la formation d’une couche alliée
Si-Al-Fe, ce qui augmente 1’épaisseur totale du revétement (40 £ m in fine).

Les principaux avantages de 1’Usibor sont : une formabilité a chaud importante, une grande résistance
a la fatigue et aux chocs permettant d’envisager une importante diminution d’épaisseur et en
conséquence de masse.

2.2 Effet des éléments d’alliage

Par rapport aux aciers non alliés, les ¢léments d’alliage vont permettre d’obtenir différentes
microstructures en faisant varier la composition et le traitement thermo-mécanique. L’addition
d’éléments comme le Nb, Ti, V, Mo, B ou Al seuls ou combinées, est utilisée pour faciliter la stabilité
de ’austénite ainsi que pour influencer la cinétique de transformation de phase [2].

-10 -
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Chapitre 2 : L’Usibor 1500

Les ajouts de Mn, Cr et B, permettent d’avoir une bonne trempabilité. Le Bore permet de déplacer le
domaine ferritique vers les faibles vitesses de refroidissement et assure ainsi une bonne trempabilité.
Le titane est ajouté pour éviter la formation de nitrate de bore, puisque le titane a une plus grande
affinité par 1’azote que le bore. De cette fagon, I’effet durcissent du bore est préservé [3].

Le Cr, Ti forment des précipités durcissants car ils sont une forte affinité pour le carbone et 1’azote.
Ces composés sont appelés carbures et nitrures alliés. La solubilité de ces carbures alliés est quasi
nulle lorsque la température est inférieure a 700°C.

2.3 Caractéristiqgues mécaniques a froid

Dans le tableau 2.2, nous pouvons observer les caractéristiques mécaniques des téles d’Usibor pré-

revétues avant et apres traitement thermique de trempe [4].

R. Ri A(%)
(MPa) (MPa) Lo=80 mm
e <3 mm
Avant traitement thermique 370 - 490 > 550 > 10
Aprés traitement thermique 1200 1600 4.5

Tableau 2.2 : caractéristiqgues mécaniques avant et aprestraitement thermique

Le domaine de prédilection de 1’Usibor est la résistance au choc. Des caractérisations du métal traité
thermiquement pour des chocs a grande vitesse ont été effectuées [1] avec comme résultats un pic
d’effort trés important et une formation de plis sans rupture du métal. Ce qui confirme les
exceptionnelles propriétés anti-intrusion de 1’Usibor.

2.4 Caractéristigues mécaniques a chaud

Le comportement du matériau a chaud a été décrit au moyen d’essais de traction. Les résultats fournis
par Sollac sont montrés a la figure 2.2. Les essais ont été effectués sur une machine de traction équipée
d’un four dont I’atmosphere était non protégeée [1].

On note une décroissance de la résistance mécanique avec la température. Ces valeurs sont toutefois a
nuancer car, compte tenu des conditions de 1’essai, la décarburation et I’oxydation du métal sont
importantes.

70 9 —— 3mm
60 —— 1mm
& 501
=
c 40 — — =
o >
E 30 .\
20 4 ]
10
0 T T
800 850 900 950

température en °C

Figure 2.2 : comportement del’Usibor 1500 a chaud [1]
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Chapitre 2 : L’Usibor 1500

2.5 Caractéristigues mécaniques a froid

Les propriétés physiques en fonction de la température ont été fournies par Sollac, pour le 20 Mb 5 qui
a une composition chimique treés proche de I’Usibor 1500 [5]. Le module d’Young en fonction de la
température, ainsi que la conductivité thermique, la capacité thermique et la masse volumique pour le
20 MDbS5 sont présentés sur les figures 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.

E (N/mm?) “"- Mw.m k™)

-
&7

220000 . | !
| | | | 45

1 : 1 .
210000 % i [ M

200000 - “

190000 | == | . N
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\
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!\\\'\\

180000

2 | 35
170000 =

n

160000 —1—

n

29
27 = F
5 | T\“

23 | Iy
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20 100 200 300 400 500 600 oC

Figure 2. 3: évolution du moduled’Young [5] Figure 2. 4 : conductivité thermique[5]
ptkg.rn"} TC /K
. L
8000 700
7800 y '//% b 600
i INEzZ>9Bu N
%7%7//,3 500 4
7600 ‘
' > HEEREEE 1,
0 100 200 300 400 500 600 (OC] ml?.lﬂﬁ.- = 200 200 200 500 500 700 DC’
Figure 2. 5: Masse volumique [5] Figure 2. 6: Capacitéthermique [5]

2.6 Caractérisation de la microstructure en fonction du chemin
thermique

2.6.1 [Introduction

Une étude de I’évolution de la microstructure et du revétement a été menée au CEMEF. Les essais ont
été réalisés pour deux conditions de refroidissement, a ’air et trempe a 1’eau. Les échantillons de tole
en Usibor 1500 revétue, d’une géométrie de 50 x S0mm et 1.2mm d’épaisseur, ont été portés
préalablement a 900°C pendant 5 min pour l’austénitisation. Les microstructures étudiées sont
comparées a celle de 1’état initial, c’est a dire sans traitement thermique.

Une fois les essais réalisés, les échantillons polis sont attaqués pendant 10 secondes au Nital 2% (acide
nitrique et éthanol) et observés au microscope optique.

Des essais de microdureté ont été faits ; ces essais permettent la mesure de la résistance du matériau a
la pénétration. Une série de facteurs doivent étre pris en compte dans ce type d’essais, dont les

-12 -
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principaux sont : les déformations élastiques et plastiques, le frottement, la géométrie du pénétrateur
qui dans notre cas sera une pyramide, ses propriétés mécaniques et la charge qu’on applique. On
utilise la dureté Vickers pour les essais, dont les caractéristiques sont décrites a la figure 2.7. Pour nos
essais, nous avons utilisé un poids de 200gf pendant 15 secondes ; chaque valeur de dureté est donnée
comme moyenne de 5 indentations.

P}'rum1dc de Diagonale de
diamant & base I'empreinte
carrée; angle r (el)
entre les faces
z . 54 100 kef .
i 213 h X
Vickers opposées: 136 (microdureté: HV = —I,BSfl F
5 a 1000 g @

|
1

Figure 2.7 : Schéma de principe del’essai de microdureté

2.6.2 Microstructure et revétement initial

Sur la figure 2.8, on observe la structure ferrite/perlite que présente le matériau a la livraison : la taille
des grains est comprise entre 5 et 10 £ m, la perlite (grains noirs) est orientée dans le sens du

laminage. Sur la coupe transversale (figure 2.9), on observe aussi le revétement qui a une épaisseur de
30 4 m.

TGS

Figure2.8: structureferrite/perlite

Figure2.9: observation du revétement

2.6.3 Microstructure et revétement apres refroidissement al’air delatdle

La microstructure observée sur la figure 2.10 est celle de la bainite formée lors d’un refroidissement

lent. Aprés traitement thermique, le revétement (figure 2.11) voit son épaisseur augmenter jusqu’a
47 1 m suite au traitement thermique. On remarque I’apparition de fissures dues certainement au

refroidissement.

- 13-
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36,0 um

Figure 2.10 : microstructure bainitique Figure2.11 : épaisseur du revétement

2.6.4 Microstructure et revétement pour unetole trempée al’ eau

Sur la figure 2.12, on peut observer la structure martensitique obtenue aprés trempe a 1’eau. Des
fissures du revétement peuvent étre observées sur la figure 2.13.

Figure 2.12 : microstructure martensite Figure 2.13: fissuration du revétement

Dans tous les cas, la taille de grain est trés petite (quelques £ m) et comme la mesure minimale de la
pyramide est de 30 £ m, les mesures faites sont donc de la microdureté globale de 1’échantillon.

2.6.5 Mesuresde microdureté

Les résultats des mesures de microdureté sont résumés au tableau 2.3

Etat delatdle Microdureté (HV)
initial 181 £3

refroidi a Iair 242 £3

trempé a I’eau 431 £7

Tableau 2.3 : résultats des mesur es de microdureté

- 14 -
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On note I’influence du traitement thermique qui accroit la dureté de la tdle, et le réle du mode de

refroidissement : 1’évolution de la structure passe de la ferrite /perlite a la bainite ou martensite.

2.7 Références bibliographiques

(1]

Solbor 1500, Derniers développements dans les aciers a Haute Résistance pour Traitements
Thermiques. Rapport interne, CRPC, Sollac, Avril 1998.

J. Matja, A. Bator, Mechanical behaviour of hot and warm formed microalloyed steels. .
Journal of Materials Processing Technology, Vol. 125-126, pp. 77-83, 2002.

A. Laasraoui, J.J. Jonas, Prediction of steel flow stresses at high temperatures and strain rates.
Metallurgical Transactions A, Vol. 22A, pp. 1545-1558, 1991.
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Chapitre 3 : Influence de la thermique sur le procédé d’ emboutissage a chaud

3.1 Introduction

Dans le procédé d emboutissage a chaud, la température joue un réle trés important : la téle est
d’abord chauffée jusgu'a son austénitisation, €lle est ensuite refroidie au cours du transport jusqu’a la
presse et au cours des étapes de déformation. Aprés la mise en forme, elle est maintenue entre les
outils, ce qui assure un refroidissement final rapide ayant comme objectif d' atteindre les propriétés
mécaniques optimales ainsi que de minimiser les distorsions.

La thermique est donc un facteur déterminant dans I’ étude du procédé. Son évolution a une grande
influence sur les changements de microstructure, ainsi que sur le comportement du matériau. Elle est
I"éément « moteur » et I’ élément de contrdle du procédé (figure 3.1).

Thermique
Mécanique Métallurgie
Rhéologie de Transformation de
I’ austénite pendant h
I’emboutissage phase

Figure3.1: influence de la température sur la mécanique et la métallurgie

Une prédiction précise des variations de la température pendant |e procédé de mise en forme, nécessite
une évaluation correcte des conditions aux limites et plus particuliérement du contact outil —tole. A la
figure 3.2, on a schématisé les conditions aux limites auxquelles la tole va étre soumise dans le
procédé d’ emboutissage a chaud.

Des variations de température coté outil et piéce ont été mises en évidence, par exemple, pour le
forgeage par [1]. Lafigure 3.3 présente I’ enregistrement de température pendant toutes les phases de
I’ opération de forgeage a chaud d'un lopin en TABV, avec des outils en Inconel 718. Pendant la
période de 7 a 8 secondes qui précede I’ opération de forgeage, la base du lopin S'est refroidit
d’environ 200°C. Ce résultat donne une idée de I'intensité de I’ échange de chaleur al’interface et de
SES conséquences.

Cet échange de chaleur pendant la mise en forme est gouverné par la résistance thermique de
contact (ou coefficient de transfert thermique, qui est I'inverse de la résistance). Ainsi, pour lamise
en oauvre d'une simulation correcte d’' une opération d’ emboutissage a chaud, une valeur relativement
précise de ce coefficient de transfert thermique constitue une donnée importante voire indispensable,
car le refroidissement de la piece est di essentiellement au flux transmis al’ outil par contact direct.
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Chapitre 3 : Influence de la thermique sur le procédé d’ emboutissage a chaud
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Figure 3.2 : schéma des conditions aux limites dans le procédé d’ emboutissage a chaud
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Figure 3.3 : variations de température pendant I’ opération de forgeage [1]

Des premiers travaux sur le contact thermique piéce — outil datent de 1958 et ont été effectués par
Beck. Ce probléme a suscité un intérét grandissant a partir des années 80, période qui coincide avec
I” apparition de la simulation numérique des premiers couplages thermomécaniques. En effet, a partir
de cette période, les premiers codes de calcul de mise en forme font leur apparition et le besoin d' une
description convenable des conditions de transfert thermique a I’interface piéce — outil s'est fait
ressentir.

3.2 Définition de la résistance thermique de contact (RTC)

La résistance thermique de contact (RTC) est la résistance exercée au flux thermique entre deux
matériaux en contact, due a I'irrégularité géométrique des surfaces. Cette irrégularité fait que le
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Chapitre 3 : Influence de la thermique sur le procédé d’ emboutissage a chaud

contact s effectue uniquement au niveau de quelques points (aspérités des surfaces), séparés les uns
des autres par un espace interstitiel.

Le contact ne s effectuant qu’ a travers des aspérités de surface, on observe un allongement des lignes
de flux et un rétrécissement du tube de flux (phénomene de constriction). D’autre part, le milieu
interstitiel est en général mauvais conducteur. Ces deux effets vont affecter une zone appelée la zone
perturbée (figure 3.4) et diminuer le transfert de chaleur, ce qui induit une chute de température.

AaEh
I

.......

®

—»——«—+— zone hétérogene
isoflux i :
! A | .
j#———————— z0ne perturbée

Figure 3.4 : schéma du contact entre deux corps[1]

Afin de simplifier la modélisation des transferts thermiques a |’interface de contact, on introduit
I” hypothése de résistance thermique de contact. Cette hypothése consiste a remplacer lavariation de la
température dans la zone perturbée par une discontinuité de température (TlS - T;) au plan de contact

théorique, n (figure 3.5). Les températures T,° et T, sont des températures fictives obtenues par
extrapolation de T1(x) et T, (x) sur = (figure 3.5), et larésistance thermique de contact R s écrit alors:

TS -T7 T,

avec p=— 4, P otz

=— ] —= 3.1

R= 5
x=0 8X

x=0

Si on suppose que I’ échelle des temps liée a I’ établissement de la RTC est inférieure a I’ échelle des
temps gouvernant les grandes déformations et I’ évolution de la géométrie de I’ interface de contact, on
pourra considérer que I’ hypothése de RTC reste valable a chaque instant, et on pourra |’ appliquer au
cas de régime instationnaire.
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Figure3.5: évolution delatempérature[1]

3.3 Démarches suivies pour I'estimation de la résistance thermique de contact

Dans la majorité des cas, les auteurs suivent une méme démarche pour I’ obtention du coefficient de
transfert thermique (figure 3.6). Elle consiste a définir une expérience et un modéle théorique
cohérents permettant d’identifier le coefficient de transfert al’ interface.

Une des grandes difficultés dans le développement de cette démarche est la mesure du champ de
température pendant les essais a cause des limitations de I'instrumentation aussi bien sur le plan
thermique (températures tres élevées) que sur le plan mécanique (fortes pressions de contact, chocs).
Des valeurs indicatives pour le coefficient thermique de contact fournies par plusieurs chercheurs sont
données dans le tableau 3.1 [2]. Ces valeurs qui varient significativement selon I’ auteur font penser
gue les conditions dans lesquelles | e transfert thermique s effectue ont une forte influence sur la valeur
du coefficient de transfert thermique identifiée. Des facteurs comme la pression, |’ état de surface et la
lubrification vont causer des variations importantes de h=1/RTC (coefficient de transfert
thermique), jusgu’a un ordre de grandeur ; une revue de I'influence de ces facteurs sera présentée en
332

Dans un étude réalisée pour évaluer le coefficient de transfert thermique dans les procédés de formage
a chaud [3], il est montré que le coefficient de transfert thermique pour un procédé de laminage a
chaud est deux fois plus grand que dans un procédé de forgeage a chaud dans les mémes conditions
d'essal, ce qui peut étre expliqué par la forte dépendance ala pression de ce coefficient.

Aucune valeur de h pour le procédé d’emboutissage a chaud n’est disponible dans la littérature. Les
travaux des auteurs dans ce domaine se concentrent principalement sur les procédés de forgeage et
laminage.
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Expérience M odéle théorique
Champ de température Champ de température
mesuré calculé
COMPARAISON
Ajustement par Minimisation par
essais successifs techniqueinverse
R=cte R =cte

ou
R =1(t)

Figure 3.6 : Principe de la démarche expérimentale [1]

source material process scale conditions  lubrication a, kW/m’K
Stevenset et al.[5] steel rolling industrial none 18-37.6
Scllars [6] steel extrusion laboratory none 4-10
Dedras, Wells [7] steel upsetting laboratory none 10.7-41.7
Devadas et al.[8] steel rolling laboratory none 17-57
oil 17-31
Murata et al.[9] steel general test no laboratory none 29-35
scale water 23-81
oil 70465
scale laboratory none 7-10.5
10 pm water 10.5
oil 5.8-10.5
Pietrzyk,Lenard (2] steel rolling laboratory none 13
Lenard [10] steel rolling laboratory none 12-29
Silvonen et al.[11] steel rolling industrial none 70
Pictrzyk.Lenard [12] aluminium rolling laboratory none 30
Semiatin et al.[13] aluminium upsetting slow test none 7.5-10
fast test Renite S28 15-20
Jain [14] aluminium general test laboratary none 20-40
MoS., 20-80
Chen et al.[3] aluminium rolling laboratory emulsion 10-54

Tableau 3.1: valeur du coefficient detransfert selon différentsauteurs|[2]
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3.3.1 Mesuredelatempérature

3.3.1.1 Introduction

La température constitue I’ observable a partir duquel la résistance thermique de contact peut étre
estimée. Pour mesurer le champ de température, plusieurs types d’ expériences sont réalisés selon que
I’on tient compte des grandes déformations ou non.

3.3.1.2 Brusgue mise en contact de deux piéces

Dans ce type d’ expérience, deux piéces cylindriques, qui sont censées représenter |la piéce et I’ outil de
mise en forme, sont portées a des températures différentes et mises en contact. Les deux parties sont
équipées des thermocouples qui vont mesurer |’ évolution des températures coté outil et piece (figure
3.7). Le choix du type de thermocouple est différent si I'estimation du coefficient de transfert
thermique est fait en régime transitoire ou permanent ; ainsi pour des études sur I'évolution de ce
coefficient en fonction du temps, les thermocouples utilisés doivent étre a tres bas temps de réponse,
par exemple en chromel-alumel (1 a 2 millisecondes) [4]. Pour des études réalisées en régime
permanent, les thermocouples type K sont les plus utilisés.

Les essais sont réalisés a différentes températures d'outil, et différentes pressions. Dans ce type d'essal
un des deux outils est chauffé au moyen de cartouches chauffantes [4], [5], ou d'un four [6], cette
derniére option permettant d'aller plus haut en température. L'autre outil est généralement refroidi au
moyen d'un circuit d'eaul.

Une attention particuliére est portée sur le systeme d'isolement pour les essais ou la température est
relevée une fois I'équilibre atteint. A lafigure 3.8, on peut observer un des systemes d'isolation mis en
place [5] constitué de deux barriéres thermiques (active et passive): un isolant en céramique (5) et une
laine isolante (6) forment la barriére passive; la barriere active est constituée de cartouches
chauffantes de compensation (8) et (9) et de refroidisseurs (10). Ce systeme disolement permet
d’ obtenir un flux de chaleur unidimensionnel [5].

CONNECTION TO TESTING MACHINE

COLD DIE \’fi ]

[/
?__-;.
EMBEDDED :

THERMOCOUPLES 1 2 4, %l

HOT DIE /ng

CONNECTION TO TESTING MACHINE

=)
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e

@00

?
I
©e

Figure 3.7 : dispositif expérimental pour |'essai de Figure 3.8 : dispositif expérimental, systeme d’isolation [5]
brusque mise en contact [6]
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Chapitre 3 : Influence de la thermique sur le procédé d’ emboutissage a chaud

En ce qui concerne la pression, elle reste, pour ce type d'essai, toujours inférieure a la limite élastique
des matériaux afin d éviter des déformations importantes. Dans le cas ou I'influence de la pression est
étudiée en régime transitoire, elle doit étre appliquée presque immédiatement apres la mise en contact
pour que le transfert thermique se face a la pression nominale d'essai. Des systémes de fermeture
rapide [4, 6] permettent d'atteindre la pression désirée en 0.05-0.8s.

3.3.1.3 Essais en grande déformation

Dans ce cas, les déformations concernent a la fois le volume de la piece et I'interface de I’ outil,
(déformations macroscopiques et microscopiques). Le dispositif expérimental utilisé est le méme que
dans le paragraphe antérieur, mais on agjoute entre les deux cylindres qui simulent les outils, un
échantillon préchauffé a déformer. Les thermocouples pour la mesure de température sont situés soit
dans I'outil, le plus prés possible de la surface [7], [8], soit dans une zone « morte» du lopin de
quelques millimetres d’ épaisseur, qui N’ est pas concernée par les déformations [1].

Dans ce type d’ essais, |’ objectif est I’ évaluation du coefficient thermique de transfert en fonction de la
vitesse de déformation, la lubrification et |e frottement. Pour estimer les effets de ce dernier, le test de
I’ anneau est souvent utilisé [4].

Un dernier type d' essais avec de grandes déformations est fait dans le cadre d' études du laminage [9],
[3]. L' objectif des auteurs est I’ évaluation du coefficient thermique le long de I’ arc de contact rouleau
—tble, en fonction du taux de réduction, de la pression du rouleau, de la rugosité des surfaces, de la
déformation plastique, de I’ épaisseur d’ oxyde et de la couche de lubrifiant. La valeur de ce coefficient
va influencer la distribution de la température dans la tole. Les différents taux de refroidissement en
fonction des échanges thermiques dépendant des facteurs cités ici, vont influencer les histoires
thermomécaniques a la surface et au centre de latble, ce qui peut produire différentes tailles de grains,
une recristallisation, et donc des hétérogénéités dans la microstructure.

3.3.2 Influence des paramétres sur le coefficient de transfert thermique

Plusieurs travaux ont été menés pour étudier l'influence des différents paramétres sur le transfert
thermique. Les paramétres principaLix pris en compte sont la pression a l'interface, la température des
outils et la présence de lubrifiant et/ou de couches d'oxyde. Ces facteurs peuvent facilement causer des
changements de lavaleur du coefficient de transfert thermique d'un ordre de grandeur.

3.3.2.1 Influence delapression al'interface

1) Essai de brusque mise en contact sans déformation macroscopique

La pression a une forte influence sur la valeur du coefficient de transfert thermique. Les résultats des
différents essais réalisés dans lalittérature aménent ala principale conclusion que, sous haute pression,
le coefficient de transfert thermique est d'un ordre de grandeur supérieur & celui sans pression
appliquée autre que le poids [10]. Cette forte dépendance a la pression du coefficient de transfert
thermique est aussi retrouvée dans plusieurs autres travaux [7] [5], [3] et [11].

L’explication physique de I'augmentation du coefficient thermique de contact se trouve dans le
phénoméne de déformation des aspérités de surface: lorsgue deux solides sont pressés |'un contre
I’autre au moyen d'un effort normal croissant, cet effort est réparti sur tous les points de contact.
Notons f(t), la composante normale de I’ effort affectée a un contact donné. Dans les deux aspérités en
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contact, cet effort est a I’origine d’un champ de contrainte normale, noté o, (X,t), défini dans les

deux milieux par : o, (xt) = Q) ol s(X,t) représente la section droite de |I” aspérité a |’ abscisse x

et al’instant t représentée sur la figure 3.9. Aprés I’ amorce du chargement, toute augmentation de f(t)
entraine un accroissement & peu prés dans les mémes proportions de o, (X,t) tant que o, (X,t) reste
inférieure a o, (X,t) (limite élastique ou contrainte d’écoulement). En revanche, dés que o, (X,t)

atteint o, (X,t), les déformations deviennent plastiques - viscoplastiques, a chaud - et la déformation
de I’ aspérité se traduit par un accroissement de S(X,t) .

Les déformations tendent a rapprocher les surfaces en contact. Cela donne lieu a des sections de
contact de plus en plus grandes, une épaisseur interstitielle de plus en plus faible et I’ apparition de
nouveaux points de contact. L’ ensemble de ces mécanismes est en fait a |’ origine de I’ augmentation
du coefficient de transfert au plan de contact.

|
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i
[
i
n

Pl —» - P2

Figure 3.9 : géométrie de contact [1]

Des études ont été réalisées pour déterminer le profil d'évolution du coefficient de transfert thermique
avec la pression. Dans une premiere analyse, un acier H-13 est utilisé [4]. Les pressions appliquées
varient entre 0 et 150 MPa et deux plages de température pour l'outil supérieur et inférieur
(50°C/420°C) et (200°C/420°C) ont été testées. Les auteurs ont observé une saturation de la valeur du
coefficient de transfert a une certaine pression appelée pression critique de forgeage et qui se trouve
aux aentours de 14 MPa pour cet acier en question (figure 3.10) ; donc bien inférieure a la limite
d’élasticité du matériau. En revanche, d'autres auteurs trouvent des évolutions exponentielles du
coefficient de transfert thermique entre deux cylindres d'acier (N1019 et Ma8) en fonction de la
pression, mais pour des pressions plus € evées que dans le cas précédant (30-420 MPa) [5].

o

Main heater temperature 200°C

h [KW/m 2K]

h (KW/m2.K)
O P N W H OO N

0 100 200 300 400 500 400 700

0 50 100 150 200 MPa
p (MPa) p [MPa]

Figure 3.10 : valeursdeh en fonction dela pression [4], [5]
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Dans le cas des procédés comme la forge, le coefficient de transfert thermique est étudié en régime
transitoire [6], [4]. Tel devraaussi étre le cas pour I'emboutissage a chaud.

Dans une étude réalisée sur I'acier inoxydable 303 ou la température de |'outil chaud varie entre 300°C
et 900°C et la pression entre 30 et 90MPa [6], on observe que le coefficient de transfert thermique
augmente tres rapidement les 5 premieres secondes aprés lesquelles des conditions stables sont
atteintes (figure 3.11). Il existe donc une forte dépendance du coefficient de transfert thermique avec
lapression et le temps.
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:E soase T=500°C, F=50 MFa H
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Figure 3.11: variation du coefficient de transfert thermique en fonction de la pression [6]
2) Essaisen grandes déformations

Une étude de I'influence de la vitesse de déformation et du frottement sur le coefficient de transfert
thermique a été réalisée par [4]. Le test de I'anneau a été utilisé dans cette étude sur un aliage
d'auminium 2024-O. Ces tests ont été faits en conditions non isothermes (température des outils =
200°C et de I'anneau = 420°C) et isothermes (tout & 420°C), et a différentes vitesses. Pour la vitesse la
plus éevée de 56 mm/s, le transfert thermique est réalisé pendant la déformation. La vitesse la plus
lente utilisée a été de Imm/s ; pour cette vitesse la plupart du transfert thermique alieu au début de la
déformation.

Les auteurs arrivent a la conclusion que le transfert de chaleur pendant I'essai n'influence pas
significativement le coefficient de frottement et donc que ces deux phénomeénes peuvent étre
découplés dans l'analyse de procédés de mise en forme anisothermes, pour ce matériau et les
conditions testées.

En ce qui concerne la vitesse de déformation, ils affirment que le coefficient de transfert thermique a
la méme valeur pour différentes vitesses de déformation & une pression donnée. Ceci confirme le fait
que lapression al'interface est la variable principale qui contréle le transfert thermique.

3.3.2.2 Influence de latempérature des outils

A I'aide d'essais de compression réalisés sur des éprouvettes en TAGV et auminium A5, et en faisant
varier latempérature des outils en Inconel 718 entre 200 et 600°C [1] il est montré que la température
de I'outillage - c'est-a-dire le saut de température outil/piece - n’a pas d’influence notable sur la
résistance thermique de contact piece/outil, ce qui avait déja été remarqué dans une étude précédente
sur l'acier H-13 ou les outils avaient été mis en contact a 50°C/420°C et 200°C/420°C [4]. Dans ces
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travaux, les propriétés thermo-physiques des matériaux ont été considérées comme indépendantes de
la température. Reste a tester |I'absence d’influence de la température des outils sur un cas ou ces
propriétés sont prises en compte [4].

D'autres auteurs affirment que la prise en compte de I'augmentation de température dans les outils
pendant le procédé de laminage joue un réle dominant a I’ heure de I'identification du coefficient de
transfert thermique [2]. Au moyen de modélisations par éléments finis, ils calculent |'élévation de
température dans les rouleaux et la diminution de la différence de températures a I'interface, et
obtiennent une augmentation du coefficient thermique de contact de 4.8 a 13 kW/m2K pour le cas du
laminage a chaud d'acier, et de 20 a 30 kW/m2K par rapport aux modélisations faites sans tenir compte
du réchauffement des outils.

3.3.2.3 Présence du lubrifiant et/ou de couches d’ oxyde

La présence ou non d’un troisiéme corps peut présenter un frein ou au contraire favoriser le transfert
de chaleur a I'interface. Bien slr, la nature du lubrifiant et les conditions de contact peuvent étre
différentes et induirent des tendances différents. Des essais montrent que le coefficient de transfert
thermique pour un niveau de pression donné, est |égérement plus élevé que dans le cas du test fait sans
lubrification [4]. En revanche dans d'autres études, des résultats contraires sont obtenus [2].

Une étude de I'influence de I’ épaisseur de la couche de calamine sur le coefficient de transfert dans le
cas du laminage a été réalisée [3] ; les résultats montrent que le coefficient de transfert diminue avec
I’épaisseur de la couche pour une pression donnée (figure 3.12). Le role plus ou moins isolant des
oxydes et lubrifiants va donc dépendre de leur épaisseur, de leur composition et de leurs propriétés
thermophysiques.
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Figure 3.12 : influence de la couche de calamine sur h [3]
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3.3.3 Estimation du coefficient de transfert thermique

I existe principalement quatre démarches pour estimer le transfert thermique.

3.3.3.1 Estimation d'une valeur constante du coefficient de transfert thermique a partir de courbes de
calibrage.

Les courbes de calibrage (figure 3.14) permettent de représenter I'évolution de la différence de
températures T1-Tyo (figure 3.13), en fonction du temps, pour différentes valeurs du coefficient de
transfert thermique hy .

Les courbes de calibrage sont obtenues a partir de la formule analytique de Kellow et Wood (3.2) [4],
dans le cas des essais de brusque mise en contact sans déformation plastique.

X X
Lo - B |egtg 2 || o 20X 2]l 2 Zhot @2
T20 _TlO b1 + b2 Klt b1\/K71 b12 Klt bl

ou lesindices 1 et 2 représentent les outils 1 et 2, T,, et T,, sont les températures des thermocouples
delafigure 3.13 et T, latempérature du thermocouple situé a une position x de I'interface. K= k p /c
avec k= conductivité thermique, p = densité, c= capacité thermique, Z=1+(b, /b,) ou b= \/kpc .

L'évolution de température est calculée en supposant plusieurs valeurs de h (coefficient de transfert
thermique). Cette évolution est comparée a la mesure de I'évolution de température lors des essais,
comme on peut observer dans lafigure 3.14. Les valeurs expérimentales, dans cet exemple, sont calées

pour une évolution de température qui correspond a un coefficient de transfert thermique de 10
kW/m?.K, pour une pression de 150 MPa entre les deux aciers.
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Figure 3.13 : températures servant Figure 3.14 : estimation du coefficient detransfert thermigue au moyen des
au calcul desabaques courbes de calibrage pour deux aciers mis en contact [4]

Dans le cas de grandes déformations, une méthode de type différences finies est utilisée pour tenir
compte des effets couplés du changement de géométrie de la piéce, ainsi que de la chaleur interne
générée par la déformation et du frottement entre piece - outil.
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3.3.3.2 Estimation du coefficient de transfert thermique a partir du calcul du flux

Le coefficient de transfert thermique est estimé a partir de sa définition en faisant le rapport entre le
flux et la différence des valeurs des températures a la surface :

h=—2
AT

surf

(3.3

L’ extrapolation au plan de contact des champs de température mesurés permet d’estimer le saut de
température théorique al’ interface de contact [11] [12].

La connaissance de la conductivité thermique des matériaux en contact est nécessaire pour pouvoir
estimer la valeur du flux ¢ qui traverse I'interface de contact car : @ = —k.AT/Ax ol k et la
conductivité du matériau, AT est la différence de températures mesurées par les thermocouples, AX
est la distance entre les thermocouples. Le flux déterminé de cette fagon est seulement utilisable dans
le cas ou on se trouve en régime permanent.

3.3.3.3 Estimation du coefficient de transfert thermique par des techniques inverses

La difficulté essentielle du probléeme inverse de conduction thermique réside dans le fait que la
solution n'est pas trés stable, par rapport aux bruits et incertitudes de mesure inévitables dans
I"expérience. Plusieurs méthodes de régularisation existent qui permettent de résoudre un probléme
mal posé en limitant la zone de recherche des paramétres autour d’'une valeur de référence; ces
méthodes sont détaillées dans [12].

Classiquement, les modéles utilisés dans le cadre des techniques inverses sont des modéles permettant
de traiter des problémes 1D, plus délicatement des problémes 2D et plus rarement encore des
problémes 3D, du fait du temps de calcul requis. Dans le cas des modéles multidimensionnels, une
méthode de réduction du probléme est utilisée par [13] et [14] ; cette méthode consiste a remplacer le
modeéle détaillé qui contient n équations différentielles, par un plus petit qui garde une représentation
satisfaisant du comportement du systéme a étudier. Deux hypothéses fondamentales sont faites dans
ces études : le systéme est linéaire, et les paramétres thermophysiques sont pris constants.

Des techniques inverses permettent aussi I'estimation du flux non linéaire et en régime non-
permanent. Dans ce cas, le modéle direct est souvent résolu par la méthode d’ éléments frontieres [15]
et [16].

En général, deux techniques sont utilisées pour identifier le coefficient de transfert thermique : une est
une méthode itérative qui permet l'identification de paramétres et la deuxiéme est une méthode
séquentielle d'identification du flux en fonction du temps. Un résumé de ces deux méthodes peut étre
trouvé dans [17].

Destravaux visant aidentifier un coefficient de transfert thermique en régime transitoire ont été menés
[6]. Le coefficient de transfert thermique a chagque instant t est calculé a partir du coefficient identifié a
I'instant précédent (to) et de la variation de ce méme coefficient au cours de la période (t-tg).

hy =N,y +h(E-1,) (3.4)
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La variation du coefficient de transfert thermique est déterminée par la minimisation de la fonction
colit (3.5), avec T; les températures calculées et T, les températures mesurées par les thermocouples.
On trouvera ainsi h optimal tel que la différence entre les températures calculées et mesurées soit
minimale. Lavaleur résultante de h sera utilisée pour réactualiser I’ éguation (3.4).

I = [ (T -T,) @9

3.3.3.4 Estimation théorigue du coefficient de transfert thermique

Cette méthode vise a s affranchir de toutes les contraintes expérimentales en modélisant les topologies
au niveau des interfaces. Cependant, elle comporte deux problémes :

- lacaractérisation de la géométrie de contact

- le probléme de thermique qui consiste a déterminer quantitativement la valeur de h une

fois précisée la géométrie.

Une estimation du coefficient de transfert thermique prenant en compte sa dépendance vis-a-vis de
I’ensemble des paramétres du forgeage a été ainsi mise en place avec le code d'éléments finis
POLLUX, développéal’ INSA Lyon [18].
Un modéle thermomécanique de contact microscopique est utilisé. Le principe est la création des
vagues plastiques a la surface de la piéce. La surface de I’ outil est modélisée sous la forme d’ aspérités
triangulaires. Pour le calcul, deux parametres qui évoluent avec le temps sont pris comme
représentatifs des aspérités: leur hauteur et la périodicité. Leurs dimensions sont déduites d’une
analyse profilométrique. Ces deux paramétres vont varier en fonction de la contrainte normale a la
surface et de lalimite élastique. La température est estimée par ce modéle microscopique, puis h est
calculé a partir de sa définition. La valeur trouvée pour le coefficient est ensuite introduite dans le
modele macroscopique.
Pour économiser du temps de calcul, des corrélations pour le coefficient de transfert thermique ont été
établies. Une forme de h est obtenue en fonction des paramétres suivants : les conductivités des outils,
de la piéce et du lubrifiant, la rugosité, représentée par la hauteur de I’ aspérité et sa périodicité et I'aire
de contact représentée par la hauteur de la vague plastique crée par I’ outil.

3.34 Synthese et stratégie pour notre application

Comme on a pu observer dans les paragraphes précédents, la valeur du coefficient de transfert
thermique est fortement dépendante des conditions dans lesquelles la mesure des températures est
réalisée ains que du type du matériau, de la pression appliquée, de la présence d'un troisiéme corps
etc.

L’ objectif pour notre application d’ emboutissage a chaud consiste a estimer le coefficient de transfert
thermique entre lafonte GS qui est e matériau de I'outil, et I'Usibor 1500 revétu.

Le procédé a lieu en conditions fortement instationnaires; il dure approximativement 3 secondes.
Pendant la mise en forme, la téle est soumise a des grandes déformations, a ceci sajoute I'effet du
frottement et du glissement de la tdle entre les outils qui affecte la valeur du coefficient de transfert
thermique. Cet ensemble de particularités complique la reproduction des conditions de mise en forme
industrielles dans le cadre d’ essais.
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Etant donné qu'on n’utilise pas de lubrifiant pour la mise en forme, et que gréce au revétement, on
évite l'oxydation, le paramétre influencant principalement la valeur du coefficient de transfert
thermique est la pression de contact.

La démarche que nous suivrons pour |'estimation de ce coefficient dans le cas de I'emboutissage a
chaud est celle détaill ée au paragraphe 3.3.

3.4 Estimation du coefficient de transfert thermique fonte - Usibor 1500

3.4.1 Dispositif de mesure de la température

Un dispositif de brusque mise en contact pour la mesure de températures a été congu au CEMEF dans

le cadre d'un mastére [19]. Le schéma de la machine est représenté a la figure 3.15. On peut

différencier quatre parties principal es dans |e montage:

- Leséchantillons a mettre en contact

- Lemoteur thermique et la presse, qui permettent de déplacer ces deux échantillons, et d'imposer la
contrainte.

- Un capteur d' effort, pour identifier la contrainte moyenne al’interface

- Unsysteme d’ acquisition et d’ asservissement

presse

—

traverse en fonte

Colonne remplie

d’huile
F :"; moteur
isolants en 4 thermigue
dumine \ :
- ressort de
fxzation
T s g g cartouches
boites 4 ean ‘ 1 ] i o chauffantes
- = . ' ~——___ échantillons
extensomeéire thermocouples
capteur rotul e pour réglage
d’effort du parallélisme
wELn
hydradigque

traverse en fonte
remplie d’huile

Figure 3.15: dispositif de mesure de températures pour |'estimation du coefficient de transfert thermique
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Deux cylindres en fonte de 30mm de diamétre et 32mm de hauteur, qui simulent les outils ont été
percés avec des trous de 1mm dans lesquels sont placés des thermocouples de type K. Les
thermocouples sont positionnés au sein du matériau suivant les lignes d'isotempérature pour améliorer
la sensibilité des mesures. L'un d’entre eux est placé le plus proche possible de la surface étudiée afin
de minimiser I'erreur sur I’estimation de température a I’interface. Entre ces deux outils, on vient
placer un disque d’ Usibor 1500 revétu de 30 mm de diamétre et 1.2 mm d’ épaisseur (figure 3.16). Un
traitement thermique préalable est effectué sur la téle pour obtenir la couche aliée entre I'Usibor et le
revétement, toujours dans |’ objectif de reproduire les conditions du procédé.

Figure 3.16 : configuration du dispositif expérimental de mesure de température

Le bas du cylindre inférieur est chauffé a I’aide de trois cartouches chauffantes de 450W, afin de
monter jusqu’'a 700°C. La surface opposée du systéme est en contact avec un isolant en alumine. De
plus, I’ensemble du montage est entouré d’'un moufle isolant en alumine pour limiter les pertes
thermiques radiales avec | extérieur.

La contrainte est imposée soit a I’aide d’un moteur thermique, soit a I’aide d'une presse. Le moteur
thermique est un barreau d’auminium de 200mm de long, qui peut étre chauffé par des colliers
chauffants, ou refroidi par circulation d’air. Suivant la température imposée, |’ aluminium va se dilater
de fagon a déplacer I'échantillon chauffé, avec une précision estimé a 4.6 1 m/°C. Cependant, ce
moteur thermique présente un temps de réponse important au vu de la cinétique de certains procédés,
C’ est pourquoi une presse a été ajoutée au montage. Cette presse est constituée d' une aiguille de 10mm
de diamétre munie d'une extrémité filetée, dont le pas est de Imm. Un déplacement de I’aiguille
équivalent & un pas de vis correspondra & un déplacement du vérin de 10 ¢z m. Ce dispositif permet
donc d’avoir rapidement une bonne précision. La contrainte maximale applicable est de 140 MPa. Les
signaux (thermocouples, capteur d’ effort) sont enregistrés au moyen d' une centrale d’ acquisition reliée
au PC.

3.4.2 Campagnesd essais

Plusieurs essais ont été réalisés a différentes pressions pour étudier |'influence de ce parameétre sur le
coefficient de transfert thermique ; les pressions testées sont 0.42, 42.4 et 84.8 MPa.
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L’ outil inférieur a été chauffé jusqu'a 680°C ; son extrémité au moment de la mise en contact se trouve
a615°C, I'outil supérieur est a 130°C au méme moment, ce qui donne une différence de températures
en surface d'environ 485°C.

Lafigure 3.17 illustre I'évolution de température mesurée par les thermocouples installés le long des
outils pendant I'essai a 0.4 MPa. La premiere partie du graphique correspond a la stabilisation en
température avant la mise en contact. Au moment du contact, on observe une brusgue évolution des
températures et puis |’ établissement d’ un régime permanent. L’ essai est fini quand la température dans
les deux échantillons est stabilisée.

700 1~

600 - —T2
—T3

g 500 - —T4
o T5
§ 400 - —T6
2 —T7
983 300 — T8
—T9

200 T10

100 : : : : ‘
0 100 200 300 400 500
temps (s)

Figure 3.17 : évolution des températures pendant |'essai

3.4.3 Identification du coefficient de transfert thermique

3.4.3.1 Estimation en régime permanent

1) Calcul analytique

Etant donné que la machine a été congue pour réaliser une estimation du coefficient de transfert
thermique en régime permanent, une premiére étude a été menée, afin d’avoir une idée de la valeur du
transfert thermique en état stabilisé. La méthode utilisée est celle du calcul du flux, décrite au
paragraphe 3.3.3.2.

Tout d'abord, les valeurs des températures mesurées par les thermocouples a lafin de lI'essai - c'est a
dire en stahilisé - sont relevées. Les températures des thermocouples plus proches de la surface de
chaque lopin sont extrapolées linéairement pour obtenir les températures en surface.

Ensuite, la valeur du flux dans chaque lopin est calculée avec les valeurs de conductivité de la fonte
(50 W/m.°C). Comme on peut observer sur la figure 3.18, la valeur du flux n'est pas la méme dans les
deux lopins, I'erreur commise sur le flux est de 10 a 14%. Cette erreur est supérieure alavaleur de 5%
recommandée dans la bibliographie [11]. Ces différences dans le flux ont été aussi mesurées par [19].
Son origine peut étre due aux pertes latérales ou au fait que le régime permanent n'a pas été encore
atteint.
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h est finalement cal culé au moyen de |'équation ci-dessous en considérant un valeur du flux moyen :

h= 2'¢moyen
e Proyen T (3.6)
sC k sf

tole

avec ¢ le flux moyen, T et Ty les températures extrapolées a la surface du lopin chaud et froid

respectivement, et e |'épaisseur de latole.

700
600
500 -

y =-6.887x + 609.57

« températures du lopin supérieur
m températures du lopin inférieur

400 -
300 - \\
y =-6.153x + 561.25

200 -

température (°C)

100 | [outil inférieur | I [outil supérieur |
O T T 1
0 20 gistance (mm) 40 60

Figure 3.18 : valeur du flux calculée analytiquement

Des valeurs de h obtenues pour les différentes valeurs de pression sont montrées ala figure 3.19.

Pression Valeur deh
(MPa) (W/m?K)
X X
X X
X X

Figure 3.19: valeursdu coefficient de transfert thermique en fonction dela pression
2) Calcul par élémentsfinis

Etant donné que I'hypothése du flux constant n'est pas vaide dans les calculs analytiques du
coefficient de transfert thermique réalisés précédemment (erreur sur le flux de 10 a 14%), une
technique inverse a été appliquée. Elle consiste a trouver une valeur de h qui minimise I'écart entre la
température calculée et mesurée.

Le calcul thermique a été réalisé avec Forge 2. Comme le coefficient de transfert thermique est
identifié en régime permanent, le calage est fait avec la vaeur stabilisée des températures; les
conditions aux limites initiales peuvent donc étre simplifiées, commeillustre lafigure 3.20.
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Set thermique: T exp =f(t)
T initial
mo—— >
T initial
Gradient
initial
Set thermique: T exp =f(t)

T initia =0

T initial =0

T initia =0

T = Texp dabilistesup

T = Texp gabiligeinf

Figure 3.20 : simplification des conditions aux limitesinitiales pour le calcul thermique en Forge 2

Une comparaison entre les températures calculées et mesurées avec les thermocouples ainsi que les
valeurs du coefficient de transfert thermique identifiées, sont montrées alafigure 3.21. L'accord entre
lasimulation et la mesure est acceptable. Les différences entre les deux peuvent provenir du fait que le
flux ne peut pas étre considéré comme totalement unidimensionnel dans I'expérience. Dans les calculs,
les échanges avec |'atmospheére ont été considérés comme nuls. L'hypothése de flux constant est valide
dans ce cas, comme l'illustre lafigure 3.22, ou le flux est donné par les pentes des droites.

] 600 -
700 0.42 MPa 42.44 MPa
550 - -
6001 X 500 - x exp-42.44MPa
xexp-0.42MPa 450 | X m cal-42.44 MPa
G 9001 X u cal-0.42MPa G
< 9 400 4 2
(0] E x
5 400 E 350 - y
g T 300 -
2 300 | g o
£ £ 1
[o] —
- 200 -
200 -
- I
100 A | | | | 100 - ! ! ! !
0 10 20 30 40 0 0 20 30 40
position thermocouple (mm) position thermocouple (mm)
600 - .
84.88 MPa Pression Val eurzde h
501 MPa) W/m2K
X X exp-84.88MPa ( ) ( : )
500 -
450 4 >.< m cal-84.88MPa
& 400 | )'( X X
S 350 | x
2 X
g 300 %
£ 250 1 X
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100 A | ‘ ‘ ‘
0 10 20 30 40 X X
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Figure 3.21: estimation du coefficient de transfert thermique par élémentsfinis
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700 - )
tempéraures
\:z\ -
y = -6.5135x + 468.56 y
400 |

300 A

y =-6.5392x + 434.63

200 -

position des thermocouples (mm)

Figure 3.22 : valeur du flux calculée par élémentsfinis
A partir des calculs analytiques et de ceux réalisés avec Forge 2 pour I'estimation du coefficient de
transfert thermique, on observe que I'ordre de grandeur est le méme dans les deux cas, et donc que

dans le calcul analytique, bien qu'on sécarte des hypothéses, |es résultats restent acceptables.

3.4.3.2 Estimation en régime transitoire

Un dernier calcul a été réalisé pour avoir une idée de I'évolution du coefficient de transfert thermique
en fonction du temps. La méthode analytique précédemment détaillée est utilisée car, par éléments
finis, le nombre de calculs aréaliser serait trés important.

Etant donné que l'analyse est effectuée en régime transitoire, I'nypothése de flux constant n'est pas
respectée. Pour cette raison, |'attention sera portée sur I'allure des courbes ainsi que sur les ordres de
grandeurs obtenus, et pas sur les valeurs du coefficient de transfert thermique en soi.

La valeur des températures mesurées est relevée pour différents instants depuis la mise en contact
jusqu'a la stabilisation, et le coefficient de transfert thermique est calculé pour chague instant.
L'évolution de h en fonction du temps pour chague pression est montrée a la figure 2.23. La figure
3.24 représente |'évolution de ce méme coefficient en fonction de la pression aux instants étudiés.

Figure 3.23 : évolution de h en fonction du temps
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Figure 3.24 : évolution de h en fonction dela pression

On observe que, le coefficient de transfert thermique évolue dans le temps de fagon logarithmique

jusgu'a I'établissement du régime permanent. La durée demboutissage d'une piece est

approximativement 3 secondes, donc si on considere le coefficient de transfert thermique en régime

permanent, on atendance a surestimer sa valeur.

Des améliorations de la machine de mesure des températures pourraient étre réalisées de fagon atenir

compte du régime transitoire et se rapprocher des conditions d'emboutissage a chaud :

- Uneapplication plus rapide de la pression.

- Une changement des types de thermocouple (type K) actuellement utilisés et qui ont un temps de
réponse de 1-2 secondes par ceux en chromel-alumel (1 a2 millisecondes).

- La possihilité d'appliquer des grandes déformations a I'échantillon ce qui permettrait de tenir
compte de la chaleur dégagée par la déformation plastique

En ce qui concerne la méthode d'estimation du coefficient de transfert thermique, les techniques

inverses avec |'utilisation des éléments finis semblent les plus adaptées au procédé et permettent de

tenir compte des grandes déformations ainsi que des pertes de chaleur |atérales.

Des améliorations apportées a Forge 2 comme par exemple |'application des méthodes d'identification

automatique des paramétres est une des solutions possibles. Des travaux dans ce sens ont été dgja

réalisées dans le cadre d'un mastere [20].

3.5 Conclusions

L e procédé d'emboutissage a chaud étant fortement anisotherme, la thermique joue un réle de premier

ordre. Le coefficient d'échange thermique avec les outils doit étre estimé correctement si |’on veut

simuler |'évolution de température dans latdle.

Dans la bibliographie, on trouve des études consacrées a I'estimation de ce coefficient, mais les

valeurs obtenues varient beaucoup en fonction des conditions d'essai (estimation en régime permanent

ou transitoire, valeur de la pression appliquée, présence d'un troisieme corps...).

Nous avons estimé le coefficient de transfert thermique entre la fonte et I'Usibor 1500 en fonction de

la pression. Pour ce faire, la démarche la plus fréguemment adoptée dans la bibliographie a été

utilisée.

Les mesures de températures ont été réalisées avec une machine mise au point au CEMEF, puis le

coefficient de transfert thermique a été calculé par deux méthodes : analytiquement et par éléments

finis. Plusieurs conclusions peuvent étre tirées de ces estimations concernant les expériences et les

calculs.

- Laprincipale est que, étant donné que le procédé d'emboutissage a chaud dure environ 3 secondes,
le coefficient de transfert doit étre estimé en régime transitoire.
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- En ce qui concerne les mesures de température, vu que la machine n'est pas adaptée au régime
transitoire, la pression nominale n'est pas atteinte assez vite ; de plus les thermocouples utilisés ont

un temps de réponse trop long par rapport ala durée du procédé.

- Des estimations du coefficient de transfert thermique ont été cependant réalisées, d'abord en
régime permanent par deux méthodes (analytiquement et par éléments finis), puis en régime

transitoire.

Etant donné que I'hypothése du flux n'est pas respectée, les résultats obtenus ont une validité
limitée. Les résultats le plus notables sont que | e coefficient de transfert thermique évolue de fagon

logarithmique avec le temps.

Nous avons mis en cauvre en parallele des moyens de validation et de raffinement de ces résultats.
Ces moyens sont des essais d emboutissage hémisphérique, et des essais semi — industriels
d’ emboutissage a chaud d’un pied milieu. Ces essais seront décrits dans les chapitres suivants. La
comparaison entre les résultats des essais hémisphériques et des calculs en termes de température,
d effort d emboutissage et de déformation vont nous permettre, au moyen d’ une analyse inverse,
d'estimer la valeur et I’ évolution en fonction de la pression du coefficient de transfert thermique,
en partant des valeurs obtenues dans ce chapitre. Enfin, les valeurs du coefficient de transfert

thermique seront aussi validées avec les résultats des essais industriels.
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Chapitre4

La rhéologie del’ Usibor 1500
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4.1 Introduction

L’ objectif principal de cette étude consiste a simuler le procédé d’ emboutissage a chaud. Il est donc
trés important de décrire le plus précisément possible le comportement du matériau dans les conditions
du procédé.

Le diagramme de phases Fe-C définit les états d’ équilibre, ¢’est a dire les états structuraux obtenus
dans des conditions telles que le facteur temps n’intervienne plus. Or, dans notre procédé, les

transformations ont lieu au cours d’ un cycle thermo — mécanique.
Il devient indispensable de prendre en compte I'influence du temps, c'est a dire de décrire une

cinétique des transformations. Deux analyses différentes possibles permettent de tenir compte du
facteur temps[1].

- Des analyses des transformations a température constante, diagrammes TTT
(Température, Temps, Transformation) qui permettent la construction de diagrammes de
transformation en conditions isothermes.

- Des anayses des transformations au cours de variations continues de la température,
diagrammes TRC (Temps, Refroidissement Continu) qui permettent de tracer des
diagrammes de transformation en conditions anisothermes (chauffage ou refroidissement).

Les deux analyses sont complémentaires, car, pour mieux décomposer les phénomenes et distinguer
les effets du temps et de la température, on analyse d’ abord les transformations au cours de maintiens
isothermes, c’'est adire que |’ on réalise d' abord un diagramme TTT pour étudier ensuite les conditions
en refroidissement continue (diagramme TRC). Cependant, dans I'industrie, on travaille le plus
souvent avec un diagramme TRC, donc c’est ce dernier qui sera considéré. La figure 4.1montre le
diagramme TRC de I'Usibor 1500. Ce diagramme est tracé dans le systéme de coordonnées
Logarithme du temps (en abscisse) - Température (en ordonnée). Il est construit sur un faisceau de
courbes représentant les lois de refroidissement qui correspondent aux différentes expériences
réalisées pour le tracer. Dans ce diagramme, on distingue différentes caractéristiques :

900 \% 1. leslignes qui indiquent la vitesse de
800 L& \( 2 refroidissement en °C/s
0%
m o 3 2. latransformationy = o débute
©| 600 —
; 500 \\ \\X )‘\*\Q‘ rx\ \ 3. 50% de !’ austénite sont transformeés
2.\ WAUNL )
E w00 - _- A\fm-\ d \\‘ 4 \ \ 4. transformationy = o s achéve
200 5. mesure de la dureté du matériau
100 aprés avoir suivi le cycle de
HV (10 Kg) refroidissement indiqué
0 1 1mr| 2l 5mn 1!I>mn ‘I‘h Z‘h
Secondes 100 10000
Temps

Figure4.1: diagramme TRC del’Usibor 1500 [2]

-41-
49



Chapitre 4 : Larhéologie de |’ Usibor 1500

4.2 Conditions de mise en forme

La mise en forme dans le procédé est réalisée en phase austénitique, car la ductilité du métal est alors
plus importante. Pour comprendre les conditions dans lesguelles cette mise en forme a lieu, nous
alons diviser le diagramme TRC en trois zones représentées sur lafigure 4.2 :

Zone 1 : correspondant a I’ austénite stable. Dans cette zone, il n'y a pas de changement de phase en
fonction du temps.

Zone 2 : correspondant a |’ austénite instable, ' est cette zone qui nous intéresse car la mise en forme
dans notre cas est effectuée entre 720°C et 400°C. Dans cette zone |le changement de phase dépend du
temps. Comme on peut I’ observer sur lafigure 4.2, pour éviter la transformation bainitique, la vitesse
de refroidissement du matériau doit étre au moins de 27°C/s. Cette vitesse critique de trempe permet
d’ obtenir une structure finale entierement martensitique.

Zone 3 : correspondant a une microstructure martensitique obtenue pendant la trempe, dans notre cas
|latrempe entre les outils.

On peut définir de cette facon les conditions de température — temps vitesse de refroidissement
nécessaires pour « réussir » une piéce emboutie a chaud.

Dans le diagramme TRC, on indique la vitesse de refroidissement de 100°C/s et la minimale définie

par la vitesse critique. La mise en forme doit donc se faire en respectant les conditions extrémes
données au tableau 4.1.

200

80O A LW Y Y <

0%
700

2L | e
e R T

Température en °C

Zone 3

HV (10 Kg)

%5 1md 2hn 5mn 1&mn Th 2h
Secondes 100 10000
Temps

Figure 4.2 : conditions de mise en forme

Vitesse refroidissement Température de mise en forme Temps avant transformation
min. —max. (°C/s) min. — max.(°C) min. — max. (s)
100 720 52
400 18
27 720 32
400 2

Tableau 4.1 : écartsde validité dela miseen forme
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Pour analyser le procédé demboutissage a chaud, et plus spécifiquement le couplage
thermomécanique, des données matériaux dans les conditions du procédé sont nécessaires.

4.3 Rhéologie des aciers au manganése a chaud

4.3.1 Introduction

Nous alons maintenant décrire des études expérimentales disponibles dans la littérature qui ont pour
but de caractériser le comportement mécanique de certaines catégories d’ aciers a chaud. La majorité
des recherches ont été réalisées sur des aciers en phase austénitique stable (T > 800°C) ou en biphasé
(400°C < T < 800°C), en vue d' appliquer les résultats al’ étude des procédés comme la forge et surtout
le laminage a chaud. Les types d’ aciers auxquels nous allons nous intéresser plus particuliérement sont
les aciers au manganese (0.9% - 1.39% de Mn en masse), avec un bas contenu en carbone (0.15 —
0.29% en masse), car ces valeurs sont semblables aux teneurs en Mn et C de |’ Usibor 1500.

Le développement des aciers microalliés constitue I’ un des plus importants progrés de la métallurgie
de ces deux derniéres décennies. Une caractéristique tres particuliere de ces aciers est la variété de
microstructures qui peuvent étre obtenues en modifiant la composition et le traitement thermo-
mécanique. Comme nous |’ avons dgja vu, I’ addition de petites quantités d’ éléments tels que le Nb, Ti,
V, Mo, B ou Al, seuls, ou en combinaison, est utilisée pour augmenter la stabilité de I’ austénite ou
pour influencer la cinétique de transformation de phase.

4.3.2 Comportement mécanique de I’ austénite stable

A ces températures (750 — 900°C), les propriétés mécaniques sont trés affectées par les changements
microstructuraux qui se produisent pendant la déformation a chaud, telles que la restauration, ou la
recristallisation.

La restauration est un mécanisme de réarrangement de dislocations; elle peut étre statique et
dynamique selon que e déplacement des dislocations est provoqué par |’ activation thermique ou par le
cisaillement imposé au cristal. L'effet de la restauration statique est souvent relativement faible sur le
comportement mécanique des aciers considérés [3].

Larecristallisation est aussi possible en statique et dynamique. La recristallisation dynamique alieu au
cours de la déformation tandis que la statique s'amorce si la structure déformée est maintenue a des
températures élevées; elles est donc fonction du temps. Dans les deux cas, de nouveaux grains non
déformés apparaissent par un mécanisme de germination et croissance. Une fois que larecristallisation
est achevée, la nouvelle structure est encore métastable, ¢’ est pour cette raison qu’un phénomene de
croissance alieu [4].

Dans un procédé de mise en forme a chaud et selon les conditions expérimentales, on considéere que
les mécanismes de déformation mis en jeu conduisent a I’ établissement d’un état stationnaire, dans
lequel le matériau atteint un équilibre entre |’écrouissage, provenant de la déformation, et de
I’adoucissement d0 a la restauration et a la recristallisation dynamique (figure 4.3). La contrainte
atteint une valeur de saturation appel ée contrainte stationnaire. Lorsgue la recristallisation dynamique
se produit, la courbe présente un pic, puis décroit de fagon monotone ou avec des oscillations suivant
les conditions de vitesse de déformation et de température avant d’ atteindre un régime stationnaire [5].
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Contrainte o
Contrainte o

par ion dynamig
et recristallisation dynamique

| SOSE YRR D e | T T
Déformation ¢ Déformation e

Figure 4.3 : schéma des cour bes d’écoulement lors d’un procédé de mise en forme a chaud [5]

Les essais de compression uniaxiale ou plane [4], [5], [6], [7], [8], [10], sont les plus utilisés dans la
littérature pour étudier |’ effet de ces mécanismes. Des allures classiques de courbes observées lorsque
I’on est en présence d une recristallisation dynamique sont représentées dans les exemples de la figure
4.4 ; les conditions d'essal sont présentées a la figure 4.5 et la composition de I’ acier dans le tableau
4.2.

On peut citer également, a titre d’ exemple, des essais de compression effectués sur des aciers
microalliés au Nb, Nb - B, et Cu - Nb - B dans les mémes conditions que pour I’ acier de base décrit ci-
dessus (voir composition chimique du tableau 4.2) [6]. Les auteurs ont rapporté que le seul mécanisme
agissant sur le comportement est la restauration dynamique, car |’acier ne montre pas des signes
d’ adoucissement, jusqu’a un niveau de déformation de 0.5, méme pour des températures de 1100°C
(figure 4.6). Ce comportement a été attribué a I’ effet retardateur du Nb et le B sur la recristallisation
dynamique.

300 EE T N T BN Lo B 3, P i N P S S TR
[ Basesteel ]
g 250 Ce=2g! ]
T F RT=1100°C ]
g- 200 | :Fhummnmmmuanﬂﬂuﬂ 800°C _.: RT: 1100, 1200°C
s C o ] P S DT; 800-1200°C
r o2 o ecRtoong = ] E . £0.2,2,10,50 "
S 150 L o ™ “eogre= 900 °C M 7k 7 =Upwol
%,I - .uipnnm“"”"“’”“‘“%unmumw 1000°C 1 2 =
... 8 = 05+
a 100 - :: mq‘hmm.mnﬂmﬂllﬂl)“c 5 %
:Iﬁ: ] '[RJ'
50 :g:' 3 E
a3 °C
(Y] R E I NS SET S
0 .25 5 75 1
STRAIN TIME, s
Figure 4.4 : effet delatempérature sur lecomportement  Figure 4.5 : schéma thermomécanique pour les essais de
pour un acier deréférence[6] compression [6]
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Acier C Mn | S P S Ti Nb B Al Cu N
Référence | 0.03 | 1.54 | 0.19| 0.008 | 0.005 | 0.020 | --- --- 10.020| --- | 0.0048
Cu-Nb-B | 0.026 | 1.38 | 0.18] 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.058 | 0.003 | 0.019 | 2.03 | 0.0060

Tableau 4.2 : composition chimique des acier stestés en compression (% en masse) [6]

L S — , —
Cu-Nb-B Steel ]

300 F 4 _g gt 3
250 | ET=1200°C ]
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a |
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Figure 4.6 : effet delatempérature sur le comportement pour un acier microallié Cu-Nb-B [6]

Des essais de compression réalisés sur un acier tres semblable al’ Usibor utilisé également en mise en
forme par emboutissage a chaud, confirment ces tendances [9]. La composition chimique de cet acier
au bore est montrée au tableau 4.3. On observe une stabilisation de la contrainte d’ écoulement due ala
restauration dynamique (figure 4.7). Les conditions d'essa sont présentées sur la figure 4.8.
L’influence de la vitesse de déformation sur le comportement a également été étudiée. Comme on peut
|" observer dans la comparaison réalisée a 800°C (figure 4.9), cette influence est assez prononcée pour
ces températures. Une comparaison entre la contrainte d’ écoulement maximale de cet acier et celle
d’un acier non allié (0.092%C - 0.45%Mn) & 900°C et 0.1 s* a été réalisée [9]. Les résultats montrent
que ces valeurs sont tres semblables et donc que I’ effet des éléments d’ alliages a peu d'influence sur le
comportement mécanique a chaud.

Acier C Mn Si P S Cr B Al
BolocO2 | 0.223 | 1.11 | 0.29 | 0.013 | 0.003 | 0.211 0.0034 0.051

Tableau 4.3 : composition chimique de I’acier au bore Boloc 02 de SSAB (% en masse) [9]

2450 A T auténitisation

= Y BOorc 900°C. 5 min vitegse_de
& 200 = - 1 T ’ ’ refroidissement =50°C/s
= e ———— BEO°C
i -~ "
g 150 — — B

10K J,r’

50 1 . .

t stabilisation 15s.
t
% X oz 03 o4 05 0.6 >
Strain

Figure 4.7 : comportement mécanique du Boloc 02 a chaud,  Figure 4.8 : conditions pour les essais de compression
£=01s[9] [9]
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Figure 4.9 : Influence de la vitesse de déformation a 800°C [9]

D’autres essais sont utilisés également pour ce type d études. Des essais de torsion ont par exemple
été réalisés pour étudier le forgeage a chaud, en particulier I’ évolution de la taille de grain pour la
recristallisation statique et dynamique ainsi que les effets de la vitesse de déformation sur ces
phénomeénes [10].

La température d austénitisation a également une influence sur le comportement mécanique du
matériau, étant donné que lataille de grain et la position dans les polycristaux des éléments d’ addition
vont dépendre de cette température ainsi que du temps d austénitisation. Des essais de compression
Sur un acier au manganese ont été réalisés pour deux températures d’austénitisation de 950°C et
1200°C [3]. Ces températures permettent d’obtenir des microstructures tres différentes; la taille de
grain reste petite dans le premier cas, car les éléments de microaliage sous forme de précipités
limitent la mobilité des joints de grain. Dans le deuxiéme cas, tous les ééments sont dissous, ce qui
conduit & une taille de grain plus importante. Les essais ont été réalisés & 870°C et 1s'. Les
comportements sont différents aprés austénitisation : une austénitisation a la température plus basse
conduit a une contrainte d' écoulement plus élevée en début de courbe (figure 4.10). Elle atteint un
maximum pour une déformation de plus au moins 0.4, avant de diminuer. Cet adoucissement est sans
doute provoqué par une recristallisation dynamique.

T=870°C ¢=1s

200 1 T, =950°C

T, =1200°C

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Figure 4.10: influence de la température d’ austénitisation sur le comportement [3]
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4.3.3 Comportement mécanique biphasé

Les études menées dans ce domaine sont appliquées principalement au procédé de laminage a chaud,
le principal objectif étant alors de modifier la structure du métal pour atteindre certaines propriétés
finales en termes de résistance ou de ductilité, du fait d’ une déformation de la microstructure biphasée.
Un contréle thermomécanique du procédé associé a I’ gout d ééments d' alliage permet de raffiner la
taille de grain et d’ empécher larecristallisation de |’ austénite [ 11].

Un intérét particulier est porté aux phénomenes d’évolution microstructurale pendant la déformation,
au comportement mécanique ainsi qu’ ala formabilité de larégion biphasée [3], [11], [12].

Pour étudier ces phénomenes, des essais de torsion et de dilatometrie ont été réalisés sur deux aciers
(0.35%C — 1.0%Cr) et (0.49%C — 1.0%Cr — 0.11%V) pendant |a déformation dans |e domaine biphasé
[12]. Les conditions d' essais sont présentées alafigure 4.11.

o
=]
S

Temperature [*C]

»
L

3 010 Time [g]

Figure 4.11 : schéma des cyclesappliqués pour les essais danslarégion biphasée[12]

L’influence de la déformation sur la microstructure, le comportement du matériau ainsi que la
formabilité dans le domaine intercritique ont été observées et comparées aux effets de la déformation
en austénite stable. Les essais ont été réalisés pour deux températures du domaine intercritique, prés de
Ar3 (Ar3-20°C) et ami-chemin entre Ar3 et Arl (1/2 (Ar1+Ar3)) avec Ar3 = 695°C et 675°C et Arl=
625°C et 525°C pour le premier et deuxieme acier respectivement.

L esrésultats reportés en termes d'évolution microstructule sont les suivants:

La plus petite taille de grain pour la phase austénitique est obtenue pour la température la plus basse et
le plus grand taux de déformation. En ce qui concerne le volume de chaque phase alafin del'essai, le
plus petit volume d'austénite est obtenu quand la déformation est réalisée dans ces mémes conditions.
Le volume de ferrite et perlite pour ces conditions est maximum.

Les essais de torsion ont été réalisés entre 1200°C et 600°C. A partir des courbes obtenues, les auteurs
affirment que la température limite de recristallisation dynamique se trouve a 750°C car le pic
d'adoucissement n'est plus observable. Lafigure 4.12 illustre la contrainte d'écoulement en fonction de
la température : on observe une discontinuité de celle-ci entre 600 et 700°C. Cette discontinuité dans
le comportement est directement liée a la transformation de phase pendant la déformation. Le
comportement dans cette plage de température ne peut donc pas étre extrapol é facilement a partir du
comportement de |’ austénite seule et de celui de laferrite seule.

Dans les études de formabilité du matériau en biphasé, les auteurs affirment que la formabilité diminue
pour les essais réalisés a plus basse température et que la ferrite est plus ductile a cette température que
|'austénite.

Les deux aciers étudiés suivent les mémes tendances, mais dans le cas du deuxiéme acier, I'influence
du vanadium fait augmenter la contrainte d'écoulement et diminue la formabilité. De plus, la
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recristallisation est inhibée par les précipités de vanadium. La limite de recristallisation dynamique
pour cet acier a été estimé a 850°C.

350 ¢ T —

‘ T T T
‘I\ Deformation rate = 0,5 (1/s] | ‘

; i 5
! | :

100 f—— ! =

[ | | | | |
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00 700 OO 900 1000 1100 1200
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Figure 4.12 : Dépendance dela contrainte avec la température [12]

Une étude sur le raffinement des grains pour un acier soumis a une trés forte déformation a été réalisée
sur un acier au manganése X65 (0.094C - 0.29Si - 1.42Mn - 0.005S-0.013P -0.00370 - 0.0038N -
0.045Nb-0.008Ti) [11]. L'objectif est d'avoir une taille de grain la plus petite possible pour améliorer
les propriétés mécaniques comme la résistance aux impacts ainsi que la ductilité. L'acier est donc
austénitisé a 1100°C pendant 5 minutes et puis refroidi a 10°C/s jusqu'a 850°C et 800°C qui sont les
températures d'essai. Une réduction de 80% est appliquée & une vitesse de déformation de 15s™. Aprés
la déformation, les éprouvettes sont refroidies a des vitesses comprises entre 2 et 64°C/s.

Lestailles de grain les plus petites sont obtenues avec des grandes vitesses de refroidissement, mais a
partir de 10°C/s la taille de grain ne diminue plus. Les auteurs arrivent a la conclusion que des grains
ultrafins sont formés par la combinaison de grandes déformations et vitesses de refroidissement
élevées dans le domaine dausténite non recristalisée ainsi qu'un possible mécanisme de
transformation induite par la déformation. De fagon surprenante, les auteurs concluent que, au-dessus
de Ar3, des grains de ferrite trés fins se forment dans les joints de grain de l'austénite déformée, mais
ceux-ci sont postérieurement transformés en austénite par la transformation inverse. Si ces
transformations se produisent de forme répétitive sous déformation sévere, les grains d'austénite ou
ferrite peuvent étre successivement raffinés aux alentours de Ar3.

4.3.4 Comportement mécanique en phase austénitique non recristallisée

Des études ont été réalisées sur l'influence de la déformation en phase austénitique non recristallisée
sur la transformation bainitique [14]. Les auteurs affirment que la déformation dans la région non
récristallisée de l'austénite peut accélérer la cinétique de transformation. L'acier au manganése étudié a
la composition suivante en % masse : 0.1C - 1.6 Mn - 0.313 Si - 0.012P - 0.003S - 0.0107N - 0.28Mo -
0.038Nb - 0.081V - 0.018Ti. Les températures Acl= 715°C et Ac3 = 822°C ont été déterminées
expérimentalement. L'objectif des essais est d'obtenir le diagramme TRC sans déformation des
éprouvettes et de le comparer avec celui obtenu apres déformation de I'éprouvette dans la phase
austénitique non recristallisée. Le cycle thermo-mécanique appliqué aux éprouvettes est montré a la
figure 4.13.
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Figure 4.13: Cycle thermo mécanique des essais pour |'obtention du diagramme TRC

Dans le diagramme TRC résultant des essais (figure 4.14), on peut observer que le fait de déformer le
matériau dans le domaine austénitique va accélérer la transformation bainitique, mais n’'influence pas
la température de transformation. Le méme effet sur la transformation est observé pour le cas de la
ferrite, mais cette fois la température de transformation Ar3 est déplacée vers des températures
Supérieures.

= = Nondeformation
— Deformation

Temperature, °C
b e
2 o
==

Cooling rate 100 %0 1S 18 03 01 005 T/s
L —-203 403 383 312 300 1T 207 208
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Figure 4.14 : Diagramme TRC pour des conditions déformées et non déformées [14]

En ce qui concerne larhéologie pour notre type d'acier (acier au manganéese microalliée au bore), elle a
été peu étudiée pour les gammes de temps et températures requises pour la transformation directe
austénite - martensite.

Rappelons les conditions de mise en forme décrites au paragraphe 4.2: I'objectif du procédé
d’emboutissage a chaud est la mise en forme en phase austénitique non recristallisée. Si I’on tient
compte du temps de transfert de la téle du four a la presse apreés austénitisation, la mise en forme
commence a des températures de 800°C — 700°C et finit avant la transformation martensitique a 400°C
(zone 2 de la figure 4.2). En tenant compte du fait que la transformation bainitique doit étre évitée, le
refroidissement pendant la mise en forme doit étre de 27°C/s minimum.

L e comportement mécanique de |’ acier au bore Boloc 02 dont la composition chimique est montrée au
tableau 4.3, a été déterminé dans I’ écart de températures concernant |’ emboutissage a chaud [15]. Sa
rhéologie a été obtenue au moyen d'essais de compression sur une presse Gleeble 1500. Les
conditions d’ sont celles de lafigure 4.6 ; les courbes contrainte - déformation sont présentées ala
figure 4.15, de 750°C jusqu'a 650°C, et a la figure 4.16 de 600°C jusgu’a 300°C. On observe des
allures de courbes différentes dans I'intervalle de températures 500 — 425°C qui révélent une
augmentation de la contrainte a partir de 0.2 de déformation. Ceci est attribué soit a la transformation
bainitique causée par le temps écoulé, soit a |’ accélération de la transformation due a la déformation.
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Des essais dilatométriques montrent que la transformation bainitique & 450°C alieu en moins de 20s.
Vu que la vitesse de refroidissement maximale atteinte était de 50°C/s a partir de 900°C, que cette
vitesse diminue graduellement avec la température, et que le temps atteint avant la déformation était
de 15 secondes, la transformation bainitique était inévitable a ces températures.

Finalement, on observe une augmentation de |la contrainte d’ écoulement quand T< 425°C, du fait de la
transformation bainitique induite par la déformation.
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Figure4.15 : comportement mécanique du Boloc 02 entre  Figure 4.16 : comportement mécanique du Boloc 02 entre
750 et 650 °C [15] 600 et 300°C [15]

Une étude de I'influence de la vitesse de déformation sur le comportement a été également réalisée.
Comme on peut observer a la figure 4.17, elle ne joue pas un role important dans cet intervalle de
températures. Pour cette raison, le comportement de |’ austénite a des températures entre 500 et 400°C
a été estimé a des vitesses de déformation de 5 s*, ce qui permet d éviter ainsi la transformation
bainitique, mais les résultats dans ce cas sont influencés par I autoéchauffement.

sog,__ . BeketRsoc 00 |
800 | - ot |
- -;_'-'—4"'—:-'__ 1087 |
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Figure 4.17 : influence de la vitesse de déformation a 500°C [15]

Des études sur |'évolution de la microstructure pendant la déformation de cet acier ont donné des
informations sur |'effet de la déformation en phase austénitique sur la transformation en ferrite et
martensite, ainsi que sur les propriétés mécaniques du matériau soumis a des essais de compression en
refroidissement continu [16]. Les auteurs observent |’ apparition de la phase ferritique induite par la
déformation en austénitique méme a des températures de refroidissement de 280°C/s. Ils estiment le
pourcentage de ferrite égal a 22% pour une déformation de 0.16 en austénite et une vitesse de
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refroidissement de 50°C/s (figure 4.18). La microstructure finale est constituée au moins de deux
phases, ferrite et martensite, ou ferrite martensite et bainite. La température Ms est également affectée
et décroit de 25 - 70°C avec la déformation.

Les résultats des s de compression en refroidissement continu a 300 et 350°C révelent des valeurs
de contraintes inférieures a celles obtenues a partir des essais en déformations isothermes.

Figure 4.18 : échantillon déformé a 0.16 en austénite et refroidi a 50°C/s[16]

4.35 Conclusion

La rhéologie de la phase austénitique ainsi que les mécanismes microstructuraux déclenchés par la
déformation a haute température ont été largement étudiés pour des applications au laminage a chaud
[6]. [5], [10].

Ainsi il a éé montré que le laminage intercritique permet parfois d’améliorer les propriétés
mécaniques de I'acier en éudiant le comportement et I’ évolution microstructurale du matériau en
biphasé (austénite —ferrite) [3], [8], [12].

L’ emboutissage a chaud est un procédé récemment développé dans I'industrie, et le comportement en
phase austénitique des aciers trempables a été peu exploré [15], [16]. Les conditions de température et
vitesse de refroidissement pour obtenir des informations sur la rhéologie sont trés séveres. Eviter la
transformation bainitique présente des difficultés dues aux limitations des machines en termes de
contrle de température aux vitesses de refroidissement requises et a |'accélération de la
transformation bainitique induite par la déformation.

Nous alons a présent chercher a estimer les paramétres de la loi de comportement qui permettra de
décrire le comportement de I’ Usibor dans ces conditions.

4.4 Choix de la loi de comportement

En fonction des résultats d'essais, une loi de comportement doit étre choisie pour décrire le
comportement mécanique de I’ acier a chaud. La contrainte globale peut étre écrite comme la somme
d’'un seuil de déformation élastique et S'il est atteint, d’une partie viscoplastique (irréversible). La
vitesse de déformation viscoplastique est reliée au tenseur de contraintes de Cauchy a travers une loi
d’ écoulement et un critére qui peut étre exprimé au moyen de la contrainte équivalente de Von Mises
en fonction des variables d' état comme la vitesse de déformation, la température ou la microstructure :
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&=1(z5T.) )

Pendant la déformation plastique, de nouvelles dislocations sont créées, et le mouvement des
dislocations est empéché a cause des obstacles; ceci aura comme conséquence un incrément de la
contrainte d' écoulement et donc un écrouissage du matériau.

Pendant la déformation a chaud, les mécanismes d’ activation thermique décrits au paragraphe 4.3.2
peuvent avoir lieu et modifier |a microstructure et la contrainte d’ écoulement du métal.

Les lois & variable interne, en supposant que I’ état d'un matériau peut étre décrit par une variable
interne sont utilisées dans la bibliographie [3], [6], [17], [18]. Ces lois permettent I’ obtention de
meilleurs résultats dans des cas de recristallisation dynamique, ou lorsgue I’ histoire de la déformation
est importante.

Par exemple, un modéle qui considere comme variable interne la densité des dislocations a été décrit
par [17], [18]. La contrainte pendant la déformation plastique est gouvernée par I'évolution de la
population de dislocations, la contrainte d’ écoulement étant proportionnelle a la racine carrée de la
densité de dislocations.

Dans le cas des aciers microalliées au bore, il a éé observé [6], [14] que I'unique mécanisme
d’ activation thermique agissant, dans la gamme de températures dans lesquelles la mise en forme est
effectuée, est la restauration dynamique. Pour décrire le comportement du matériau dans ces
conditions, il est possible de décomposer I'évolution de la contrainte en deux termes: un qui
représente une loi d’écrouissage et I'autre une loi de saturation, comme on présente dans la figure
4.19.

cw lll'-I--l-|ll.Illll'll--lll.ll.ll-Al-.Il.

P £

Ll

Figure 4.19 : décomposition de la évolution dela contrainte

A partir de cette décomposition, on peut écrire une loi isotrope générale pour I'évolution de la
contrainte, dans le cas d’ un écoulement visco- plastique :

o =Ke"
N B (4.2
K=@1-W)Ky +W.K, oi K, =K exp(?st)

Un ensemble de lois peut étre défini pour tenir compte des différentes formes des courbes de
contrainte - déformation, en fonction des expressions de Ke, €t W.

Pour décrire le type de comportement de I’ Usibor 1500, nous allons choisir laloi de Norton — Hoff qui
correspond a:
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Koy = Ko & + EO)”.exp(gj e W=0 w3

Puisque le matériau est austénitisé, on retiendra la forme finale de la contrainte suivante pour notre

oc=Kze"e m.exp(ﬁj (4.4)

ou K est la consistance du matériau, n le paramétre qui quantifie I’ écrouissage, m le paramétre qui
traduit I'influence de la vitesse de déformation et S I'influence de la température. Nous alons
chercher aidentifier ces parametres au moyen de plusieurs essais mécaniques.

4.5 Essais de traction a chaud

45.1 Introduction : principesdel’ essai de traction

L’essal de traction uniaxiale est un simple a mettre en ceuvre et de ce fait il est largement utilisé.
L’ éprouvette utilisée peut étre de plusieurs formes, plate, circulaire, entaillée etc. Toutes doivent
satisfaire & une forme suffisamment élancée pour pouvoir présenter un champ de contraintes
homogeénes dans le corps en traction. Comme notre objectif est de caractériser des téles minces, nous
avons utilisé des éprouvettes plates.

L es courbes contrainte — déformation obtenues a partir des essais de traction ont une forme particuliére
qui est montrée dans la figure 4.20. De 0 a E on peut observer un comportement élastique linéaire
réversible. De E a S, le comportement est plastique. Le point S représente |’ apparition de la striction,
c'est a dire I'instant ou la déformation se localise dans I’ éprouvette et a partir duquel, I"hypothése
d’homogénéité de la déformation n’est plus valide. Le point R représente la rupture de |’ éprouvette.

Il existe deux fagons courantes de piloter la machine d’essais: & vitesse de traverse constante, et a
vitesse de déformation constante. Les équations mécaniques qui permettent d’analyser un essai a
vitesse de déformation constante sont décrites en annexe |. Plus d'information sur I"analyse a vitesse
de traverse constante et de I’ origine des équations peut étre trouvé dans [20].

A
(e} - T,f?
/ // M .
| E /

| :

>

Figure 4.20 : exemple de cour be contrainte — défor mation pour un essai de traction
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4.5.2 Description desessais

Les essais de traction ont été réalisés sur une machine Gleeble 3800 a I’ Université de Padoue (figure

4.21). Les caractéristiques de cette machine d’ ssont les suivantes [21] :

- Presse hydraulique capable d exercer 10 tonnes en traction. Les vitesses de déplacement pouvant
atteindre 2000 mm/s.

- Chauffage par effet Joule

- Des mors de grande conductivité et un systéme de trempe qui permettent de refroidir la surface de

I’ éprouvette

- Contr6le de latempérature de I’ éprouvette au moyen de thermocouples

Le contrdle de la Gleeble est fait au moyen d'un ordinateur sous environnement Windows.
L' opérateur peut créer les tests a travers un nombre d options programmées et intégrées dans
différents logiciels. Pour ces essais de traction, le logiciel QuikSim a été utilisé. Dés que I'essai est
fini, les résultats sont enregistrés dans un autre logiciel qui permet d’ analyser les résultats.

Figure 4.21 : machine d’ essais Gleeble 3800

Les conditions d'essai et la géométrie de I’ éprouvette sont respectivement présentées sur les figures
4.22 et 4.23. Les essais ont été réalisés atrois températures : 500°C, 600°C, 700°C et trois vitesses de
déformation moyennes: 0,1s*, 0,3s et 1s™.

A puienitisation

900°C, 5 min.

T

15°C/s

t stabilisation

Vitesse de refroidissement
=160°C/s

Figure 4.22 : conditions d’ essai

5.5

Ti-ga.i-ﬁ =

)

41

Figure 4.23 : géométrie del’ éprouvette (en mm)

La température est mesurée avec deux thermocouples de type K de diamétre 0.25mm, soudés au
milieu et & I’extrémité de I’ éprouvette. Le contrdle du gradient est réalisé en envoyant un jet d’air
régulé au moyen d’ une électrovalve (figure 4.24).
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La régulation en température pendant la phase d’ austénitisation est présentée sur le graphique de la

figure 4.25.
Régulation de la température
1000

900 R
5 800
¢ 700 Lk
(9]
E 600 /] ——TC1(C)
@ 500 /] ——TC2(C)
'S 400
£ 300
= 200

100

0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 100 200 300 400 500
temps (s)
Figure4.24: jet d’Argon sur |'éprouvette Figure 4.25: régulation delatempérature

Aprés cette phase d austénitisation, une trempe controlée est réalisée. On envoie de |’air et en méme
temps |’ éprouvette est chauffée pour que le refroidissement ait lieu alavitesse désirée. Une fois arrivé
a la température d’'essai, un maintien de 10s est imposé afin d homogénéiser |I'éprouvette en
température. Malgré ce temps d’homogénéisation, un gradient est observé sur les éprouvettes. La
différence de température observée entre le thermocouple du milieu et celui situé al’ extrémité varie en
fonction de latempérature d' essal, et est plus importante pour les essais a 500°C.

La température est plus élevée dans les zones extérieures qu'au milieu; la déformation, en se
concentrant sur ces zones, a pour effet de localiser larupture de I’ éprouvette (figure 4.26).

Figure 4.26 : concentration de la déformation due au gradient

Pour le dépouillement de ces essais, on doit tenir compte de la concentration de la déformation dans
les zones chaudes.

Comme on peut |'observer sur la figure 4.27, la température reste constante aux positions des
thermocouples, c'est-a-dire au milieu de I’ éprouvette et a 24 mm du centre. |l est donc possible de
réaliser une analyse du comportement local dans ces zones.

635

630 -
625 -

620 -

—TCI(C)
—TC2(C)

615 -

610
605

600
595
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Figure 4.27 : évolution de la température pendant I’ essai
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4.5.3 ldentification delaloi de comportement

Le tableau 4.4 résume les valeurs des températures et vitesses de déformation locales des essais
utilisés pour I’identification delaloi.

Conditions imposées
‘C;‘ g TLocale ‘éLocaIe
T essai (°C) nominale de moyenne mesurée avec les caculée (s
I (sY) | mesurée(s? thermocouples (°C)
700 X X X X
X X
600 X X X X
X X X X
500 X X
X X X X
X X

Tableau 4.4 : valeurs destempératures et desvitesses de déformation locales

Les paramétres (K, n, m, ) de laloi de comportement de Norton-Hoff décrite en 4.4, sont identifiés
par une méthode d’ optimisation, dans laquelle on minimise I’ écart entre la contrainte expérimentale et
calculée avec laloi. Le graphique de lafigure 4.28 montre le résultat de I’ optimisation. Les valeurs des
parametres obtenues sont :

MPas™

K=X
n=X
m=X
=X K

Figure 4.28 : identification des paramétres
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Le probleme principal des essais de traction est qu’il apparait assez vite une hétérogénéité de section.
L’ analyse simple de la courbe de force en fonction du déplacement traité en contrainte nominale en
fonction de la déformation nominale n’ est alors plus valable [19]. L’ identification des paramétres a été
faite jusgu’ alavaleur maximale delaforce, c'est adire jusqu’al’ apparition de la striction. Comme on
peut observer dans la figure 4.28, les valeurs de déformation maximale avec cette identification sont
insuffisantes ; les résultats fiables se limitent & une déformation de 0.04 et leur extrapolation donne des
valeurs de la contrainte trop élevées. Pour résoudre ce probleme, des essais de torsion décrits ci-
dessous ont été effectués.

4.6 Essais de torsion a chaud

4.6.1 Introduction : principe del’ essai de torsion

Contrairement al’essal de traction, |’ essal de torsion est un essai mécanique qui permet de déterminer
la rhéologie d'un matériau en grande déformation, en limitant la triaxialité de contraintes. La
géométrie de I’ échantillon reste constante et il N’y a pas beaucoup d’instabilité mécanique.

Le banc de torssion ADAMEL LHOMARGY TCO01 couramment utilis¢ au CEMEF pour ce type
d’'essais n'a pas pu étre utilisé dans notre étude car la gamme de températures qui nous intéresse
coincide avec le changement de phase « / y . Ce changement modifie les propriétés magnétiques du
matériau et empéche une stabilisation de la température de I’ éprouvette avec le chauffage par
induction.

Par ailleurs, la taille des éprouvettes de torsion standard est trop importante, et le temps minimum
nécessaire pour |’ homogénéisation en température préalable al’essai est de 5 a 10 minutes. Ce temps
est trop long pour éviter latransformation bainitique.

Pour ces raisons, une machine de torsion a été mise au point au CEMEF. Cette machine, spécialement
adaptée aux conditions du procédé d’emboutissage a chaud présente plusieurs avantages qui seront
décrites ci-dessous.

Au cours de I’ essai, une des extrémités de I’ éprouvette est entrainée en rotation par le moteur, I’ autre
extrémité étant fixe et solidaire d’un capteur mesurant le couple. En plus du couple (I'), on peut

enregistrer : le nombre de tours effectués (N), la vitesse de rotation (N ) et I effort axial. A partir de
toutes ces données, les courbes couple — déformation, puis contrainte - déformation peuvent étre
tracées figure 4.29 [19].

c Y C

N = cste

t (ou N)
L . ¥ }

Figure 4.29 : Schéma d’enregistrement desrésultats dans un essai detorsion
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4.6.2 Miseau point dela machine detorsion TOTEM (TOrsion TEst for Metallurgy)

46.2.1 Intérét et finalité

Le principal avantage de cette machine par rapport a la torsion standard est la faible dimension de ses
éprouvettes, et donc leur faible inertie thermique. Le chauffage par effet Joule permet des montées et
descentes en température trés rapides et précises. La vitesse de chauffe pour un acier a été estimée a
318°Cls, c’'est a dire une montée de 20°C a 1000°C en 3.08s. La température nominale de chauffe est
de 1000°C [22]. La machine est également équipée d’' un systéme de trempe al’air et a1’ eau. Tous ces
caractéristiques permettent de reproduire le cycle thermo - mécanique subi par le matériau lors du
procédé d’ emboutissage a chaud.

4.6.2.2 Principe et schéma de fonctionnement

Lamachine de torsion se décompose en quatre parties (figure 4.30) :

1) lecircuit de puissance a courant continu et le régulateur de température.

2) le banc d’ (moteur électrique, ensemble de capteurs, systeme de trempe) (schéma moteur-
variateur ; figure 1en annexe I1)

3) leboitier de conditionnement (schéma éectrique, figure 2 en annexe I1)

4) le programme de pilotage et d’ acquisition

Figure 4.30: parties qui constituent la machined’essais TOTEM

1) Circuit de puissance:

Le générateur, couplé a un régulateur de température (EUROTHERM 900HP), assure le chauffage de
I’ éprouvette par passage d’un courant continu, afin d’atteindre une température de consigne fixé par
I’ opérateur. Ainsi, |’ effet Joule chauffe I’ éprouvette.

Si la température de consigne est 900°C, le régulateur envoie un signal analogique au générateur. Ce
signal est proportionnel a la puissance fournie par le générateur nécessaire pour passer de 20°C a
900°C. L’information envoyée par le thermocouple de régulation soudé sur I’ éprouvette indique le
besoin de puissance si la température de consigne n’ est pas atteinte. La boucle de régulation suivante
expligue le fonctionnement de ce systeme figure 4.31 :
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2)

Régulateur r_ ) et 220V
9001_[[) Intensik Enerateur
51 + - Fninées Consigne +

analogiques
Sortie ; i Enirée
gi‘l“"L régulation (type K) J giue

Figure4.31: Circuit de puissance TOTEM

Le banc d'essai est composé de deux parties: un ensemble tournant et un ensemble fixe [23].
L’ éprouvette est fixée entre deux mors. Le premier fait partie de I’ ensemble tournant, cette partie
est entrainée par un moteur et génére la rotation de I’ éprouvette. Le second membre fait partie de
I’ensemble fixe (figure 4.32). Cette partie est composée des capteurs de couples et de traction —
compression qui permettront a terme de faire aussi des essais de traction. Chacune de ces deux
parties répond a des caractéristiques technologiques particulieres telles que le passage du courant
électrique, le systéme de refroidissement et le guidage.

Ensemble tournant :

- Le passage du courant électrique de la partie tournante est réalisé au moyen d’un
contact tournant.

- Un systéme de refroidissement a été mis en place pour préserver la machine de latrés
haute température atteinte par I’ éprouvette. |1 est placé au niveau des mors.

- Latransmission mécanique est réalisée par une courroie crantée. Ce systéme permet
d'isoler électriqguement le moteur qui sinon recevrait une forte intensité de courant a
travers|’ axe tournant.

Ensemble fixe:
- Les mesures des efforts mécaniques sont réalisées au moyen de deux capteurs, un de
couple et I’ autre de traction-compression.
- Le passage du courant électrique dans la partie fixe est réalisé au moyen de tresses
métalliques.

Moteur :

- Lemoteur a courant continu PARVEX RS 330, a été choisi afin d' atteindre la vitesse
maximale avant d’entrer dans le domaine plastique. Sa montée en vitesse va étre
influencée par le couple résistant de I’ éprouvette, les couples parasites et I'inertie de
la machine.

- |l permet d'assurer la torsion de I’ éprouvette, mais aussi son vissage et dévissage
dans les deux mors du banc d' essai.

- Ledéplacement angulaire du moteur est mesuré au moyen d’ un codeur optique.
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Courroie crantée

Tresesmétalliques . .
'qu Capteur detraction - compresson

Contact tournant Morstournant  Morsfixe Capteur de couple

3

4)

Figure 4.32: banc d’essai TOTEM

Un boitier de conditionnement regroupe toutes les sorties des capteurs et les différents modules
permettant de régler toutes les informations a la méme pleine échelle de 10V et de protéger le PC
de tout probléme électrique. Sur le boitier, on retrouve toutes les sorties anal ogiques ou logiques et
I’ alimentation des capteurs.

Le programme de pilotage et acquisition. Le contréle de la machine est réalisé par le biais de deux
programmes : le programme du régulateur de température HP900 d’ Eurotherm, qui est introduit
par I'utilisateur, et le programme « MT_V1.CMF » qui est installé dans le PC. Du fait des liens
entre ces deux programmes, il a été décidé que le programme du régulateur serait le « maitre » et
celui du PC « I" esclave ». La synchronisation des phases de deux programmes se fait par un signal
de «trigger », généré par le régulateur (maitre) chaque fois qu’une température de consigne est
atteinte (trigger activé) ou que la durée du palier s est écoulée (trigger désactivé). Les paramétres
entrés dans les deux programmes doivent étre compatibles. Nous allons maintenant décrire chacun
des programmes et ses fonctions.

Programme du régulateur « maitre »

Nous allons introduire dans le régulateur une série de rampes et paliers de fagcon a reproduire le cycle
thermique de I’ emboutissage a chaud. Le cycle, montré sur la figure 4.33 est constitué de :

- Rampe 1: la vitesse de montée de température est de 100°C/s. Une fois que la
température d’ austénitisation (900°C) est atteinte, le régulateur génére un signal du
trigger.

- Pdlier 1: correspond a la phase d’ austénitisation. Sa durée est de 2min. Une fois le
temps écoulé, le régulateur envoi un signal de trigger au PC.

- Rampe 2 : dans cette phase, il n'y a pas de chauffage, le refroidissement naturel étant
suffisant pour arriver alatempérature d’ dans notre étude, et |a trempe forcée ne
doit donc pas étre activée. Quand la phase de refroidissement est finie, un trigger est
envoyeé.
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- Palier 2: ce palier correspond au temps assigné a la stabilisation en température de
I"éprouvette. 1| dépendra du temps dont on dispose avant la transformation de phase,
plus le temps nécessaire pour réaliser latorsion qui dans notre cas, varie entre 1 et 10
seconds en fonction de la vitesse de déformation. Une fois le temps de ce palier s'est
écoulé, un trigger est envoyé au PC.

- Rampe 3: c'est la phase de trempe, qui, dans notre cas, est réalisée al’ air.

lel
Rampe 1 Rampe 2 gycl e2
T°C ycle
4 Palier 1
Palier 2
v Rampe 3
. t
Trigger >
1 1
t
0 >
Figure 4.33: cycles programmés dansleregulateur
Progranmedu PC : MT_V1.CMA «esclave »

Ce program

me pilote le moteur de torsion, la trempe de I’ éprouvette, I’ ensemble de capteurs pour les

mesures physiques et |es contacts électriques pour assurer la sécurité.

Il comporte
montée (ou

au minimum une phase initiale, un cycle et une phase d’arrét. Le cycle correspond a une
descente) en température, un palier (avec ou sans torsion) et une trempe si besoin. Autant

de cycles que nécessaires peuvent étre ajoutés aux deux cycles du programme de base.
Nous allons nous concentrer sur les cycles programmés dans le cadre de nos essais. Plus
d'informations sur les différents possibilités de manipulation de variables et constantes sont

disponibles

sur le manuel du programme de pilotage et d acquisition de la machine [23]. Dans les

sigles permettant de définir chacune de variable, «x », correspond au numéro de cycle. Dans notre
cas, il prendralesvaleurs 1 et 2. Les variables définies pour chaque cycle sont :

V_T_stab_Px (secondes): temps de stabilisation de la température avant torsion, sa valeur
varie entre 0 et 100s. La valeur dans notre cas dépend du temps dont on dispose avant la
transformation bainitique.

V_VIT_Py (tr/min) : vitesse angulaire de I’ éorouvette. Elle est comprise entre O et 250
tr/min, correspondant a une vitesse du moteur de 0 a 3000 tr/min.

V_NB_500T_Py (1/500tr) : déplacement angulaire de I’ éprouvette ; les limites seront de O
a 50000 /500tr).

V_trempe_Py: savaeur serade 1 ou 0 en fonction de |’ activation ou non de la trempe.
V_T_trempe_Pyx (secondes) : durée de latempe (0-30s).
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Les cycles programmeés sont présentés a lafigure 4.34, les chiffres de 1 & 9 représentent les phases. La
communication malitre - esclave est établie a partir de ces phases.

Phase 1 : phase initiale, latempérature doit monter jusqu’ a 200°C pour passer ala phase 2.

Phase 2 : phase d attente du trigger, quand la température de consigne (900°C) est atteinte, le trigger
automatique est activé et |’ on passe ala phase 3.

Phase 3 : phase d’ austénitisation. Le temps d’ austénitisation est donné par la variable V_T_stab P,=
120s.

Phase 4 : c'est la phase d' attente du trigger ; le PC attend le trigger venant du régulateur qui indique la
fin du palier de stabilisation.

Phase 5 : phase de refroidissement pour arriver alatempérature d’ essai.

Phase 6 : stabilisation de la température avant |’ essai, €lle correspond aussi a une phase d’ attente du
trigger avant latorsion. La durée de cette phase est définie par lavariableV_T_stab P,

Phase 7 : phase de torsion, la variable V_NB_500T P, exprime le nombre de tours et la variable
V_VIT_P, lavitesse de rotation.

Phase 8 : phase de trempe qui est activée par un trigger qui indique lafin du palier du régulateur.

Phase 9 : phase d’ arrét.

A V_T_stab_P; V_NB_500T_P,
T i V_ VIT P,
V_T stab P,
V_ trempe_ Py
V_T_trempe_Py

l/vvv\/

7 Cycle2

\4

Figure4.34 : cyclesintroduitsdansle PC
46.2.3 Minimisation du gradient thermique

Un gradient thermique provoque une localisation de la déformation aux endroits les plus chauds de
I’ éprouvette, et par conséquence une déformation non homogene.

Dans notre étude, le gradient de 600°C entre le centre et les extrémités de I’ éprouvette, est provoqué
par les mors, qui sont refroidis a 25°C par le circuit d' eau recyclé. Le profil de températures naturel est
de forme parabolique avec 900°C au centre de |’ éprouvette et 25°C aux mors.

Pour cette raison, il afalu minimiser le gradient par deux moyens agissant sur la conduction et sur la
convection forcée, qui vont étre décrits ci dessous [22].

l. Systeme de refroidissement
Un systeme de refroidissement de I’ éprouvette avec de I’ azote et au moyen de buses a été mis
en place. La configuration finale de ce systéme est basée sur un étude préliminaire [22] dans
laquelle des parameétres tels que la géométrie de la sortie de buse, le nombre de buses, la
pression, le déhit d’ azote et la distance buse — éprouvette ont été étudiés.
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La configuration finale peut étre observée dans lafigure 4.35.

Trois buses refroidissent I’ éprouvette a différentes distances. Les thermocouples sont soudés
en opposition a la sortie du gaz ; le thermocouple de contréle se trouve a gauche, juste aprésle
rayon de congés, et deux autres thermocouples de mesure sont soudés au milieu et a droite de
I’éprouvette. Un tuyau arrive a chacune des buses de refroidissement, les tuyaux sont
connectés au régleur de lafigure 4.36 (un schéma de fonctionnement du régleur est montrée en
annexe I11). De |’ autre c6té du régleur arrivent six tuyaux. Deux types de réglages du flux d' air
peuvent étre faits grace a ces six tuyaux, un pour réguler le flux pendant la phase austénitique,
et I'autre pendant I'essai. Le passage d'une configuration a I’ autre est fait au moyen d’'une
vanne de commutation. L’ éprouvette ainsi que les soudures des thermocouples sont protégées
avec du nitrure du bore pour éviter I’ oxydation.

Thermocouple
de contréle

Tuyaux d’arrivée
d’air aux buses

Régleur

Figure4.36 : régleur de débit

Optimisation de la géométrie de |’ éprouvette

La géométrie de I’ éprouvette a été congue afin de répondre aux besoins de diminution du
gradient thermique, tout en permettant un bon passage du courant et en respectant la
localisation de la torsion au niveau de la longueur utile. N’ oublions pas également le fait
gu’ une éprouvette doit avoir une géométrie réalisable dans un atelier mécanique.
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Les calculs réalisés pour arriver a la géométrie optimale sont décrits dans [22]. La géométrie
de I’ éprouvette finale est présentée dans la figure 4.37. Il s'agit d' une éprouvette tubulaire
avec une longueur utile de 16mm et un diamétre de 3mm.

78
60
48

16

F0

245
@55

@3
M 125

29

Figure 4.37 : géométrie optimisée d’ une éprouvette TOTEM en Usibor 1500

Aprés toutes les améliorations, le gradient mesuré au long I’ éprouvette en statique est inférieur a 10°C,
ce qui est correct pour laréalisation des essais de torsion.

4.6.3 Analyse mécanique des essais

En raison de I’ hétérogénéité radiale, la contrainte, la déformation et la vitesse de déformation sont
évaluées a la surface de I’ échantillon. Au cours de |'essai, on enregistre le couple de torsion T, le

nombre detours N, et la vitesse de rotation N.
L es hypothéses du dépouillement sont les suivantes :

le matériau est homogene et isotrope

I’ensembl e de la partie utile de I’ éprouvette est plastifié

ladéformation est uniforme le long de I’ éprouvette (pas de localisation de I’ écoulement)
les section transversales restent droites (la composante z du champ de déplacement est
donc nulle)

un diametre de section droite reste rectiligne.

L es équations de base utilisées sont les suivantes :

s _2NR

Jé L (4.5)
_ 27N R
E=———

3L (4.6)
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4.6.4 Description desessais

Les essais de torsion avec la machine TOTEM ont été réalisés pour les mémes températures et vitesses
de déformation que les essais de traction, ¢ est adire, 700, 600 et 500°C et 0.1, 0.3 et 1 s* . Dans tous
les cas, la déformation imposée est de 1.0.

Le tableau 4.5 présente le temps avant la transformation bainitique pour une vitesse de refroidissement
de 80°C/s. Le temps de stabilisation gjouté au temps de I’essai doit étre plus petit que les valeurs
données dans tableau 4.5 pour chague température, ceci bien sir, afin d éviter la transformation
bainitique. L’essai le plus critique est donc & 500°C et pour une vitesse de déformation de 0.1 s™.
L'essai dure 10s et le temps avant transformation est de 16s. Ceci laisse 6 secondes de temps pour
I"homogénéisation en température avant la torsion. Les valeurs de vitesse de rotation et le nombre de
tours effectués dans les s sont déduits des équations (4.5) et (4.6).

Température d’ essai (°C) Temps avant la transformation (s)
700 39
600 24
500 16

Tableau 4.5 : tempsavant transfor mation

Le dépouillement des essais est compliqué car plusieurs facteurs doivent étre considérés. Le principal
probleme est le contréle de la température. Au fur et @ mesure que |’ éprouvette est tordue, les
thermocouples vont s enrouler autour de I’ éprouvette qui se trouve au minimum a500°C : la gaine qui
permet I'isolation fond et la mesure de température est faussée. Pour cette raison, nous connaissons
rarement latempérature jusqu’ alafin des essais.

Pour les essais a basse température ou ceux a fable vitesse de déformation, le temps avant
transformation est trés court. La transformation bainitique peut étre accélérée par la déformation
comme il a éé montré dans I’ éude bibliographique. Pour ces raisons, un certain nombre d’'essais
critiques n’ont pas été considérés.

4.6.5 ldentification delaloi rhéologique

L’identification des paramétres rhéologiques a été réalisée par une méthode d analyse inverse basée
sur Forge 2 et qui a été mise au point au CEMEF [25].

Dans cette analyse, nous n'avons tenu compte que des essais présentant une déformation homogene
suivant lalongueur de I’ éprouvette. Ces essais réalisés avec TOTEM donnent comme résultat la valeur
du couple expérimentale (I" ®”) en fonction du nombre de tours.

L’ approche par analyse inverse consiste en un couplage de la méthode directe, qui va permettre dans
notre cas le calcul du couple (" @ (P)), P é&ant un jeu de paramétres initiaux, avec un module
d’ optimisation qui permet I'identification simultanée des paramétres finaux (K, n, m, #) delaloi de
comportement de Norton-Hoff décrite en 4.4.

Le modéle inverse est défini comme la minimisation d’une fonction colt qui représente la différence
entre les données expérimentales (I' ®) et les valeurs simulées correspondantes (I' @ (P)), au sens

des moindres carrés. Le procédé d’ optimisation est basé sur I’ agorithme de Gauss-Newton complété
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par un calcul optimisé de la matrice de sensihbilité. La différentiation est réalisée en utilisant la
méthode semi- analytique, qui nécessite seulement la résolution de problémes linéaires. Cette méthode
est stable et plus rapide que celle des différences finies. Plus d'information sur cette méthode peut étre
trouvée dans [25].

Construction du modéle :

Conditions aux limites: pour simuler les conditions de torsion dans la machine, une
extrémité de I’ éprouvette est bloquée au moyen d'un contact collant avec un outil rigide
(figure 4.38), et I’on impose a |’ autre extrémité une vitesse de rotation autour de |’ axe z.
Le maillage utilisé est non structuré et composé de triangles a trois nceuds. Du fait des
symétries, un seul quart de I’ éprouvette est considéré pour le calcul.

Contact collant

Figure 4.38 : conditions aux limites et maillage de |’ éprouvette

Les valeurs expérimentales du couple utilisées correspondent aux essais a 700°C et
vitesses de déformation 0.1, 0.3 s*, et 600°C et une vitesse de déformation de 0.1 s*.

Les parametres Ko , ng , My , S, Utilisés pour le départ de I’analyse inverse sont ceux
obtenus a partir des essais de traction a chaud avec la machine Gleeble décrites en 4.5.

Les résultats de I'identification sont présentés dans la figure 4.39. 11 y a un bon accord entre le couple
mesuré et simulé. La différence finale est de 6%. La figure 4.40 illustre la distribution de déformation
finale dans I’ éprouvette : la valeur maximale de 1.1 est atteinte en surface comme prévu.

Figure 4.39 : comparaison entre les couples mesur és et smulés
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B g500.01

- 8.5698e-01

7.3457e-01

6.1217e-01

= 4.8076e-01

3.67350-01

- 2.44940-01

= 1.225de-01
3 Min=1.2772e-04
£ Max= 1.1018e+00

Figure 4.40 : distribution de la déformation finale

L es parameétres rhéol ogiques estimés in fine au moyen de cette méthode sont les suivants :

K=X MPas™
n=Xx

m=X
B=XK

4.7 Bilan sur la rhéologie de I'Usibor 1500 en austénitique instable

Le principal inconvénient des essais de traction est, qu’' a cause de I’ instabilité de I’ écoulement due ala
striction, il n'est pas possible d’ obtenir des résultats fiables dans le domaine ol la contrainte s est
stabilisée pour une vitesse de déformation donnée. Ceci veut dire que nous ne pouvons pas extrapoler
les paramétres obtenus en traction a des déformations au-dela de la contrainte maximale, et avant que
larestauration dynamique n’ait vraiment lieu [26].

En ce qui concerne les essais de torsion, un de ses inconvénients est la difficulté d obtenir
I’ écrouissage tout au début de I'essai a exception de I’ utilisation d' éprouvettes tubulaires, mais ce
N’ est pas notre cas.

Pour cette raison, un nouveau jeu de parametres a été identifié en considérant le début des courbes des
essais de traction et la fin des essais de torsion. La figure 4.41 présente le résultat de cette
identification.

On obtient aors le jeu de paramétres rhéologiques final suivant pour toute la gamme de sollicitations

testee :

MPas™

I
X x X X
~

>335 R
I
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Figure4.41 : identification des paramétresfinaux, (T -°C et & -s7)

La gamme des températures et vitesses de déformation dans laquelle la loi est parfaitement validée est
lasuivante :
T [600 — 700°C] et & [0.1-0.3sY].

4.8 Essais d’emboutissage hémisphérique a chaud

4.8.1 Introduction

Des essais demboutissage a chaud hémisphérique peuvent présenter plusieurs avantages. lls
permettent tout d’abord de reproduire le procédé comme dans des applications industrielles, c’'est a
dire, la mise en forme en conditions anisothermes. De plus, comme la géométrie des éprouvettes ainsi
gue celle des outils est plus simple que dans un cas industriel, I’ essai peut étre plus facilement mis en
cauvre. Lefait de travailler sur une presse de |aboratoire présente aussi un avantage en ce qui concerne
le contrOle de la vitesse, et la mesure des parameétres tels que la température pendant I’ essai et | effort
du poincon. Finalement, cet présente aussi des avantages quand il S agit de comparaison avec la
simulation numérique, car il ne nécessite qu’ un calcul axisymeétrique et donc bidimensionnel.

L' objectif de ces essais est de valider les paramétres rhéologiques obtenus a partir des essais de
traction et torsion a chaud antérieurement décrits, et d'avoir une estimation plus précise des paramétres
thermiques, c'est a dire le coefficient de transfert thermique entre les outils et la tole estimé dans le
chapitre précédent, et les coefficients de conduction, convection et rayonnement de la téle avec l'air.
Notons que, dans le logiciel Forge 2 toutes les interactions avec |’ air ambiant sont regroupées dans un
seul coefficient d'échange avec I'air.
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4.8.2 Ledispositif expérimental

Le dispositif est montré alafigure 4.42. |l s'agit d une matrice et d’'un serre - flan qui vient serrer la
téle au moyen de deux vérins pneumatiques. Ce systeme de vérins permet de bloquer rapidement la
tle et de réaliser I’ essai en respectant les exigences en termes de vitesses de refroidissement et temps
avant transformation (cf. paragraphe 4.2, conditions de mise en forme). L’ ensemble est monté sur une
machine hydraulique d’ essais Dartec, d’ une capacité de 30 tonnes et de vitesse maximale de 300mnvs.
Latble est préalablement chauffée jusqu’ a son austénitisation, puis transférée sur le dispositif. Pendant
I’emboutissage, la température de I’ éprouvette est mesurée au centre a I’aide d’un pyrométre. Etant
donné que configuration du systéeme ne permet pas la mesure directe de la température, cette
température est mesurée a travers un prisme par réflexion (figure 4.43). Le pyrometre a été étalonné
pour tenir compte de I’ effet du prisme.

Les conditions de la campagne d’ essai's sont résumées dans | e tableau 4.6. Les vitesses ont été choisies
dans le but de balayer celles de la presse industrielle.

Le déplacement du poingon est a chaque fois de 29 mm, ce qui correspond a I’ apparifion de la
striction.

Vitesses (mm/s) Temps (9 Température initiale (°C)
12 2.42 725
20 1.45 720
30 0.97 713
40 0.72 713
50 0.58 711

Tableau 4.6 : conditions d’ essai

V érins pneumatiques

Tole

Poingon

Serre-flan

—

[ T T ]

! U U : g Pyrométre [

~ . dl |
Pirométre‘/ﬂ Prisme : 4 | ¥ -ﬂrﬁhm%

Figure 4.42: schéma du dispositif expérimental Figure 4.43: photo du dispositif
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4.8.3 Validation des paramétres rhéologiques et thermiques

Lavalidation des paramétres est faite en comparant les résultats des simulations réalisées avec Forge 2
aux essais antérieurement décrits. Pour ce faire, les simulations doivent étre réalisées pour des
conditions aux limites les plus semblables possibles alaréalité.

4.8.3.1 Phase d'attente avant |'essai

Entre la sortie du four et le début de la mise en forme, la tole se refroidit d environ 200°C. Ce
refroidissement n'est pas homogene pour toute latéle. En effet, elle est en contact avec la matrice et le
serre-flan pendant la phase de positionnement et d'approche de la presse, et se refroidit donc aux bords
par conduction avec ces outils. Par contre, la partie du milieu se refroidit pendant cette phase par
convection, conduction et rayonnement avec l'air. Pour simuler ces conditions initiales, un calcul
thermique dans lequel la téle est en contact avec la matrice et le serre-flan sans déformation a été
réalisé préalablement a celui de I'emboutissage hémisphérique. La distribution de températures issue
de ce cacul est utiliste comme conditions initidles du calcul hémisphérique. Notons que cette
distribution a été validée par des mesures effectuées avec le pyrométre au centre de la téle lors de cette
phase. Le coefficient de transfert thermique avec les outils est estimé a 500 W/m?.K, et le coefficient
d'échange avec I'air 40 W/m?.K. La comparaison entre I'évolution de température au centre de la téle
mesurée par le pyrometre et celle calculée est montrée alafigure 4.44.

840

820

800 — calculée-40mm/s

m mesuré-40mm/s

780 - -

760

température (°C)

740

720

700 T T T
0 2 temps(s) 4 6

Figure 4.44 : Evolution delatempérature au centre de la tdle pendant la phase d'attente

4.8.3.2 Phase de mise en forme

Dans un deuxieme calcul, on simule la phase d'emboutissage a chaud. La loi de comportement utilisée
est celle de Norton-Hoff avec les paramétres estimés a partir des essais de traction et torsion. La
géométrie utilisée est montrée alafigure 4.45. Les conditions de calcul sont les suivantes:

1. Conditions initiales. On prend comme conditions initiales la distribution de températures issue du
calcul thermique réalisé pour la phase d'attente.
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2. Conditions aux limites : le jonc de retenue est simulé au moyen d’un outil rigide avec un contact

collant bilatéral (figure 4.45). Les vitesses du poingon utilisées pour chaque simulation sont celles
des essais (12, 20, 30, 40, 50 mnV/s).
En ce qui concerne la valeur du coefficient de transfert thermique utilisée, elle a été estimée en
tenant compte des ordres de grandeur trouvés au moyen des essais avec la machine thermique
décrits au chapitre 3 et des estimations par essai-erreur au moyen des calculs. Les valeurs utilisées
sont: entre matrice / tole et serre-flan / tole, X W/m?.K telle que estimé dans le calcul pendant la
phase d'attente. Pour le coefficient de transfert thermique entre le poingon et la téle, une valeur de
X W/m?.K a été considérée.

Le calcul a été optimisé en terme de discrétisation des outils, en particulier le rayon matrice et
poincon, et en terme du nombre d’'éléments pour le maillage de la téle afin d'obtenir la précision
nécessaire [27].

Le maillage choisi est un maillage non structuré de 5076 é éments, et avec 8 é éments dans |'épai sseur
delatdle.

&ﬂAﬁ%ﬂAﬁf&;ﬂﬁ%ﬂﬂ

Figure 4.45: géométrie utilisée pour la simulation des essais d’ emboutissage a chaud hémisphérique
4.8.3.3 Résultats

Lavalidation est faite en comparant I'effort du poingcon mesuré avec un capteur situé sur la presse, le
profil d'épaisseurs mesurés avec le logiciel de mesure de déformations Aramis [28] et les évolutions
des températures ala pointe du poingon mesurées avec le pyrometre.

1. Comparaison des efforts

A lafigure 4.46, on compare les efforts du poingon mesurés et calculées. L'accord entre les mesures et
la simulation est assez bon. Cependant, on remarque que dans les deux derniers cas (20 et 12 mm/s), la
courbe simulée n'a pas la méme alure que dans les autres. Ceci peut étre expliqué par le fait que la
température a la fin de I'essai, (417°C dans le cas de 20 mm/s et 403°C dans le cas de 12 mm/s), est
trop proche de la température de transformation martensitique (Ms = 400), et donc les paramétres
rhéol ogiques estimés ne sont certainement plus valables.
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Les erreurs relatives commises par rapport aux mesures d'effort a la fin de I'essai, varient entre 2 et
10%.

45
40 4
35 -
30 1
g 25 o
S
= 20
@
15 1 e———mesuré-50mm/s ——calculé-50mm/s
10 e———mesuré-40mm/s ——calculé-40mm/s
e———mesuré-30mm/s ——calculé-30mm/s
5 = mesuré-20mm/s calculé-20mm/s
e mesuré-12mm/s ——calculé-12mm/s
0 - T T T T
0 0.5 1 temps (s) 1.5 2 2.5

Figure 4.46 : comparaison entre|'effort du poincon calculé et simulé
2. Profil d'épaisseur

Les tdles sont gravées avec un motif aéatoire au moyen d'un bain électrolytique. La comparaison de
ce motif avant et aprés déformation avec Aramis permet I'obtention du profil d'épaisseur, ainsi que la
carte de déformations qui est montrée a figure 4.47, pour une téle mise en forme a une vitesse de
descente du poingon de 50mm/s.

La section tracée en noir sur la figure 4.47 a été considérée pour comparer les valeurs d’ épaisseur
mesurées et cal culées avec Forge 2. Les comparaisons sont montrées alafigure 4.47.

Figure 4.47 : Carte de défor mations mesur ée avec Aramis
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Figure 4.48 : Profils d'épaisseur calculé et mesuré

Comme on peut observer, I'accord entre |'expérience et le calcul est acceptable, la forme générale du
profil d'épaisseurs est reproduite ; I'emplacement de I'amincissement maximal est déplacé de 1.1 mm
et la différence d'épaisseurs a cet endroit est de 0.11 mm. Les valeurs exactes sont renseignées dans le
tableau 4.7. Les différences trouvées pour les valeurs d'épaisseur minimale peuvent étre dues a un
calcul erroné dans Forge de lalocalisation de la déformation due au gradient thermique.

A la figure 4.49, le calcul a été arrété deux millimetres avant la striction. On peut observer que
I'amincissement maximal est mieux reproduit ; la différence a l'instant final peut donc venir d'une
localisation trop grande de la déformation dans la smulation a cet endroit. L'emplacement de la
striction ne peut cependant pas étre strictement comparé car le déplacement du poingon n’est pas
identique.

=
w

=
N

—— épaisseur-mesuré-aramis

épaisseur (mm)
-
N

— épaisseur-calculée-2mm

1 -
0.9 -
0.8 T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60

distance au centre (mm)

Figure 4.49: profilsd'épaisseur calculé et mesuré, calcul arrété 2mm avant striction
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Position de I'amincissement maximal | Epaisseur minimale
(mm du centre du poingon) (mm)
Aramis 224 0.96
Calcul jusqu'alastriction 235 0.85
Calcul 2mm avant striction non applicable 0.97

Tableau 4.7 : valeurs et positions du point d’ épaisseur minimale
3. Evolution de la température

Sur la figure 4.50, on peut observer les évolutions des températures mesurées et calculées pour les
essais réalisés a 12, 20, 40 et 50 mm/s. Les températures initiale et finale de la téle sont bien estimées
par la simulation pour les vitesses de 40 et 50 mm/s. La température finale pour les essais a 20 et 12
mm/s n'est pas mesurée par le pyrométre car sa plage de températures est limitée a2 400°C.

La température simulée suit une évolution linéaire, alors que dans les essais la température diminue
trés peu au début avant un changement de pente et une diminution plus accélérée de celle-ci. Cette
évolution peut étre expliquée par la dépendance ala pression du coefficient de transfert thermique. Au
début, la surface de contact et la pression ne sont pas trés importantes et a partir d'une certaine valeur
de pression, la température diminue plus vite a cause dun transfert thermique amélioré par
I'écrasement des aspérités de surface.

850

— T-pyromeétre-20mm/s

750 4 .
—— T-calculée-20mm/s

650 - —T-pyrometre-12mm/s

— T-calculée-12mm/s

550 -

température (°C)

— T-pyrométre-50mm/s
— T-calculée-50mm/s
500 { ——T-pyrométre-40mm/s
— T-calculée-40mm/s

550 4

température (°C)

450 A

350 -

450 T T T T
250 T T T T 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
2 2.5 temps (s)

! temps (s)l'5

Figure4.50: Evolution de latempérature mesurée et calculée

4.9 Optimisation du calcul: variation du coefficient de transfert thermique avec la
pression

49.1 Introduction

Dans le chapitre 3 nous avons déterminé |'intervalle de valeurs dans lequel pourrait se trouver le
coefficient de transfert thermique entre la fonte et I'Usibor 1500 [X W/m®K]. Nous avons aussi
constaté sa dépendance ala pression appliquée al’ interface.

Les résultats des simulations réalisées avec Forge 2 ont été calés avec les valeurs d effort
d’ emboutissage, d’ évolution de température et des mesures de déformations obtenues avec les essais.
Nous avons validé les paramétres rhéologiques et nous avons estimé une valeur de h entre les outils et
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la tble. Cependant, au vu des résultats de I’évolution de température (figure 4.50), nous nous
apercevons que la prise en compte de I'influence de la pression sur le coefficient de transfert
thermique nous permettrait de mieux simuler cette évolution de température. Pour cette raison, une loi
qui tient compte de la variation du coefficient de transfert thermique avec la pression a été introduite
dans Forge 2.

A partir des données du chapitre 3, nous avons cherché a identifier une loi qui évolue de forme
logarithmique avec la pression.

4.9.2 Evolution du coefficient de transfert thermique avec la pression

Comme on peut I'observer sur la figure 4.51, le changement de pente dans la courbe d'évolution de
température alieu 0.33 secondes dans le cas de I'essai @40 mm/s. A ce moment, la pression moyenne
exercée par le poincon est de 20MPa. Ceci veut dire que, a partir de cette pression, le coefficient de
transfert thermique augmente et donc la température évolue rapidement. Une valeur critique de
pression de 20 MPa a été considérée pour toutes les vitesses. Laloi implementée dans les calculs tient
compte des résultats obtenus dans le chapitre 3, en ce qui concerne la forme logarithmique d'évolution
(cf. figure 3.24) et des ordres de grandeur estimés dans les calculs avec h constant du paragraphe 3.4.3.
Les valeurs finales sont obtenues par la minimisation de I'écart entre le profil d'épaisseur calculé et
mesuré ainsi que I'évolution de températures. L'équation finale pour h en (W/m?K) est la suivante,
avec o, en MPa. :

S o,<1 h=X
S 1<o0,<20 h=XIn(c,)+ X @7
S o0,>20 h=X

Figure 4.51 : évolution du coefficient de transfert thermique en fonction dela pression

La courbe h=f(p) (figure 4.51) optimisée au moyen des calculs avec Forge 2 est intégrée dans le
graphique des coefficients estimés en fonction du temps dans le chapitre 3 a I'aide des essais
thermiques (cf. chapitre 3, figure 3.24).

Le procédé d'emboutissage dure 3 secondes environ, et pourtant la courbe calculée la plus proche est
celle estimée au chapitre 3 aprés 15 secondes de mise en contact pour I’essai sur pion (figure 4.52).
Ceci peut étre expliqué par le fait que, pendant les essais de RTC sur pion, la pression nominale n'est
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pas appliquée des le début & cause des limitations de la machine. De plus, dans I’emboutissage, la
déformation plastique et le frottement peuvent favoriser le transfert thermique.

Figure 4.52 : h=f(p) obtenue analytiquement par RTC (chapitre 3) au moyen des essais d'emboutissage a chaud

493 Résultats

Pour valider les calculs réalisés avec cette nouvelle expression du coefficient de transfert thermique en
fonction de la pression, on compare les grandeurs mesurées et calculées comme dans le paragraphe
4.8.3.3.

1. Comparaison des efforts

Dans le graphique de la figure 4.53, on montre la comparaison entre les efforts mesurés et calculés. La
figure 4.54 compare les efforts calculés sans tenir compte de la variation du coefficient de transfert
thermique avec la pression, et les efforts calculés en tenant compte de cette variation. Comme on peut
I'observer, la différence est tres faible. Cette variation n'a donc pas d'influence sur la valeur de I'effort
en fonction du temps, méme si larhéologie est fonction de la température.

45
40 -
35
30 -
25 -
=
~ 20 -
N
o
= 15 + P ——mesuré-50mm/s —— calculé-50mm/s
(@] . .
= = mesuré-40mm/s —— calculé-40mm/s
) 10 - - mesuré-30mm/s —— calculé-30mm/s
— mesuré-20mm/s = calculé-20mm/s
5 / 5 ) —— mesuré-12mm/s = calculé-12mm/s
0 - = I I I I
0 0.5 1 1.5 2 2.5

temps (s)

Figure 4.53 : comparaison entre'effort mesuré et calculé en tenant compte de I'évolution du coefficient de transfert
thermique avec la pression
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45
40
35

= 30

% 25

5 20

T 15
10

Figure 4.54 : Comparaison entrel'effort calculé en tenant compte ou non dela variation du coefficient de transfert

La comparaison entre le profil d'épaisseur mesuré avec Aramis et celui calculé avec Forge 2, en tenant
compte de lavariation du coefficient de transfert thermique avec la pression est montrée dans la figure
4.56. Laforme de la courbe est mieux reproduite que dans le cas du paragraphe 4.8.3.3, notamment du
coté gauche de la striction. L'emplacement de la striction est aussi mieux calculé avec une différence
de 0.2 mm. Les valeurs exactes sont données dans le tableau 4.8. Par contre, en ce qui concerne la
valeur de |'amincissement, elle est toujours surestimée. La figure 4.56 montre ce méme calcul mais
2mm avant la striction. On peut observer comme dans le cas précédent, que la valeur de

= calculé-50mm/s
= calculé-40mm/s
= calculé-30mm/s
= calculé-20mm/s
—calculé-12mm/s

= calculé-50mm/s-f(p)
= calculé-40mm/s-f(p)
= calculé-30mm/s-f(p)
= calculé-20mm/s-f(p)
= calculé-12mm/s-f(p)

0.5 1

temps (s)l'5

thermique avec la pression

2. Profil d'épaisseur

|'amincissement est mieux calculée (tableau 4.8).

Figure 4.55: profil d'épaisseur mesuré et calculé en tenant compte del'évolution du coefficient detransfert thermique

épaisseur (mm)

=
IS
I

=
w
|

=
N
1

=
-
I

IRy
I

o
©
|

50mm/s

—— épaisseur-mesuré-aramis

2 2.5

—— épaisseur-calculée- f(p)-

0.8

10 20 30 40
distance au centre (mm)

avec la pression

50 60
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1.6 | {
15 |

1.4
1.3 |

1.2
—— épaisseur-mesuré-aramis- striction

épaisseur (mm)
L

1.1 |
—— épaisseur-calculée- f(p)-
1] 50mm/s-2mm
0.9 |
0.8
0 10 20 30 40 50 60

distance au centre (mm)

Figure 4.56 : profil d'épaisseur calculé et mesuré, calcul arr été 2mm avant striction

Position de I'amincissement maximal | Epaisseur minimale
(mm du centre du poingon) (mm)
Aramis 224 0.96
Calcul jusgu'alastriction 22.6 0.84
Calcul 2mm avant striction - 0.97

Tableau 4.8 : valeurs et positions du point d’épaisseur minimale

-78-
86



Chapitre 4 : Larhéologie de |’ Usibor 1500

3. Evolution de la température

La figure 4.57 montre |'évolution de température pour les essais a 12, 20, 40 et 50 mm/s mesurée et
calculée en tenant compte de I'évolution du coefficient de transfert thermique avec la pression. Les
allures des courbes sont bien reproduites. Au début des essais, la pression est inférieure & 20 MPa, et
donc le coefficient d'échange thermique est pris & 500 W/m?.K. Le changement de pente indique une
pression supérieure & 20 MPa avec un coefficient de transfert thermique de 7000 W/m?.K.

750 800
—— pyrometre-20mm/s

700 - 700 — calcul-20mm/s

650 4 600 - — pyromeétre-12mm/s
g o — calcul-12mm/s
g 600 - Té 500 -
g A 2
ﬂé;_ 550 | — pyrométre-50mm/s 5 400 -
g — calcul-50mm/s £

500 | — Pyrométre-40mm/s ~ 300 -

— calcul-40mm/s
450 ‘ : : 200 ‘ * ‘ w
0 0.2 temps (6) O- 0.6 0.8 0 05 L temps o ° 2 25

Figure 4.57 : évolution delatempérature tenant compte de |’ évolution de h avec la pression

4.10 Conclusions

Le comportement de I'Usibor 1500 en phase austénitique non recristallisée a été étudié. L'objectif
consiste plus précisement a estimer les paramétres de la loi de comportement pour simuler le procédé
d'emboutissage a chaud. Ces paramétres doivent donc décrire le comportement du matériau dans les
conditions du procédé; pour les estimer, deux essais ont été mis au point, un de traction et un de
torsion. Finalement, pour valider les paramétres estimés, des essais d'emboutissage a chaud
hémisphérique ont été réalisés. La température a la pointe du poincon, I'effort du poingon et le profil
d'épaisseur ont été mesurés. Ces grandeurs ont été comparées avec celles calcul ées.

Une loi de variation du coefficient de transfert thermique avec la pression a été introduite dans Forge
2. Une comparaison des calculs en tenant compte ou non de cette variation du coefficient a éé
réalisée. Les principal es conclusions sont |es suivantes pour nos sd emboutissage :

- L'effort n'est pas trés influencé par la variation du coefficient de transfert thermique en fonction de
lapression.

- L'emplacement de la striction est mieux estimé en tenant compte de cette variation.

- L'évolution de la température est fortement influencée par la variation du coefficient de transfert
thermique en fonction de la pression. La température est mieux estimée si on en tient compte. Cette
évolution de température est critique pour la transformation de phase.
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5.1 Introduction

Nous allons décrire a présent des campagnes d’ essais industriels qui ont été réalisées pour étudier la

sensibilité du procédé a certains parametres opératoires, et pour fournir des cas de référence a

comparer aux résultats des simulations numeériques. Plus précisément, nous cherchons a documenter

les éléments suivants :

- Faisabilité de lapiece industrielle choisie (pied milieu) par emboutissage a chaud

- Mesure de la force d'emboutissage, et de la course du poingon ; cette information sera obtenue a
partir des capteurs de force et déplacement de la presse d'emboutissage

- Mesure de I'évolution de température dans la tole, qui sera obtenue a partir des mesures effectuées
au moyen de thermocouples

- Mesure de la déformation, qui sera obtenue avec le systeme Asame comparant la téle avant et
apres déformation.

La piéce-test choisie correspond & la partie basse du renfort de pied milieu d'une automobile (figure

5.1).

Figure 5.1: Piece-test pour lesessais semi-industriels d'emboutissage a chaud : simplification effectuée pour nos essais

Méme s elle a été simplifiée (comme on peut voir a la figure 5.1), la piéce retenue pour les essais
réunit une grande nombre de caractéristiques permettant de bien valider nos calculs :

- La partie en omega du pied (figure 5.2) permettra de valider et optimiser nos calculs sur une
géométrie plus simple.

- Lapartie en forme de T gjoute quelques difficultés comme le contre embouti (figure 5.3), la partie en
pente (figure 5.4) et deux parties courbes non symétriques qui sont montrées avec des fleches dans la
figure 5.3.

Ces essais ont été réalisés au CRPC a Fos sur mer.
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Dans ce chapitre, nous allons commencer par décrire la mise au point et le déroulement des essais,
pour finir avec les résultats des mesures de température, profil, épaisseur, dureté, déformation, et effort
réalisées conjointement par ARCELOR et le CEMEF.

NN

Figure 5.2 : partie omega Figure5.3: contre embouti + parties Figure 5.4 : partieen pente
courbes

5.2 Etude préalable a la campagne d'essais

Un des objectifs principaux de la campagne d'essais est de mesurer |’ évolution de température dans la
t6le pendant la mise en forme. Des dispositifs de mesure de température remplissant un certain nombre
de caractéristiques particuliéres ont été développés pour étre placés dans les outils (poingon, matrice et
serre-flan). Une étude préaable a été réalisée de facon a placer les dispositifs de mesure de
température dans les endroits les plus judicieux.

Une fois les emplacements trouvés, les outils en fonte FGS 600 ont été coulés en prévoyant

I'emplacement pour ces dispositifs.

5.2.1 Dispositif de mesure de température

Le dispositif de mesure a éé développé par le bureau d'études du CEMEF. Ses caractéristiques
principales sont |les suivantes:

- Il peut étreinstallé a partir de la surface de la matrice et du poincon de fagcon a pouvoir étre changé
sans démonter |'outil.

- Le contact du dispositif avec la tole se fait au fur et a mesure de la mise en forme. Un dispositif
sur ressort est développé pour ne pas endommager latéle ni le thermocouple de mesure.

- Lafixation aux outils se fait par un systéme de jonc, sans filetage.

Un schéma du dispositif avec ses différentes parties est montré alafigure 5.5 :

1. Thermolock : Il permet lafixation du thermocouple a une certaine hauteur choisie

2. Ressort : |l permet le mouvement de la partie verte (figure 5.5) pendant la mise en forme quand la

tole arrive en contact.

Céramique : Elle sert aisoler le thermocouple du reste de la structure métallique.

. et 5. Jonc et vis de fixation : lls servent afixer le dispositif &la matrice ; quand les vis de fixation
(5) sont serrées, le jonc s écarte et exerce une pression sur la matrice.

> w

-84-
92



Chapitre 5 : Essais semi-industriels d’ emboutissage a chaud d'un pied milieu

1. thermolock l

2. Ressort

(= comae

| 5. Visdefixation |

Figure 5.5 : schéma du dispositif de mesure

Le dispositif de mesure a été testé au moyen d'un pendant lequel les mesures de I'évolution de
température avec le dispositif et un thermocouple soudé ont été comparées. La tdle de (100 x 100mm)
est chauffée a 900°C dans le four ; I’ évolution de sa température a la sortie est mesurée d'un coté par
un thermocouple soudé a la surface (figure 5.6) et de l'autre c6té par le dispositif de température situé
dans un bloc en fonte. Le thermocouple a été tordu de fagon a présenter une aire de contact plus
grande et donc une meilleure précision de mesure (figure 5.7).

Figure 5.6 : dispositif de mesure Figure 5.7 : tole équipée du thermocouple

Les résultats de I'essai  sont montrés a la figure 5.8. On observe une trés bonne correspondance entre
les températures mesurées par le dispositif et par le thermocouple soudé. Mais on observe que le
dispositif comporte un temps de réponse, désigné par At dans la figure 5.8, qui est de I’ordre de 7
secondes. Ce temps de réponse est long par rapport au procédé (environ 3s). Pour diminuer ce temps
de réponse, le thermocouple du dispositif (qui a une diamétre de 1mm) est remplacé par un autre de
0.5mm de diamétre, et une feuille de cuivre est placée au bout du thermocouple pour améliorer le
contact thermique.

Gréce a ces deux modifications, le temps de réponse est réduit a 2s.
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1000

900 e | At R
S ——dispositif de mesure
800 -

700 + \'\\ ——thermocouple soudé a la tole

température(°C)
o
o
o

0 20 40 60 80 100 120
temps(s)

Figure5.8: Test du dispositif de mesure
5.2.2 Emplacement des thermocouples dansles outils

Nous avons mis en place trois types d'essais de fagon a avoir un grand nombre dinformations sur
chacune des parties du pied milieu (figure 5.9) :

1) Trempe sans déformation dans la partie plane de la piece.

2) Déformation en « omega ».

3) Emboutissage de la piece compl éte.

Figure5.9: Essaisréalisés sur lesdifférentes partiesdu pied milieu
L’ emplacement des dispositifs de mesure dans I’ outil a été justifié par des calculs éléments finis qui

ont permis de mettre en évidence les points de contact téle- outil dans les quatre sections de la figure
5.10. Lelogiciel Forge 2 a été utilisé pour réaliser ces calculs.

\

Figure5.10: sections étudiées pour |'estimation des points de contact
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Lafigure 5.11 illustre le cas d'une section ou les points et temps de contact de la tole avec les outils
ont été analysés. De la méme fagon, les points de contact ont été étudiés pour les trois autres sections
en fonction du temps. Les points ou le contact se fait tét sont retenus pour placer des dispositifs de
mesure. Ces calculs sont cependant approximatifs car ils ne tiennent pas compte du fait que la
troisiéme dimension peut modifier I'écoulement de matiere. Pour cette raison, d'autres dispositifs ont
également été placés a des endroits considérés comme intéressants.

g @ N ©® ©

© © o © o

S © © © o
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température (°C)
w
o
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—2
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—3
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-
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temps (s)

Figure5.11 : Points de contact correspondant a la section 1

Les emplacements retenus pour les dispositifs de mesure de température sont présentés aux figures
5.12,5.13, 5.14.
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Figure5.12 : position desther mocouples dansla matrice Figure 5.13: position desthermocouples dans le poingon
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5.2.3 Plandessais

Figure 5.14: profil du poincon

Pour établir le plan d'essais, plusieurs parametres ont été pris en compte :

- Lavitesse de descente du poingon, qui donnera le temps de la mise en forme par le procédé, doit
étre assez rapide pour que la déformation soit réalisée en phase austénitique et suffisamment lente
pour que le temps du procédé soit compatible avec le temps de réponse des thermocouples. Ce
paramétre est aussi limité par les performances de la presse.

- Latempérature initiale de la téle est fonction du temps de transfert du four a la presse. Cette
température doit étre telle que la mise en forme puisse étre réalisée en phase austénitique.

Pour avoir une idée au préalable des températures et vitesses de presse a étudier, nous avons réalisé

des calculs avec Forge 2 pour |es sections décrites précédemment.

Les résultats et prédictions de ces calculs sont montrés dans | e tableau 5.1.

Température du flan Vitesse Temps
lors de lamise sur presse d’ emboutissage Conséquences sur |"embouti ou sur le process
outil [°C] [mm/s] [s]
800 10 7 transformation martensitique avant lafin du cycle
800 20 35 conditions d’ emboutissage satisfaisantes
800 30 2.3 conditions d’ emboutissage satisfaisantes
800 40 17 hors temps de réaction des thermocouples
700 20 35 conditions d’emboutissage satisfaisantes
700 30 2.3 conditions d’ emboutissage satisfaisantes
700 40 17 hors temps de réaction des thermocouples
600 20 35 conditions d’emboutissage satisfaisantes
600 30 2.3 conditions d’ emboutissage satisfaisantes
600 40 17 hors temps de réaction des thermocouples

Tableau 5.1 : conditions d'essai

Les températures initiales a étudier sont limitées a |’ intervalle [700-800°C] qui correspond aux temps
detransfert entre 6 et 12s. La vitesse de la presse doit étre comprise entre [20-40mm/s].
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Comme décrit au paragraphe 5.2.2., trois types d'essais ont été réalisés avec différentes dimensions de
téles. Les tbles correspondant au premier et deuxiéme type sont montrées aux figures 5.15 et 5.16. En
ce qui concerne le troisieme type (piéce compléte), les dimensions sont fixées a 500 x 600mm.

Figure5.15: type 1l Figure5.16: type 2

5.3 Description du dispositif expérimental

53.1 Lefour

Le four utilisé (Hobersal HCV 130/S) peut atteindre une température maximale de 1250°C (figure
5.17). Ses dimensions internes (600 x 300 x 700mm) permettent |'utilisation de flans complets pour
|'emboutissage a chaud. Les flans sont placés sur une grille en inconel dansle four [1].

Figure5.17 : four utilisé pour I'auténitisation des flans

5.3.2 Lesoutils de formage

La presse de 800 tonnes du CRPC a été utilisée pour la campagne d'essais (figure 5.18). Pour nos
compagnes, cette presse a double effet avec quatre vérins indépendants a été mise en configuration de
coulisseaux unis.
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La matrice est fixée sur les deux coulisseaux supérieurs assemblés (figure 5.19). Trois témoins de
frappe permettant de vérifier la qualité du contact entre outil et téle ala fin d'emboutissage sont situés
sur lamatrice.

Le poingon est fixé sur latable de presse al'intérieur d'un serre-flan mobile en montée et descente.

Le serre-flan fonctionne en contre-pression sous I'action des chandelles déplacées par e coussin de la
presse (figure 5.19). La contre-pression appliquée a été réglée de fagon a ce que le mouvement de la
matrice ne soit pas freiné. Le centrage des constituants de I’ outil est assuré par des butées fixées sur le
serre-flan. L’entrefer entre serre-flan et matrice est réglé par des cales limites dont I'épaisseur a été
définie a partir de campagnes de mise au point (cf. 5.4.2.).

Foingon Coulirseans anis

Cales limis { E ]
ow limites Ali-ﬁ’rﬂ—""i‘__“ .

Bl P
............. i T T i .
- e E Chandeli
.'-_i Cimasrin __:-..::-_-;;%E
1 l .J.-'-"'"'_-.J- [:
Tmdage mivfour dew chandellos
Figure5.18 : photo du montage Figure5.19: Schéma delapresse

Les outils sont instrumentés avec les dispositifs de mesure de température décrits en 5.2.1 (figure
5.20). La liaison entre les thermocouples et la centrale d'acquisition se fait a I'aide de cables qui
cheminent al'intérieur de logements réalisés dans les outils. Sur la figure 5.18, on peut observer un des
passages pour les thermocouples.

Emplacemant des

marmoccupien

]

Figure5.20 : Instrumentation des outils
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5.4 Essais d'emboutissage

5.4.1 Essaisafroid

Ces essais préalables a la campagne a chaud ont été réalisés pour tester les outils, chronométrer les
phases de |'opération et tester le dispositif de sécurité. Ils permettent également d'effectuer un
comparatif entre les échantillons emboutis afroid et a chaud [1].

Les essais réalisés a froid sur des emboutis complets ont montré que des ruptures se produisent dans
lesrayons du T du pied milieu. Des plis apparaissent dans la zone de raccordement entre les 2 niveaux
du profil (figure 5.21).

Nous réalisons par contre avec succes les emboutissages séparés de la partie omega et de labarredu T
avec des toles de plus faibles dimensions (figure 5.22).

Figure5.21: plisdansles piéces emboutis a froid Figure5.22: partieen T emboutie sansplis

5.4.2 Essaispréliminairesa chaud

5.4.2.1 Essaissur |lapartie plate

Les objectifs de ce premier type d essais consistaient a tester nos dispositifs de mesures, et a observer
comment évolue latempérature de la tole pressée entre les outils en absence de déformation. Six s
ont été réalisés avec et sans cales limites.

5.4.2.2 Essais de mise en forme en omega

Il sagit du deuxiéme type d'essais décrit en 5.2.2. Douze essais de ce type ont été réalisés pour tester la
réponse de nos dispositifs de mesure de température pendant la déformation. Des informations sur
I”éévolution de température, les mesures de dureté et de profil permettront de valider les calculs sur un
cas en déformation plane.
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5.4.3 Essaisd'emboutissage a chaud du pied milieu

5.4.3.1 Optimisation de laforme desflans

Dans les premiers essais réalisés, on constate des ruptures completes des le début des essais. Ces
(figure 5.19).

Lors de la deuxiéme série d'emboutis, nous observons que les zones de ruptures sont localisées a
chaque extrémité du T (figure 5.23) comme dans |e cas des essais a froid. Ceci peut étre expliqué par
ladirection prise par le flux de matiére pendant la mise en forme (figure 5.23).

Fluse dl

nrleiere

Figure 5.23: piéce emboutie a chaud

Au vu des défauts trouvés, une nouvelle géométrie de flan a été mise au point par le CRPC avec le
logiciel 1sopunch (figure 5.24) [1]. Le fait de faire des demi-cercles dans |es zones | atérales de la piéce
permet ala matiere de sécouler de facon indépendante : vers le haut dans la partie en omega, et vers
les cotés dans la partie en forme de T. Avec cette géométrie, le logiciel Isopunch prévoit des
épai sseurs minimums de 0.9 mm (en rouge sur la figure 5.24), ceci pour un embouti a froid. Les flans
ainsi congus ont été découpés par laser, et ensuite gravés avec un motif qui permet de mesurer la
déformation aprés mise en forme en utilisant |le systeme Asame (figure 5.25).

Figure5.24 : simulation I sopunch Figure5.25: flan optimisé
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5.4.3.2 Description des essais d'emboutissage

A l'issue de I'optimisation de la géométrie du flan, le systéme de centrage initialement prévu pour des
flans rectangulaires a été substitué par un outil de centrage amovible manipulé par un opérateur (voir
figure 5.26). Laréalisation des essais requiert au total I'intervention de trois opérateurs:

La personne chargée de maintenir le centreur se place en position ; une seconde personne ouvre la
porte du four, saisit le flan chauffé a 900°C et la place par rapport au centreur (figure 5.26). Les deux
personnes se retirent simultanément avant que I'opérateur de la presse ne déclenche le mouvement de
descente de la matrice. Nous avons ainsi réalisé 18 essais en faisant varier les différents paramétres.
Les pieces embouties présentent de |égers plis, comme indiqué sur la figure 5.27. Des essais
d’emboutissage avec des retenues de matiére localisées apportent des améliorations, en particulier en
diminuant les plis. Ces tendances ont montré la nécessité de rechercher des solutions en jouant sur les
zones de retenue et en améliorant le contact avec les outils en fin de frappe.

“LAN A 90D

CHANDZLLE

Figure5.26: d'emboutissage a chaud Figure5.27 : piece emboutie

5.5 Analyse des résultats

55.1 Flansposésaplat sur serre- flan

Comme indiqué au paragraphe 5.4.2 dans la description des essais, nous avons réalise des tests avec et
sans cales limites. Le niveau de trempe dans chacun des cas est apprécié al'aide des mesures de dureté
pratiquées sur une ligne transversale. Les résultats de deux essais, un sans cale et I'autre avec cales
sont montrés alafigure 5.28. La dureté est plus grande dans les cas ol les cales limites sont enlevées,
ce qui est logique car la téle se trouve en contact des deux cbtés donc le transfert se fait plus
rapidement et la piece est trempée. Le flan refroidi sur serre-flan avec cales limites n’a aucun contact
avec le coulisseau supérieur, il subit néanmoins une trempe dans les zones planes ayant un bon contact
avec I'outil (figure 5.29). Dans les parties échappant a la trempe le contact n’a probablement pas eu
lieu. Sur ces parties, les analyses de température sont difficiles, car les conditions aux limites ne sont
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pas bien définies. A I’inverse, nous pouvons observer que la vitesse de refroidissement de la téle entre
outils sans cales, c'est a dire avec contact effectif serait de l'ordre 70 & 100°C/s. L'évolution de
température enregistrée par les thermocouples pour un des essais sans cales est montrée atitre indicatif
alafigure 5.30.

Figure5.28: aplat

dureté HRD

duretés comparées sens travers
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30 ,4{ dureté PL400 avec cales 400
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Figure5.29: dureté pour le profil transversal

5.5.2 Essaisréaliséssur la partie omega

T(°C)

700

—2M
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Figure5.30: évolution delatempérature

Comme nous I'avons déja indiqué, ces essais nous permettent d'avoir des informations sur un embouti
de forme géométrique simple. De plus, le processus de trempe est aussi validé en excluant les risques
de plis de ruptures qui pourraient étre liés ala géométrie, comme ¢’ est le cas pour une piéce compl éte.

5.5.2.1 Mesure del'évolution de latempérature

L es points de mesure de température sur lamatrice, et le serre-flan sont montrés alafigure 5.31.
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Figure 5.31: emplacement desthermocouples pour les essais en omega

-94-
102



Chapitre 5 : Essais semi-industriels d’ emboutissage a chaud d'un pied milieu

Les évolutions de température en chacun des points de mesure sont montrées a la figure 5.32.
L'enregistrement de la température n'a pas pu se faire depuis le début de I'essai a cause du temps de
réponse des dispositifs de mesure. Cependant, on peut voir que la mise en contact se fait d'abord pour
les thermocouples situés dans le serre-flan, et que les derniers a venir en contact sont ceux situés dans
lamatrice et plus particulierement |e thermocouple 7M qui est situé en fond de matrice (figure 5.31).
En ce qui concerne la vitesse de refroidissement, on peut observer que la température mesurée avec le
thermocouple 7M évolue tres lentement, certainement par manque d'un bon contact. Cette vitesse de
refroidissement trop lente pourrait empécher la trempe de ces zones. Ces mesures nous permettent
d'avoir une premiére idée des zones qui risquent de ne pas se transformer.

Laforce d'emboutissage est aussi enregistrée pour étre comparée aux calculs (figure 5.33).

600 800 600
—M
500 —6M e 50
—SF2 600
400 _~ 400
— E 500 ——depl _
O = =
s 300 5 400 ——FORCE w S
= £ 3
200 A 3300 -
200
100 - LL w0
100
O T T T T 1 0 - - i . . . . . 0
0 10 20 ) 30 40 50 °o s 1w 15 9 3 W B 0
temps (s)
Figure5.32 : évolution de température Figure5.33: mesuredel'effort et du déplacement

5.5.2.3 Mesures de dureté sur le profil omega

Le contréle du niveau de trempe est réalisé, comme pour les flans plats, a I’aide d’ essais de dureté
Rockwell D dont les résultats sont convertis en Rm équivalents. Les directions de mesure sont
indiquées sur la figure 5.34. Les niveaux de dureté ont été mesurés sur la partie supérieure et sur les
flans A et B du profil Q [1].

Dans le sens longitudinal, on remarque un niveau de trempe hétérogéne avec une zone faiblement
trempée dans un secteur ou |e contact entre outil et flan est médiocre (figure 5.35). Ceci est en accord
avec les mesures de température effectuées aux positions ot on retrouve un refroidissement insuffisant
le long de la partie supérieure de I'omega (emplacement de 2P et 7M).

Dans le sens travers, la trempe est a un bon niveau sur les cotés A et B (figure 5.36). Sur la partie
centrale, on remarque une diminution des valeurs de Rm (1200 MPa) prés du rayon.

Les ailes du profil Q restées sous serre-flanc n’ ont pas subi la trempe du fait de la présence des cales
limites, et leurs valeurs de Rm équivalent se situent aux environs de 500 MPa.
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Figure5.34 : profilsde mesure
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Figure5.35: duretédansle senslongitudinal Figure5.36: duretédansle senstransversal

5.5.2.2 Mesures d'épaisseur et profil

La figure 5.37 montre les résultats obtenus en terme de mesure de profil pour un de nos échantillons
mis en forme a une vitesse de 20mm/s. Les mesures sont faites selon la direction transversale précisée
alafigure 5.38 [1].

L es amincissements maximalix sont mesurés autour des rayons de courbure du profil (figure 5.37). lls
atteignent 0,15 mm dans le fond de I’ embouti.

Nous avons comparé les caractéristiques dimensionnelles de deux profils de forme Q2 obtenus avec de
I”Usibor 1500, I'un embouti a froid et I’ autre embouti a chaud. Les courbes de la figure 5.39 montrent
un plus grand retour élastique pour I’embouti a froid, ce qui était prévisible. Par contre, sur le profil a
chaud, I’ épaisseur moyenne est un peu plus faible et les amincissements au niveau des rayons sont
plus marqués.
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Figure5.37 : mesuresd'épaisseur et de profil Figure5.38: sensdelamesure

Comparaison des Q réalisés a chaud et a froid
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Figure 5.39 : comparaison de profils et épaisseur. Emboutisafroid et a chaud

5.5.3 Essaissur la piece compléte

5.5.3.1 Mesure de |'évolution de température

Pour avoir une vitesse d acquisition maximale de I'évolution de la température de chaque
thermocouple, nous avons réalisé deux types d'essais : on active |'enregistrement de cing
thermocouples pour le premier type (PM1: points rouges sur les figures 4.40 et 5.41, et de six
thermocouples pour e deuxiéme (PM2 : points verts sur les figures 5.40 et 5.41), plus celui de I’ effort
et du déplacement du coulisseau supérieur. Le thermocouple 5P est activé dans les deux cas pour
pouvoir comparer les essais.
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Figure 5.40 : position des thermocouples (matrice) Figure 5.41: position des thermocouples (poincon)

Les évolutions de température pour un type PM1 sont montrées a la figure 5.42. On peut
observer que, dans la zone ou le thermocouple 11M est situé, la température diminue lentement. Cette
partie correspond au bord du contre embouti. Par contre, au centre de celui ci, la température évolue
beaucoup plus rapidement (mesure du 9M). La trempe est donc assez hétérogene dans cette partie de
lapiece.

En ce qui concerne la partie en omega, on peut prévoir une bonne trempe pour la zone du
thermocouple 4P, zone en courbure, ainsi que pour le 5P dont la température est déa a 300°C
quel ques secondes aprés la fin de I'emboutissage.

La figure 5.43 illustre un type PM2, pendant lequel les thermocouples activés sont marqués en
vert sur les figure 5.40 et 5.41. On observe que la température du dispositif 2P évolue trop lentement
par rapport aux exigences de la trempe. Cette zone correspond a la partie supérieure de I'omega, le
méme phénomeéne est observé dans les essais précédemment décrits (cf. 5.5.2.3). On peut supposer
gue les autres zones seront bien trempées du fait que les températures quelques secondes aprés la fin
de la mise en forme les températures sont inférieures a Ms (température de transformation
martensitique 400°C).

On aensuite cherché avalider ces observations au moyen d’ essais de dureté.
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Figure5.42 : températures pour un PM1 Figure5.43: températures pour un essai PM2
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5.5.3.2 Mesures de dureté

Au vu des résultats des mesures de température, des mesures de dureté ont donc été effectuées dans les
deux zones principales du pied milieu, c'est adire la partie omega et lapartie en formede T [1].

1) Mesures dansla partie en omega

Les mesures de dureté de type Rockwell C sont effectuées sur les sens long et transversal, ainsi que
sur les cotés A et B (figure 5.44).

Les valeurs de dureté sont converties en Rm équivalents a partir des tables. Les résultats sont donnés
aux figures 5.45 et 5.46. On observe que la trempe sest bien effectuée dans le sens transversal. Les
parties les plus fortement trempées sont les faces latérales A et B (figure 5.44), ou le métal subit un
bon contact avec les outils pendant |'étape de déformation alors que la face supérieure qui est restée
immobilisée sur le nez du poingon a subi un traitement thermique plus hétérogene.

En ce qui concerne les mesures dans le sens long, on observe que la trempe n'est pas totale. On
remarque une zone particulierement molle pour toutes les piéces (entourée dans la figure 5.44) ; cette
zone correspond vraisemblablement au dernier endroit ou le contact avec les outils est effectué, voire
méme en fait pas effectué tout au long de I’ opération.

Ces mesures viennent confirmer nos observations en terme d'évolution de température ; une bonne
trempe pour le dispositif 4P situé dans une des zones latérales et un refroidissement insuffisant pour
2P située sur le nez du poingon.

La piece LNG4 de la figure 5.45 a une dureté inférieure aux autres; ceci est di au fait que la vitesse
d'emboutissage est de 12mm/s : lamise en forme sefait trop lentement et on transforme en bainite.

A

. T T T g T e ) P Y T T 2 T
e, D -S k| " rr = Bl
i ' -H'-"*’.._"-';-'. :

400

Figure5.44 : sections mesur ées

-99-
107



Chapitre 5 : Essais semi-industriels d’ emboutissage a chaud d'un pied milieu
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Figure5.45: duretédansle senstransverse Figure5.46: duretédansle senslong

2) Mesuresdanslapartieen T

Le contre-embouti est la zone qui est formée alafin de I'emboutissage. Des mesures de dureté dans la
diagonale du contre-embouti ont été effectuées ; le sens de mesure est indiqué sur lafigure 5.47.

Figure5.47 : sensdelamesure

Les mesures ont été faites par défaut tous les 15mm, avec des mesures plus fines dans les zones les
plus hétérogenes. Les résultats sont montrés a la figure 5.48. On constate que la zone du contre-
embouti présente une forte hétérogénéité de trempe, comme prévu avec les mesures de température.
Les duretés les plus élevées se trouvent pres des rayons de courbure (entourées sur lafigure 5.47) ou le
contact entre outil et matiére a été plus marqué et dans le centre du contre embouti ou le contact se fait
en premier alafin de I'emboutissage de la piéce. Par contre, autour du centre, on retrouve aussi des
zones afaible dureté qui ne sont pas trempées. On voit donc que latdle a ondulé sur cette diagonale.
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Figure5.48 : mesuresde dureté
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5.5.3.3 Analyse métallurgigue

Une série d'échantillons ont été prélevés dans différentes zones du pied milieu afin de comparer les
résultats obtenus avec la dureté et les microstructures. La structure essentiellement martensitique
observée sur lafigure 5.49 correspond a une zone fortement trempée, aors que la structure de la figure
5.50 ou sont associées martensite, bainite et ferrite provient d'une partie peu trempée (zone entourée
sur lafigure 5.44) [1].

Figure5.49: structure martensitique et traces de bainite Figure5.50 : structure martensitique ferritique et

bainitique

Des mesures de microdureté ont été réalisées sur ces deux échantillons et ont été converties en Rm
équivalent (figures 5.51 et 5.52). Les valeurs comprises entre 1400 et 1500 MPa relevées sur
I'échantillon de la figure 5.51 confirment une trempe correcte. Par contre, I'échantillon de la figure
5.52, subit un refroidissement trop lent du fait d'un mauvais contact entre outil et tole et les valeurs de
Rm sont comprises entre 1000 et 1200 MPa

1600 -~
1600 ~

//0’_‘\///’ 1400
1400 4

1200 - 1200 <
©

p
MPa

1000 7 1000 A

800 +
800 o

600 T T T T T T T )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 600 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
points de mesure 1 2 3 4 5 6
points de mesure
Figure5.51 : mesures de micro-dureté dansle sens Figure 5.52 : mesures de micro-dureté dansle senslong
transverse

5.5.3.1 Mesures des épaisseurs et de profil

Les mesures d’ épaisseurs et de profil ont été réalisées sur la machine 3D du CRPC conformément aux
directions définies sur lafigure 5.53, soit T pour le sens transversal et L pour le sens longitudinal [1].
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Figure 5.53 : sections définies pour les mesures

Dans les sens long et travers (figure 5.54 et 5.55), on constate une conservation de I’ épaisseur sur la
majeure partie des profils avec un amincissement de 0,1 mm pres les rayons du profil Q (figure 5.54).
Nous observons aussi un épaississement au rayon de courbure du contre-embouti. Nous reviendrons
sur ce phénomeéne au paragraphe suivant lors de |'analyse des déformations avec Asame.
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Figure5.54 : profil, senstravers Figure5.55 : profil, senslong

5.5.3.4 Analyse des modes de déformation

Comme indiqué lors de la description des essais, une fois la préforme optimisée, les téles ont été
gravées de fagon électrolytique avec un quadrillage. Ce quadrillage permet au systéme Asame utilisé
au Ledepp de mesurer les déformations dans la tole [1]. Ce systéme est du méme type que le systeme
Aramis (systéme utilisé pour la mesure de déformations dans |le cadre de la validation des paramétres
rhéologiques du chapitre 4), maisil est plus adapté al'analyse de grandes piéces.

La mesure de déformations se fait par comparaison entre I'image du quadrillage non déformée et deux
images prises aprés la déformation. Les étapes de cette analyse jusqu'a I'obtention des déformations
sont illustrées sur lafigure 5.56 : les téles sont d'abord gravées et ensuite déformées, prises en photo et
analysées avec lelogiciel qui fournit des cartes d'iso-valeurs de déformation.
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v
i

Figure 5.56 : étapes pour la mesure des déformations avec Asame[2]

Sur la figure 5.57, on peut observer les zones de la piéce qui ont été mesurées. Malheureusement,
d'autres zones n'on pas pu étre étudiées car le motif électrolytique n'a pas résisté aux conditions de
mise en forme.

L'analyse du quadrillage permet d'obtenir les déformations et donc les variations d'épaisseur. Les
amincissements maximaux dans la partie A (figure 5.58) sont de I'ordre de 11% et tres localisées
(parties sombres), alors qu'ils sont de 9% dans le secteur B (figure 5.59), mais dans une zone plus
étendue. Rappelons que dans ce dernier cas, les risques de rupture élevés nous avaient conduits a
modifier la géométrie du flan.

EFW130B

EFWI130A

Figure 5.57 : zones de mesur e des défor mations (secteurs A et B)
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Figure 5.58 : mesure des défor mations secteur A Figure 5.59 : mesure des déformations secteur B

Comme dans le paragraphe précédent, nous retrouvons des épai ssissements aux rayons de courbure du
contre-embouti (zones en bleu foncé sur la figure 5.58). Pour vérifier ces tendances, des mesures de
profil et d'épaisseur ont été réalisées sur cette zone. Nous pouvons observer un épaississement dans la
zone de raccordement de rayons (figure 5.60). Une mesure fine dans cette zone de raccordement est
montrée a la figure 5.61. L'épaississement mesuré est de I'ordre de 5%. Ceci est en accord avec la
simulation réalisée avec |sopunch qui prévoyait des épaississements dans la zone du contre-embouti.
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Figure5.60 : mesurelelong dela diagonale du contre- Figure5.61 : détail du rayon de raccordement
emboulti

5.6 Récapitulatif des résultats

Nous allons résumer a présent les résultats obtenus en termes de températures et de microstructures
(déterminées viala dureté) sur un schéma pour une piéce en omega et pour le pied milieu complet, de
fagon a pourvoir les comparer postérieurement aux simulations.

Les résultats montrés sur ces schémas donneront les tendances de la distribution des températures ala
fin de lamise en forme, sachant que nous n'avons pas pu mesurer toutes les températures exactes et en
continu a cause des temps de réponse des thermocoupl es.

Les schémas des essais en omega et du pied milieu sont rappelés aux figures 5.62 et 5.63. Les points
en bleu clair représentent les positions des dispositifs de mesure de température ; la température finale
estimée par les thermocouples est aussi affichée. Les zones ou la trempe n'a pas été effectuée sont
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montrées en rouge. Ces zones ont été définies a partir des mesures de dureté : une équivalence entre
les mesures de dureté Rm et Vickers est rappelée au tableau 5.2. Les valeurs de dureté sont aussi mises
en correspondance avec les différentes phases dans ce tableau.

martensite bainite ferrite
Vickers (HV) (427-465) (420-309) (247-150)
Rm (MPa) (1375-1500) (1350-995) (970-500)

Tableau 5.2 : dureté de chaque phase

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

Les zones non trempées correspondent a celles ou les thermocouples indiquent une température
finale comprise entre 400°C et 450°C. Et puisque que I’ on commence a une température initiale de
720°C, on aurait une vitesse de refroidissement de 90°C/s. Avec une telle vitesse de trempe, la
transformation martensitique devrait avoir lieu.

Or, les mesures de dureté dans ces zones donnent des valeurs qui correspondent a une phase
bainitique pour la pointe du poingon et une phase ferritique pour l'aile de I'omega (figure 5.62).
Ces différences peuvent provenir en fait d'un manque de contact piéce / thermocouple en ces
points. Ceci veut dire que la température mesurée par les thermocouples n'est pas la vraie
température de la téle. En effet, si les thermocouples ne sont pas en contact avec la téle, la
température mesurée est celle de l'air pres de latble, mais pas celle de latole elle-méme.

La différence entre la dureté la plus faible obtenue sur I'aile de I'omega et celle en pointe du
poincon peut venir du fait que les zones de la tdle sur I'aile de I'omega ne sont pas en fait en
contact avec les outils en aucun moment de la mise en forme, aors que la pointe du poingon vient
en contact avec la matrice en certains endroits a la fin du procédé. D'ailleurs, nous pouvons
affirmer que ce contact n'est pas homogeéne puisgue la dureté varie le long de la pointe du poingon
par endroits, jusqu’a 800MPa, ce qui correspond a une zone ferritique.

Rm [1400] : Martensite

Rm [1100-1350] : Bainite

Rm [500] : Ferrite 2P et 7M > 450°C

SF3 = 400°C SF4 = 450°C

6M =300 - 400°C
SF5 =400°C
SF2 =430°C

Figure 5.62 : zones non trempées et mesur es de température sur |'essai en omega
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NN 5P=293°C
’ Rm [800-1400] : tres hétérogene ‘

11M=372°C
9M=380°C

8M=265°C

12M=262°C

13M=280°C  4P=294°C

Rm [1400-1500] : Martensite

Rm [800-1300] : Bainite

Figure 5.63 : zones non trempées et mesures de température sur I'essai du pied milieu
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6.1 Introduction

L'objectif de la simulation est pour nous de fournir des informations prédictives de facon & pouvoir
valider I utilisation de I'Usibor 1500 pour des applications industrielles ultérieures.

Nous nous sommes concentrés sur une piece pilote afin de réaliser des tests, et obtenir les informations
nécessaires pour comparer expériences et modeles numériques. Une fois le programme validé, des
gammes peuvent étre étudiées avec une économie considérable sur la recherche des paramétres
optimaux nécessaires pour réussir I'emboutissage a chaud d'autres piéces.

L e procédé d'emboutissage a chaud présente la particularité de combiner la mise en forme de produits
minces avec des évolutions importantes en température. Les équations nécessaires pour décrire ce
probleme physique instationnaire sont fortement non linéaires. Les agorithmes de résolution utilisés
par leslogiciels doivent étre fiables, et en mesure de résoudre ce probleme complexe.

On distingue deux grandes familles importantes de codes de calcul [1] : les codes éléments finis
statiques et dynamiques implicites (Abagus implicit, Marc implicit, Forge2, Forge 3..) et les codes
dynamiques explicites (Abagus explicit, Marc explicit, Ls-Dyna3Dn, Pampstamp, Optris, MSC
Superforge...).

Les deux techniques numériques les plus utilisées pour simuler la mise en forme de produits minces
sont les algorithmes explicites dynamiques, et, dans une moindre mesure, implicites statiques.

Les schémas d'intégration explicite sont actuellement plus utilisés dans I'industrie pour simuler des
procédés de mise en forme de produits minces. Ce choix est fondamentalement fait du fait de la
rapidité de calcul qu’ offre ce type de codes[2].

Les deux méthodes explicite et implicite peuvent analyser les procédés d'emboutissage, avec plus au
moins defficacité et précision en fonction du probleme a traiter. On peut trouver de nombreux
exemples, dans la littérature, dapplications des méthodes implicites et explicites au cas
d'emboutissage, avec plus au moins d'avantages pour chacune des méthodes en fonction du type de
résultat recherché e.g. [1], [2], [3], [4]. En général, on trouve des avantages pour la méthode implicite
en terme de précision du calcul, de stabilité de la méthode, de calcul du retour élastique, et pour la
méthode explicite quand il sagit de temps du calcul, de la gestion du contact, ou du calcul des
formations de plis.

Dans ce chapitre, nous allons décrire les équations qui permettent de résoudre le probléme de mise en
forme par emboutissage a chaud par la méthode des éléments finis. Deux méthodes d'intégration des
équations seront décrites: la méthode implicite, utilisée dans Forge3, et la méthode explicite utilisée
dans Abaqus/Explicit. Cette description permettra de préciser les différences de formulation qui
pourraient entrainer des différences dans les résultats des simulations.

6.2 Choix des codes de calcul pour la simulation du procédeé
d'emboutissage a chaud

Plus précisément, on peut identifier plusieurs formulations éléments finis pour la modélisation des
procédés de mise en forme [1] :
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- Les formulations en déplacement ; les premiéres a avoir été développées sont issues du
calcul de structures élastiques telles que celles pour Abaqus

- Les formulations en vitesse, adaptées plus particulierement aux comportements
viscoplastiques et élasto-viscoplastiques

- Le dernier groupe, auquel appartient Forge, rassemble les formulations mixtes, adoptées
de plus en plus ces derniéres années. Elles sont trés adaptées pour la mise en forme des
matériaux. Forge 3, en particulier, est formulé en vitesse/pression.

Pour le cas particulier de I'emboutissage a chaud, nous avons choisi d'utiliser deux codes : le code
Forge 3, implicite, qui est développé au CEMEF, et Abaqus/Explicit. Tous les deux permettent de
réaliser des calculs thermomécaniques.

Lelogiciel Abaqus dans sa version implicite (Abaqus/Standard) a également été testé pour des calculs
d'emboutissage a chaud en 2D. Apres ces calculs en deux dimensions, un modéle 3D simplifié (figures
6.1) [5] avec une loi matériau plastique simple a été développé. |1 savére cependant que l'initialisation
du calcul est tres compliquée car le contact doit étre identifié par I” utilisateur (tous les points initiaux
entre piéce et outils) puis défini manuellement. C'est pour cette raison que le mode de résolution
Abaqus/ standard a été écarté.

Figure 6.1 : modéle 3D simplifié avec Abaqus/Standard

6.3 Généralités sur la méthode d'éléments finis

Les deux codes retenus pour I'étude utilisent donc la méthode d'éléments finis pour résoudre le
probléme thermomécanique. L'objectif de cette méthode est de trouver une solution approximative
d'un probléeme continu en remplacant le systéme par un systeme discrétisé équivalent. Les étapes
suivies pour la résolution sont détaillées dans le schéma figure 6.2 [6]. Nous allons suivre chacune de
ces étapes pour résoudre le probléme mécanique et thermigque compl et.
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l Systéme physique

Formulation ‘ ) o
des lois de la physigue, sciences de l'ingénieur

équations

Equations aux
dérivées partielles

méthode des résidus pondérés
Transformation

des ; :
5 : n intégrale
équations Formulation intég
approximation des fonctions inconnues par
éléments finis et organisation matricielle
Systéme
d‘équations algébriques
Résolution résolution numérique du systéme
numérique

Solution
approchée

Figure 6.2 : Schéma des différentes étapes a suivre dans un calcul par élémentsfinis[6]

6.4 Formulation du probléme mécanique dans le code Forge

6.4.1 Introduction

L e probléme mécanique peut étre décrit au moyen des équations d'équilibre mécanique et de I'équation
de conservation de lamasse. A ces éguations sgjouteralaloi de comportement du matériau qui permet
de relier la contrainte au champ de vitesse de déformation. Ces équations seront soumises aux
conditions aux limites soit de surface libre soit de contact.

Dans la résolution du probleme mécanique, on supposera que la température est connue en chaque
point et en tout instant. L'intégration de la loi de comportement sur chague pas de temps de calcul
mécanique est réalisée a température constante. Le couplage thermomécanique sera traité
postérieurement.

6.4.2 Equationsd'équilibre

Nous allons appliquer les équations fondamental es de la mécanique des milieux continus ala mise en
forme.

Conservation de la masse

Si p est lamasse volumique de la piece, on peut écrire la conservation de la masse:

op
—— + V. =0 6.1
o (pv) (6.1)
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Dans le cas de la mise en forme, on peut considérer, en premiére approche, que la déformation
élastique est négligeable et donc que le matériau a un écoulement incompressible. L'équation se
résume donc a:

V.V = 0 (6.2)

Conservation de la quantité de mouvement

La conservation de la quantité de mouvement en mécanique des milieux continus peut sécrire au
moyen du tenseur de contraintes o, relié a la loi de comportement. Si f représente les efforts a
distance sous forme volumique, par exemple la gravité, I'équation peut étre écrite comme suit :

Vo+ pf = p% (6.3)

Dans le cas de la mise en forme, on peut négliger l'inertie et la gravité par rapport aux efforts dus ala
plasticité. On obtient donc finalement la condition de nullité de la divergence du tenseur des
contraintes:

Vo=0 (6.4
6.4.3 Loi de comportement

En se plagant a I'échelle macroscopique, le matériau est considéré comme homogeéne et isotrope. En
général, la déformation est caractérisée par une partie réversible (déformation éastique) et une
irréversible (déformation plastique). La déformation élastique est petite face ala déformation plastique
dans le cadre de I'emboutissage a chaud, et elle sera donc négligée. En revanche, la viscosité de
I'écoulement n'est pas négligeable. On adonc utilisé une loi de comportement viscoplastique.

L 'état de contraintes du matériau est défini par le tenseur de contraintes de Cauchy o . Ce tenseur peut
étre décomposé en une partie déviatorique s représentant le cisaillement et une partie sphérique
représentant la pression hydrostatique p [7].

o =S— pl oul désignelamatrice identité (6.5)
p= _%Trace(o-) et (6
s=2K(/35)™s 6.7)
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qui correspond a la loi de Norton-Hoff correspondant a celle identifiée au chapitre 4 : K est la
consistance du matériau, m le coefficient de sensibilité ala vitesse de déformation, & est le tenseur de

vitesses de déformation décrit en fonction de la vitesse comme montré dans (6.8), et & correspond &
lavitesse de déformation équivalente (6.9).

&= % (grad(v) + grad™ (v)) 6.9)

= Egg (6.9)

La contrainte équivalente est donnée par :

5=‘/gs:s= KA/3(+/38)™ (6.10)

A tout instant t du procédé, la valeur de la déformation équivalente est obtenue par intégration
temporelle de:

— t _

L'écrouissage du matériau est introduit via une dépendance de la consistance K a la déformation a
travers du coefficient n. L'influence de la température sur le comportement est donnée par le
coefficient . &, est un terme qui permet de régulariser numériquement la rhéologie ; sa valeur est

del'ordre de 10° (6.12) :

s
K=Ky +&)" exp” (6.12)

Laloi de comportement est complétée par la condition d'incompressibilité du matériau en déformation
viscoplastique :

divv=trace(¢)=0 (6.13)
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6.4.4 Conditionsinitiales et aux limites

Les équations fondamentales et laloi de comportement forment un systéme d'équations différentielles
dont larésolution introduit des constantes d'intégration qui sont déterminées par les conditions initiales
et aux limites.

- Lesconditionsinitiales du probléme mécanique sont données par la position initiale.
- Pour définir les conditions aux limites, on considére le probléeme d'équilibre instantané d'un corps
€2 soumis aux conditions décrites alafigure 6.3 :

Contact v

Chargement
surfacique T

Vitesse v

Figure 6.3 : conditions aux limites du probleme mécanique

1. un champ de contraintes imposé T¢ sur lapartie 6Q, : o.n=T d

(6.14)
2. un champ de vitesse imposé \* sur la partie 0Q, (6.15)
3. un outil en contact se déplagant avec une vitesse v ®"' sur la partie 0Q), . Sur
cette partie, le matériau est donc soumis a des conditions aux limites de type
mixte:
o . . (V_Voutil) n=0
- condition de non pénétration ' (6.16)

- loi de frottement, qui est donnée par la valeur seuil de force tangentielle, a partir de laguelle existe un
glissement. Cette valeur seuil est la contrainte tangentielle critique 7, . Pour I'emboutissage a chaud, le

critere utilisé est celui de Coulomb qui fait dépendre la cission critique de glissement 7, de la
contrainte normale, delaforme 7, = 1o, ce qui donne:

T<puo,=>Av, =0
r=po,=3I1=0AV, =-A7
7> uo, impossible

(6.17)

c
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avec AV, lavitesse tangentielle relative :

AV, = (V—Vv*"") - Av_ (6.18)

et Av, lavitesse normale relative de la piece par rapport al'outil qui est donnée par:

AV, =(v—=v*").n (6.19)

n

Le coefficient u utilisé dans nos calculs a été pris & partir d’ études de la littérature : on a retenu une
valeur de 0.15. Cependant, une étude de sensibilité a ce paramétre a été réalisée et est présentée au
chapitre 7 (paragraphe 7.2.3).

6.4.5 Probléme continu fort

Reécapitulons |'ensemble des équations du probleme :

Vv=0 sur Q (6.2)
Vo =0sur Q (6.4)
s=2K(+38)™ e (6.7)
on=T% sur 6Q; Un champ de contraintes imposée T° 6.14)
sur lapartie 0Q; '
v=\Vsur 0Q, Un champ de vitesseimposée v surla  (6.15)
partie 0Q2,
(v—v*").n=0 sur 0Q, Condition de non pénétration (6.16)
T=u0, sur 0Q, (6.17)

On compte neuf inconnues (trois scalaires pour la vitesse et 6 pour la contrainte). Notons que nous
n'allons pas résoudre le probléme en vitesse - contrainte mais en vitesse - pression.

6.4.6 Formulation intégrale du probléme

Nous partons de I'équation de conservation de la quantité de mouvement et de conservation de la
masse sous forme faible (6.20). Quel que soit le champ virtuel vitesse v et de pression p~ avec les
bonnes propriétés d'intégrabilité et dérivabilité, et en appliquant la formule de Green sur le
domaine(2, on obtient la formulation intégrale en vitesse-pression. Le développement complet pour
arriver a cette expression est détaillé dans [8] :
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Trouver veV*® et pe P te que

VvV eV js:é*dV—j p div v*dV—j VdS—[TvdS=0
Q Q a0, felo

. - (6.20)
vV p ePIQ p divvdV =0

avec V% le champ de vitesses cinématiquement admissible. On introduit la pression comme variable
supplémentaire appartenant & P=L? (Q), espace des pressions et des fonctions-tests pour I'équation
d'incompressihilité.

Si onintroduit les équations (6.2) - (6.11), on obtient :

SNmel - L et . * * * —
[ 2KWBe)™ezs'dv—[ pdivv dV—_[aQC HON dS—IaL-TV dS=0 (621

jg p'divvdV =0

6.4.7 Méthode des éémentsfinis

6.4.7.1 Introduction

Ladiscrétisation par éléments finis consiste a calculer la solution de la formulation variationelle (6.20)
non plus dans les espaces continus V et P, mais dans des sous-espaces d'approximation de dimension
finie V,, et P,,. Ces sous-espaces sont définis par une partition du domaine €2 en une union d'éléments
finis appelée triangularisation. A chaque élément de la triangularisation €2, on associe des fonctions

dinterpolation N pour approcher lesinconnues du probleme v et p.

6.4.7.2 Choix des éléments

L'élément fini utilisé dans |le cadre de nos simulations est un éément mixte P1+/P1 montré ala figure
6.4[9].

P1+/P1

Figure 6.4 : élément de type P1+/P1

Il sagit d'un tétraedre ou les champs de vitesse et pression sont les suivants :
- Lapression est linéaire et continue
- Lavitesse v, se décompose en une partie linéaire vi et une partie b correspondant a
['gjout d'un degré de liberté interne ((6.22) et (6.23)).
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Cette fonction (fonction bulle) est un polynéme de degré 4 sannulant sur la frontiére de I'élément. Ce
terme sera postérieurement condensé et la résolution du systéme algébrique sera fait en vitesse-
pression. Plus dinformations sur les propriétés de cette fonction, et les démarches suivies pour son
élimination peuvent étre trouvées en [10], [11], [9].

Nbnoe nbelt
Vitesse v, =V, +Vp = > NV + > NV? (6.22)
k=1 j=1
Nbnoe
Presson  p,= > N, R (6.23)
k=1

6.4.7.3 Probléme discrétisé

Il faut alors chercher la solution du probléme discret suivant :
Trouver (V,, p,) €(V,, X P,) tel que

[ 2KWEE) ™4, V=] p, dvvaV+]  uoudS-[  T,v, dS=0
(6.24)

et
[, p/divy,dv =0

Le probléme éléments finis non linéaire a résoudre de facon itérative donnera lieu aux éguations
suivantes :

IQh 2K (\/38,)™ ¢, 1 6, AV —Llh p, div v, dVv + Ianhc o, N, dS— J o T v, dS=R,(v, p
(6.25)
J'Q p, divv, dV =R (v, p)

ou R (v, p) et R,(v, p) sont lesrésidus.

6.4.7.4 Linéarisation

Pour résoudre ce probléme non linéaire, on utilise la méhode de Newton-Raphson. Dans cette
méthode itérative, on part d'un vecteur initial (V°, P°). Si on aboutit & une approximation (V' , P") a
I'itération 1 qui n'est pas satisfaisante, on cherche alors une correction (AV”l,AP”l) a
I'approximation, en résolvant le systeme linéaire suivant, ou le vecteur inconnu est (AVM,APM) :

i i i+1 i+1
{RN,P)+HWAV +H, AP =0 (6.26)

R,(V',P')+H AV + H _AP*" =0
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ou H est le hessien donné par :

Ho =Sk (V' P)
Hy 25.(\/ P) .
e av‘?N P)
g apf(v P

Lanouvelle approximation est donnée par le schémaimplicite suivant :

Vi+1 :Vi +Avi+l
PH—l PI +API+1 (628)

Onitéreains jusqu'a aboutir a une solution (V, P) satisfaisante.

6.4.7.5 Discrétisation temporelle

Le procédé complet est discrétisé en plusieurs pas de temps. A chaque incrément de temps, les
coordonnées des noauds et la déformation sont cal culées en utilisant un schéma d'Euler explicite :

X = X4 AtV (6.29)

gt = gt L AtE! (6.30)

Ce schéma revient a faire I'hypothése que le champ de vitesse reste constant pendant I'incrément de
temps At . Pour une configuration donnée, on calcule le champ de vitesses V', et avec elle on calcule
la configuration au pas de temps suivantt + At .

Cette discrétisation est appliquée aux nceuds dont la condition de contact n'évolue pas entre les instants
tet t+ At . Letraitement des conditions aux limites est décrit dans[7].

6.5 Formulation du probléme mécanique dans Abaqus/ Explicit

6.5.1 Introduction

Pour résoudre le probleme de mise en forme avec le logiciel Abagus en utilisant la formulation
explicite dynamique, nous alons, comme pour le code de calcul Forge, décrire les éguations du
probleme mécanique. On supposeraici aussi que la température reste constante pendant I'incrément et
gue I'on connait sa valeur en chaque point.

Larésolution du probléme est faite en déplacement et non en vitesse-pression comme dans Forge.

-118-
126



Chapitre 6 : Modélisation de I’emboutissage a chaud avec les codes de calcul
Forge 3 et Abaqus/Explicit

6.5.2 Equationsd'équilibre et formulation intégrale du probléme

Les équations d'équilibre sont celles de conservation de la masse et de la quantité de mouvement
comme avec Forge, mais I'inertie n'est cette fois pas négligée. Nous partons donc de la méme facon du
principe de puissances virtuelles [12].

jva - DAV = j T SvdS + jv 7. svdv (6.31)

avec D le tenseur de vitesse de déformation, et t et f les forces surfaciques et volumiques
respectivement. 6V est le champ de vitesses virtuelles correspondant av' dans la formulation de Forge
précédemment décrite (6.20).

Dans I'analyse dynamique, les forces volumiques sont divisées en deux termes :

jv f.ﬁ\/dV:jVF.&/dV—vaU.ﬁ\/dV (6:32)

ou F correspond aux forces externes imposées, p est ladensité et U le champ d'accélération.

6.5.3 Loi de comportement

La formulation viscoplastique précédemment décrite pour Forge n'est pas disponible avec Abaqus.
D’ailleurs, les critéres de stabilité du calcul indispensables a I'utilisation d'une formulation en
explicite, qu'on décrira ultérieurement, sont basées sur le module de Young. La différence entre les
deux formulations utilisées viscoplastique et élastoviscoplastique n'est cependant pas tres critique car
on estime que la partie élastique est négligeable face ala déformation plastique.

Pour décrire le comportement de I'Usibor 1500 & chaud, en supposant que le matériau est isotrope, une
loi élasto - viscoplastique est donc utilisée.

Etant donné que les paramétres rhéol ogiques estimés au moyen des essais dans | e chapitre 4 sont ceux
de la loi de Norton-Hoff, nous avons cherché les paramétres équivalents pour la loi élasto-
viscoplastique d’ Abaqus (cf. chapitre 7, paragraphe 7.3.2).

Laformulation de la loi de comportement dans Abagus est basée sur la décomposition additive de la
vitesse de déformation en une partie élastique et une partie plastique.

£=¢%+¢" (6.33)
Un critére de plasticité est utilisé pour déterminer si le matériau répond de fagcon purement éastique a
un état particulier de contrainte de température, d’ autres variables d’ état. Dans notre cas, le critére de
plasticité est celui de Von Mises.

1) Terme éastique

Dans le cas ou la déformation éastique représente moins de 1% de la déformation totale, nous
pouvons considérer un modele d'élasticité linéaire:
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o=D%:¢" (6.34)
avec o letenseur de contraintes de Cauchy et D® |e tenseur d'élaticité
2) Termevisco - plastique

Ce terme tient compte de I'écrouissage du matériau qui, dans notre cas, est isotrope, ainsi que de la
sensibilité ala vitesse de déformation et de I'influence de la température :

5=0z".0,1)RE".0,1) (6.35)

avec O latempérature et f; des variables supplémentaires (non considérées dans notre cas).
La contrainte d'écoulement o ° est introduite par un tableau en fonction de la déformation, et la vitesse
de déformation équivalente s écrit :

g” =D(R-D" (6.36)

Les parametres D et n sont des parameétres propres au matériau qui seront calculés a partir de ceux de
Norton-Hoff, en fonction de la température, de fagon a avoir I'équivalence entre les deux lois. Cette
correspondance sera obtenue |ors de |a phase de préparation des simulations (cf. chapitre 7, paragraphe
7.3.2).

6.5.4 Conditionsinitiales et conditions aux limites

Les conditions initiales et aux limites appliquées dans nos calculs Abaqus sont du méme type que
celles présentées dans le cas de Forge, mais exprimées en fonction du déplacement au lieu de la
vitesse.

6.5.5 Meéthode des éémentsfinis

6.5.5.1 Choix des éléments

Plusieurs types d’ éléments sont disponibles dans Abagus [13]. Pour notre application al’ emboutissage
possibilité d'intégration de la température ont été choisis (C3D8RT) (figure 6.5).

L'intégration des valeurs de déplacement et température cherchées sont faits dans le cas d une
intégration compléte sur les points de Gauss. Une intégration réduite qui consiste en un schéma
d’'intégration d’'un ordre inférieur au schéma complet est aussi implémentée en Abagus. Cette
possibilité qui a été retenue dans le cadre de nos calculs. L’intégration réduite a comme avantage la
réduction du temps de calcul, mais du fait que la matrice de rigidité a un rang insuffisant, des modes
de réponse singuliere, sans sens physique peuvent apparaitre. Ce phénomene est appelé « hourglass »
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(effet sablier). Différentes facons de contréler ce phénomene ont éé mises en place (pour plus
dinformations cf. [12]).

f?}er face 5
B! /47
v,
fac\eG 4 5
5 - 6 _-face 4
A
AR
- N, 2
face 1 face 3
‘Z 8 - node element
Y
e
Figure 6. 5: élément C3D8RT [13] Figure 6. 6: effet hourglass

6.5.5.2 Probléme discrétisé

L'équation d'équilibre apres discrétisation a I'aide de fonctions dinterpolation sur chaque éément
S écrit :

MMM N _pN =0 (6.37)
ou
MY ZIVP NM.N"dV est lamatrice de masse (6.38)
N :IVﬁN odV éant BN = BV (x,N,) estlevecteur deforcesinternes et (6:39)
N N N
PY = ISN .tdS+IVN FdV est le vecteur de forces externes (6.40)

6.5.5.3 Résolution du probléme

Comme nous avons déja indiqué, la formulation d'’Abagus est en déplacement. On cherchera donc &
résoudre le systeme d'équations (6.37) qui nous donnera |'accélération U pour ensuite arriver au
déplacement u. Le probléme est résolu selon un schéma explicite en différences finies centrées, c'est-a
dire que la valeur de I'accélération calculée a l'incrément i est utilisée pour avancer la valeur de la
vitesse al'incrément i +1/2 et le déplacement al'incrément i +1 ((6.42) et (6.43)).

L'efficacité de résolution du probléme se trouve dans I'utilisation d'une matrice masse diagonalisée ou
condensée. Cette condensation est obtenue en faisant |'addition de chague ligne de la matrice de masse
aladiagonae. La procédure explicite ne requiert pas d'itérations (6.41) [13].
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i'=M7(F -1") (6.41)
g ATTRAY _
U ?2=U0 °+4——— U ou Uestlavitesse (6.42)
. . . i+1
u?t=u +At"u 2 (6:43)

Un traitement spécial doit étre appliqué aux vitesses a mi -incrément pour les conditions initiales, et
1

pour la présentation des résultats. Au démarrage du calcul, la valeur U 2 doit étre définie; les
conditions suivantes sont prises par défaut :

1 1
u'2 =0+ A go (6.44)

1

0
uz =00 A o (6.45)

En ce qui concerne la présentation des résultats, les vitesses a l'incrément i+1 sont données comme
interpolation linéaire des vitesses a mi-incrément :

1
Gt +1Ati+1ui+1 (6.46)

6.5.5.4 Stabilité

L'intégration dans le temps dans une méthode explicite utilise des pas de temps trés petits. En effet, le
schéma de différences finies centrées est conditionnellement stable : la condition de stabilité porte sur
le pas de temps qui doit étre inférieur a une vaeur limite. Cette valeur est prise comme le temps
minimum utilisé par une onde qui traverse un éément du maillage :

L.
At ~ —0 (6.47)
Cd

ou Lnin est lataille du plus petit élément et cq est la vitesse de I'onde de dilatation qui est calculée a
partir des coefficients de Lamé, Aet u (A= f(E,v), u=f(E,v)), avec E etvle module de

Y oung et e coefficient de Poisson respectivement :

Cy = /’1 +2u (6.48)
P

On utilisera donc des incréments de temps inférieurs ala valeur de temps critique donné par (6.47).
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6.5.5.5 Tempsde cacul

Le temps de calcul pour une simulation utilisant le schéma explicite avec un maillage donné, est
directement proportionnel au temps du procédé et au nombre d'incréments de temps nécessaires. En
tenant compte du fait que I'incrément de temps ne peut pas étre plus grand que e temps nécessaire
pour gu'une perturbation traverse un élément du maillage, le temps de calcul lié aux procédés quasi-
statiques peut étre treés grand.

Deux stratégies peuvent étre utilisées pour réduire le temps de calcul : augmenter la vitesse du procédé
ou/et augmenter la densité du matériau. Cependant, pour éviter des erreurs de calcul trop importantes,
le rapport énergie cinétique - énergie interne ne doit pas dépasser 10% [12].

6.5.5.5.1 Augmentation de la vitesse du procédé

Pour réduire le nombre d'incréments, la vitesse du procédé peut étre artificiellement augmentée, c'est a
dire considérer un temps du procédé plus court. Cette solution peut induire deux erreurs. dans le cas ol
la vitesse est excessivement augmentée, I'augmentation des forces d'inertie peut changer la réponse du
systéme. Une autre source d'erreur peut venir d une modification du comportement du matériau, en
particulier si le matériau est sensible a la vitesse de déformation. Une solution a été trouvée dans le
cadre de nos simulations pour éviter ce probléme; elle sera décrite lors de la présentation de nos
calculs (chapitre 7, paragraphe 7.3.4.4).

6.5.5.5.2 Augmentation de |la masse (mass scaling)

Une augmentation artificielle de la densité du matériau p , d'un facteur b réduit le nombre d'incréments
N jusqu’au N/ \/B . Ce concept appelé "mass scaling" peut étre utilisé pour des matériaux avec un

comportement sensible a la vitesse de déformation, maisil ale méme effet sur les forces dinertie que
['augmentation de la vitesse dans e procédé.

6.6 Formulation du probléme thermique en Forge

6.6.1 Introduction

Un calcul précis de la température est indispensable pour la simulation du procédé d’ emboutissage a
chaud. Les problémes mécanique et thermique sont en effet fortement couplés, la température
influengant I’évolution du comportement du matériau. Nous allons formuler les équations qui
fourniront latempérature T de latble et sa variation au cours du temps.
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6.6.2 L’équation dela chaleur

L'équation de la chaleur (6.49) est obtenue en modifiant al’ aide de différentes hypothéses physiques et
mathématiques, I'équation de I'énergie qui dérive du premier principe de la thermodynamique. Plus
d'informations sur ce développement peuvent étre trouvées dans [14].

poC: capacité calorifique
T :température (6.49)

ar . .
pca_dlv(q)JrWavec q: flux dechaleur

W : terme de couplage, source de chaleur

W représente le taux d'énergie volumique recue par le systéme; il est fonction du champ de
contraintes et de la vitesse de déformation.
Nous supposons que le matériau obéit a une loi de conduction isotrope :

g=-kgrad(T) avecklaconductivité du matériau. (6.50)

6.6.3 Conditionsinitiales et aux limites

- Comme conditions initiales, on peut avoir un champ de température initial dans la piece,
qui peut étre homogeéne ou déterminé au préalable par un calcul (ou des mesures).

- Lesconditions aux limites peuvent étre exprimées de la forme suivante (figure 6.7) :

» convection et rayonnement ; on écrit ce type de conditions, en regroupant les deux modes de
transfert :

- h=h,+h

—kgrad(T).n,, = h(T, - T,,) sur 6Q, avec o
ST ea =R = o) 66 {hr =60, (T, + T )(T*+T2)
(6.51)

e température imposée (6.52)
T=Timp sur 0€2,
e conditions aux limites de flux imposés ala surface (659
— kgrad(T).n,, =®,,, sur 8, '
e contact entre deux corps

3 21 a (6.54)
—kgrad(T).n,, = E(Tl -T,)=h.(T,-T,) sur 0Q,

oU T €t Ts sONt les températures extérieures et a la surface, neq est la normale extérieure ala surface,
&, représente |'émissivité, o, est la constante de Stefan (5.6696110° kg.s®. K*) et h, hy, h; les

v

- 124 -
132



Chapitre 6 : Modélisation de I’emboutissage a chaud avec les codes de calcul
Forge 3 et Abaqus/Explicit

coefficients de transfert global, de convection et de rayonnement respectivement. Enfin h, est le
coefficient de conduction entre les deux corps.

Figure 6.7 : problemethermique [9]

6.6.4 Formulation intégrale

M éthode de Galerkin

Cette méthode permet de résoudre numériquement |'équation non linéaire de la chaleur, pour trouver le
champ de températures tel que [14] :

. dT . . . _—
vT jﬂchT dQ—J'lev(k vT)T dQ—jQWT dQ=0 (655)

Si onintégre par parties la deuxieme intégrale, on obtient:

—j div(kVT)T*dQ:-j kVTnT*dS+j kVT VT dQ (6.56)
Q 0Q Q

Si on substitue — KV T dans I'équation de la chaleur par les conditions aux limites décrites dans (6.51)-
(6.54), on obtient:

dT . . o - '
L)chT dQ+ [ kVTVT'do- [WT'dQ+ [ 4, T'dS,+ [ h(T-T,)T'dS + 657

jaQAhC(T—T2)=o et T=T,, suroQ,
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6.6.5 Discrétisation par la méthode d'élémentsfinis

6.6.5.1 Introduction

Dans la méthode de Galerkin, l'unique inconnue est le champ de température. On utilisera des
fonctions d'interpolation linéaire pour discrétiser cette variable par la méthode des élémentsfinis.

6.6.5.2 Discrétisation spatiale, type d'élément

Laformulation par éléments finis permet d'écrire al'instant t latempérature T en un point quelconque
de lapiéce (x) sur €2 en fonction des valeurs connues aux noauds du domaine €2, discrétisé :

nbnoe

T(X¥) = > N (XT, (6.58)

oli N(x) e P*est la fonction dinterpolation linéaire sur I'élément tétraédrique. L e probléme discrétisé
se met sous laforme d'un systéme algébrique :

[C]%HK](F) ) (659)

ou (T) désigne le vecteur inconnu compose des valeurs nodales, [C] est la matrice de capacité, [K] la
matrice de conductivité et (Q) le vecteur chargement. Nous obtenons la formulation de Galerkin en
regroupant lestermes avec les expressions suivantes :

C, :ZJ'Q peN, N, dQ (6.60)
dt elt

Ky =2 [[ kgrad(N,)grad(N,)d2+[ hNNdS,;+[ hN,NdS,] (66)
dt "o ® ¢

Q=[] WNdQ+[ hT NS +[ ¢,NdS] (662
et et 2 3

Ce systéme nécessite un schéma d'intégration temporel. De plus, il est non-linéaire car les matrices
[C], [K] et le vecteur (Q) sont thermodépendants.

6.6.5.3 Discrétisation temporelle

On partitionne le temps total des opérations en une série dintervalles de temps : At=t; -t ;. Le

choix de cet intervalle est trés important pour la résolution globale du probléme thermo-mécanique (cf.
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6.6.5.5). Le schéma choisi est un schéma atrois pas [14]. Le systéme (6.59) est discrétisé al'instant t,
et on écrit latempérature d'un point T at* comme sit :

U =at,; +at, +agt,, (6.63)
T =T, +a, T +a,T,, (6.64)

Si on applique le méme schéma ala dérivée, on obtient :
dT’ _ ANy AR " Vila ¥ 72Tha (6.65)

dt tn _tn—l tn+l _tn

Des relations entre les les parameétres sont couramment utilisés pour simplifier I’ expression de cette
dérivée comme suit [14] :

ar’ T .+T T+T (6.66)
- - 1_ n-1 n + n n+1l
at 1-7,) " V2

tn Tt tn+l _tn

Le systéme (6.59) peut étre réécrit en fonctionde T~ comme:

124k - @ -
Soit,
* Tn _Tn—l Tn+l _Tn * _ *
[C] {(1_72) At, +7, AL, }+[K ] {alTn—l +a,l, + a3Tn+1}_ Q) 669

ou At, =t -t , et At, =t_, —t,
Le schémachoisi est celui de Dupont dont |e jeu de coefficients est [14] :
a, =025 a,=0, ;=075 y,=1

L'initialisation est faite par un schéma de Crank-Nicholson a un pas de temps, dont le jeu de
coefficients est :

a,=0, a,=05 ;=05 y,=1
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6.6.5.4 Linéarisation du probléme

Comme indiqué précédemment, puisque [C], [K] et (Q) sont thermo-dépendants, le systéme (6.67) est
non linéaire. |l peut étre résolu par des méthodes itératives de type Newton-Raphson comme celle
décrite pour larésolution du probléme mécanique, mais ces méthodes sont tres coliteuses. La méthode
retenue est la linéarisation par la formule de Zlamal [soyris]. On substitue toute grandeur G qui
représente dans notre cas les matrices [C] et [K] et le vecteur (Q), par lalinéarisation suivante :

G =C,G,,+CG, (6.69)
Cette approximation doit rester cohérente avec le schéma temporel (6.63). On arrive donc al'expression

G*=(§—7—22<1 it;))e(t )+ ( 22 Atz))G(t) 670

Aprés substitution dans les matrices, on aboutit au systeme linéaire :
[AI(T")=(B) (6.71)
avec

Azf(Cn l’C Kn+1’K tnl' n+1’ |17/|)
6.72
B:g(Cn—l’Canml!Qn!tn—l’T Tn+l! n+l? n1 |’7|) 672

ol le vecteur (T') contient les variables nodales inconnues du probléme a I'instant t'. Aprés résolution,
latempérature al'instant t,., est déterminée a partir de (6.64):

T =T —aT  +a,T)

a, (6.73)

6.6.5.5 Méthodes stabilisées, utilisation de la thermigue asynchrone

La méthode de Galerkin présente des problémes d'oscillations spatio-temporelles du champ de
température dans le cadre des chocs thermiques forts tels que la trempe entre outils froids. Ce
probléme est lié a la distance de pénétration h,, définie comme étant la distance a laquelle I’ essentiel
du choc thermique est ressenti, et au temps de pénétration de la chaleur t, vialadiffusivité thermique :

Kk (6.74)
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Les oscillations thermiques sont liées a la discrétisation spatiale. Un raffinement du maillage éviterait
I’ effet du choc, mais ceci alourdit considérablement le temps de calcul. Ainsi, si lataille de mailleh est

imposeée, e pas de temps stable évitant |les oscillations devra étre plus grand que :

2
Atchoc = Z_ (6.75)
a
L’'imposition de la valeur du pas de temps en fonction de la géométrie et des propriétés du matériau est
le principal inconvénient de cette méthode [15].
Le pas de temps décrit ci-dessus ne correspond pas forcément au pas de temps désiré pour le calcul
mécanique (Atm) . Pour résoudre ce probléme, on utiliserala thermique asynchrone [9].

Lathermique qui correspond au pas de temps désiré (Atm) (qui est normalement plus petit que celui
qui convient au choc thermique), va étre calculée a partir de la température qu’'on appellera
asynchrone et qui correspond au pas de temps qui convient au critére du choc (At ). On écrit ainsi :

choc

At
Tn+1 = Tn + il _Tn) =

n+l At (6-76)

meca

ou Tpy est lavaleur de la température a mettre dans I’incrément mécanique, T, est |la température a
I"incrément précédent, T22" est la température calculée avec le pas de temps qui convient au choc

n+l

thermique, At, ., est le pas de temps mécanique et At le pas de temps calculé pour le choc

thermique.

meca

At
Cette approximation reste valable si le rapport A n'est pas trop faible. En pratique, pour des
asyn
valeurs de ce rapport de 10 et 102, on observe des résultats proches d’ un maillage trés raffiné.

Il existe dans Forge 3 un schéma de contrdle automatique du pas de temps par minimisation d’ erreur
qui consiste a fixer une borne supérieure pour la variation de la température sur I'incrément AT, .

Cela conduit a adopter d'une part un pas de temps faible lorsque la vitesse de refroidissement est
importante ou lorsgue la dissipation par changement de phase s’ accroit, et d’ autre part un pas de temps
plus important lorsgue les effets thermiques sont faibles (généralement en fin de simulation).

- Limites de la thermique asynchrone : lorsque le choc devient violent, elle peut conduire a un champ
de température apparemment cohérent, mais assez €loigné de la réalité. La solution est alors d’ avoir
recours a des techniques numériques plus robustes telle que les méthodes mixtes température et flux
en thermique [9].
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6.6.6 Couplage thermo-mécanique

A chaque incrément, la température et vitesse/pression sont les inconnues du probléme comme nous
I’avons vu dans les paragraphes précédents. Cependant, le probléme n'est pas résolu globalement et
simultanément étant donné la taille de la matrice a résoudre et le déconditionnement des matrices.
Dans Forge, un algorithme de résolution par bloc interactif est utilisé. On considére la résolution du
premier bloc mécanique en utilisant le bloc thermique de I'incrément précédent. Le découplage suivant
est considéré:

R(M,,=0

(6.77)
Py(v, p); =0

P(v.p,T) ={

Lecalcul est fait de maniéere alternée par incrément. La thermique est donc calculée avec un incrément
de retard par rapport au champ de vitesse et de pression. L'algorithme de résolution utilisée est
présenté sur lafigure 6.8 :

Initialisation
T(to), v(to), p(ta), s(to), z(to), &(to)

|

Résolution thermique
Calcul température T'(t + At)

! pas de temps optimal

At — ”ATHOO = AT{mp

At donné par la thermique

i
Résolution mécanique
T'(t + At) connue
Calcul v(t 4+ At), p(t + At), s(t + At)
z(1 + At), €t + At)

Figure 6.8 : Schéma du couplage thermomécanique [9]
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6.7 Résolution du probleme thermique dans Abaqus/Explicit

6.7.1 Introduction

Le champ de température est calculé dans Abagus comme pour le probléme mécanique avec un
schéma d'intégration explicite, c'est a dire que la température a l'incrément en question est calculée a
partir des valeurs connues de la température & l'incrément précédent. Nous alons décrire la
formulation pour discrétiser le probléme, et calculer ensuite la température a chaque incrément.

6.7.2 Equation de la chaleur; formulation intégrale du probleme

L'équation de la chaleur est formulée comme dans Forge en utilisant la formulation de Galerkin :

jv PUsO dV + jv div(kvT)s0aV = jv roodv + | _q50ds 6.79)

oll S0est un champ de température variationnel qui satisfait aux conditions aux limites, U
correspond a la variation d'énergie interne du systéme, et le second membre correspond a |'apport de
chaleur.

6.7.3 Conditionsinitiales et aux limites

Les conditions initiales et aux limites sont appliquées de la méme fagon que dans Forge.

6.7.4 Méthode des é éments finis

6.7.4.1 Discrétisation spatiale

L’ approximation géométrique est réalisée au moyen d'éléments de type C3D8RT (cf. paragraphe
6.5.5.1) ou latempérature est interpolée comme suit :

O=N"(x)0", N=12..,N, (6.79)

ou 06 sont les températures aux noauds. Le probléme discrétisé est donné par :

N
jv NNpU dV +jv%div(kw)5e: jv NNrdv +LN Nqds (6.80)
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Ce systéme peut étre mis sous forme matricielle:

[C¥1@M)=(P’-F?) (6.81)
avec [C] la matrice de capacité, (P) le vecteur source de chaleur extérieur, et (F) le vecteur de source
de chaleur interne.

6.7.4.2 Résolution du probléme

L’ équation de la chaleur précédemment présentée est intégrée dans Abagqus/Explicit selon un schéma
de différences finies amont :

N _ N AN
Oy =) +At;.0,0 (6.82)

ol @V est latempérature au ncaud N et I'index i fait référence au nombre de I’ incrément. Comme on
peut observer, latempérature al’incrément du calcul est obtenue a partir des valeurs connues de 6?(’?) a
I"incrément précédent. Les valeurs de 49'(?) sont calculées au début de I’ incrément :

68y =1CV (R}~ F)) 683

Puisque lamatrice [C] de capacité est diagonalisée, lavaleur de 9(';‘) est obtenue tres rapidement.

6.7.4.3 Stabilité

Comme nous avons pu le voir dans la description du calcul mécanique, I’intégration selon la procédure
explicite entraine I’ utilisation d'incréments de temps tres petits pour arriver a une résolution stable.
Une approximation de la limite de stabilité pour I’ opérateur de différences finies amont appliquée ala
solution du probleme thermique est donnée par :

2
At ~ Lmin
2a

(6.84)

ou L, estleplus petit éément du maillage et o est la diffusivité thermique du matériau qui est
donnée par: o =—, avec k, p, et ¢, la conductivité, densité, et chaleur spécifique du matériau
oC

respectivement.
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6.7.5 Couplage thermo-mécanique

La solution du probléme mécanique est obtenue au moyen d'un schéma d’intégration en différences
finies centrées avec une matrice de masse diagonale. Un schéma de différences finies excentrées
donne le résultat du probléme thermique. Ces deux schémas sont explicites, et ils peuvent donc étre
simultanément couplés. Pour résoudre ce probléme, il ne faut pas d'itérations, et la gestion du contact
s avere plus simple que dans le cas du probléeme implicite. Cependant, nous sommes soumis aux
conditions de stabilité mécaniques et thermiques.

6.7.6 Sabilité

Lalimite de stabilité d’ un calcul thermo-mécanique couplé est donnée par [12] :

At < min(i,%) (6:85)

max max

ol o, estlaplus haute fréquence dans le systéme d’ équations de la réponse mécanique et A, est

la plus grande valeur propre du systéme d'équations de la réponse thermique. Dans la plupart des
applications, le critére de pas de temps mécanique gouvernera lalimite de stabilité.

6.8 Applications des codes implicites et explicites a I'emboutissage

6.8.1 Introduction

Les formulations explicites et implicites sont utilisées dans la bibliographie pour simuler les
opérations d'emboutissage. Une synthése des résultats trouvés pour les cas d'emboutissage a froid a été
réalisée dans [1] : les principales conclusions sont que les codes explicites sont souvent plus rapides et
simples a implémenter ; par contre, ils sont moins efficaces pour reproduire le retour élastique et ils
donnent parfois des résultats éloignées de la réalité a cause des artifices utilisés pour accélérer le
calcul.

En ce qui concerne les éléments, les plus utilisés pour modéliser la tole sont souvent les éléments
cogues, l'inconvénient de ce type d'élément étant qu'il ne reproduit pas bien les formes géométriques
finales quand il sagit de déformations compliquées. Plus de détails sur les comparaisons
explicite/implicite en emboutissage a froid peuvent étre trouvés par exemple dans[1], [3], [4].

Nous alons décrire a présent quel ques exemples d'emboutissage ou I'effet de latempérature est prisen
compte.

6.8.2 Emboutissage a chaud d'un acier trempable

Le premier exemple porte sur I'utilisation d'un code explicite pour simuler I'opération d'emboutissage a
chaud d'un acier au bore trempable [15].
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La méthode explicite est utilisée malgré le fait que le procédé de mise en forme par emboutissage a
chaud soit suffissmment lent pour étre considéré comme quasi statique, et donc que les méthodes
implicites soient, en principe, plus adaptées. Cependant, du fait des non-linéarités provenant du
matériau, de la géométrie et du contact, le pas de temps nécéssaire sera petit, et donc les auteurs
prévoient un calcul excessivement long. Ce probléme n'affecte pas la durée du calcul explicite et donc
cette méthode est retenue.

Les calculs thermo-mécaniques sont faits avec le logiciel DYNA3D qui a éé modifié pour tenir
compte d'une analyse thermo-mécanique couplée adaptée a des produits minces.

La description du matériau tient compte de la déformation plastique avec un écrouissage dépendant de
la température. La contrainte d'écoulement ains que le module de Young varient aussi avec la
température.

Le modele physique prend en compte des changements des propriétés avec la microstructure. La
dilatation, ainsi que la plasticité de transformation due au changement de phase, sont prises en compte.
Les évolutions non-linéaires en température incluent celles de la capacité thermique et de la
conductivité thermique ains que celles de la chaleur |latente due a la transformation de phase.

La loi de comportement utilisée est élasto-plastique et dépend de la température. L'influence de la
vitesse de déformation n'est pas prise en compte.

Le probléme thermique est intégré de facon explicite, comme dans Abaqus/Explicite, au moyen d'un
schéma de différences finies excentrées.

Le couplage thermo-mécanique est géré de la méme facon que dans Forge. Les calculs thermique et
mécanique sont réalisés séparément et |'échange d'information est fait alafin de l'incrément. Le calcul
thermique est basé sur la géométrie et les données de contact de I'incrément mécanique précédent ; le
champ de température obtenu est ensuite utilisé pour I'analyse mécanique.

L es problémes thermique et mécanique sont résolus explicitement et pour chacun des problémes un de
pas de temps différent est nécessaire en fonction de la stabilité. Le pas de temps thermique est, la
plupart du temps, plus grand que celui pour la résolution mécanique : pour un pas de temps thermique,
plusieurs pas de temps mécaniques sont donc effectués ; une interpolation linéaire de la température
est utilisée dans ces pas de temps intermédiaires.

Les types d'éléments utilisés sont des coques en thermique pour la tdle, et des éléments solides pour
les outils. Les éléments coques standard ont une approximation linéaire de la température dans
|'épai sseur. Pour | application al'emboutissage a chaud, ces éléments ont été modifiés de fagon a avoir
une approximation de la température linéaire dans le plan, et quadratique dans la direction de
|'épai sseur.

6.8.3 Emboutissage a tiede d'une téle en aluminium

L'objectif de ce travail est de simuler I'emboutissage a tiéde de I'aluminium avec un code ééments
finis implicite (DIEKA). La stratégie utilisée pour augmenter |'efficacité de la méthode implicite
consiste a tenir compte des effets d'inertie en combinaison avec la résolution itérative du probleme
linéaire. [2]
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La matrice de masse et celle de capacité sont diagonalisées et gjoutées a celle de rigidité. L'gjout de
I'inertie favorise la convergence de la méthode.

Une autre particularité de ces simulations est d'utiliser un code ééments finis avec une intégration
temporelle implicite adaptée aux é éments coques. Pour ce faire, I'inertie dans les équations d'équilibre
n'est pas négligée comme dans le cas du probléme quasi-statique.

Le probléme matriciel arésoudre est donc delaforme:

Md+Cd + f,, —f,, =0 (6.86)

Le probléme est linéarisé par |la méthode de Newton-Raphson, comme détaillé au paragraphe 6.4.7.4.
L e schématemporel utilisé est |e suivant :

Md, +Cd,, = foq — i (6.87)
d, =d, ., +%At d, (6.88)
d.,=2d —d , +At%d (6.89)

L e probleme thermo-mécanique couplé est résolu a chaque incrément. M est la matrice masse et C est
la matrice capacité.

Les éléments utilisés sont de type coque; ce type d'édléments peut étre utilisé avec un schéma
d'intégration implicite efficace si on ne néglige pas les effets dinertie. Pour ces procédés quasi-
statiques, une augmentation artificielle de la masse, "mass scaling”, ou de la vitesse du poincon est
utilisée comme dans | e cas de codes explicites.

Du fait de la grande conductivité de I'aluminium et comme les toles utilisées sont trés minces, la
température est considérée comme constante dans |'épaisseur, et donc les ééments coques ont été
utilisés avec un seul degré de liberté en température par nosud.

Les outils sont considérés comme des surfaces rigides a température constante du fait de leur inertie et
de leur grande capacité thermique comparativement acelle delatdle.

6.84 Smulation de la mise en forme anisotherme de produits minces

Dans cet exemple [16], SHEET-3, un code implicite de simulation avec une formulation en
déplacement est utilisé. Le couplage thermo-mécanique est formulé avec la méme approche que dans
Forge. Ils utilisent la méthode de Bishop a deux pas : le calcul de la déformation est réalisé en
supposant que la température ne change pas dans un petit intervalle de temps suivi du méme incrément
de temps dans lequel on suppose que le transfert thermique a lieu sans déformation additionnelle. Le
type d'élément utilisé dans ce calcul est de type membrane.
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6.9 Bilan des avantages et inconvénients des méthodes implicites
et explicites

6.9.1 Méthode explicite

1) Avantages de la méthode explicite:

- Ces types de codes sont plus rapides et les égquations sont plus facilement implémentables [tesis
mihael g

- Le temps de calcul est directement proportionnel a la taille du modele éléments finis. Le fait de
diagonaliser la matrice de masse permet d'utiliser un maillage trés fin sans augmenter
considérablement le temps du calcul [3].

- Le contact est mieux géré, avec des algorithmes plus simples[4].

- Tres efficace pour des calculs dynamiques ou les forces d'inertie sont suffisasmment grandes pour ne
pas devoir les augmenter artificiellement.

2) Inconvénients des codes explicites:

- Un inconvénient des méthodes explicites est qu'ils sont conditionnement stables ce qui veut dire
quils ont besoin de pas de temps extrémement petits ou d’ adaptations artificielles du modéle. La
condition d'équilibre n'est pas nécessairement satisfaite apres chaque incrément, ce qui peut aboutir &
des mauvais résultats.

- Le fait daugmenter artificiellement la vitesse du poingon a comme effet une diminution de la
précision des calculs a cause des effets artificiels de 'inertie [3].

- La prédiction de la géométrie apreés le retour élastique dépend de la qualité du calcul des contraintes,
celles-ci pouvant étre perturbées par des phénomenes dynamiques parasites issues des accél érateurs du
calcul.

- Pour des procédés dont |e pilotage se fait en force, le temps de calcul est trés grand car le pas de
temps nécessaire est trés petit.

- Pour des matériaux qui présentent une sensibilité a la vitesse de déformation, des résultas précis sont
trés difficiles a obtenir sauf si un grand nombre d'incréments est utilisé [3].

6.9.2 Méthodesimplicites

1) Avantages dela méthode implicite:

- Laméthode implicite est inconditionnellement stable. L'équilibre est satisfait a chaque incrément, ce
qui donne lieu a des résultats plus fiables.

- Leretour éastique est plus précisément calculé que dans le cas explicite.

- Le calcul des inconnues est fait uniquement a partir des données de I'incrément actuel, et donc les
résultats sont plus précis.

- Avec cette méthode, on peut traiter des problemes élasto-visco plastiques avec des résultats précis.

2) Inconvénients des codesimplicites

- Les équations doivent étre résolues de fagon itérative.

- Le temps de calcul augmente de fagcon quadratique avec lataille du modéle.

- Lagestion du contact est compliquée, et la convergence est parfois trés difficile a atteindre.
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7.1 Introduction

L'objectif de cette deuxieme partie sur la simulation numérique est dutiliser tous les parameétres tant
rhéologiques que thermiques estimés grace aux essais et simulations 2D décrits dans les chapitres 3 et
4 &fin de simuler la mise en forme du démonstrateur, le pied milieu, par emboutissage a chaud.

Nous allons nous concentrer sur la phase de mise en forme, et nous réaliserons donc un calcul thermo-
mécanique avec Forge 3 et avec Abaqus/Explicit.

Lafigure 7.1 montre lamatrice, le serre-flan et le poingon qui constituent les outils de mise en forme.

L TS
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Figure7.1: matrice, poingon et serreflan du pied milieu

7.2 Simulation de I'emboutissage a chaud avec Forge 3

7.2.1 Versuneversion pour |'emboutissage

Le code de calcul Forge a été développé pour traiter des problemes de mise en forme de matériaux et
plus précisement de forgeage. Etant donné que dans ces procédés, |a piece a former est massive, des
adaptations du code pour son application aux produits minces ont di étre réalisées.

Historiguement, une version du code utilisant une approximation membrane a été développée. Ce type
d'élément est trés efficace pour simuler des opérations de formage superplastique mais présente des
faiblesses pour les cas d'emboutissage car laflexion ne peut pas étre simulée [1]. Ensuite, des éléments
coques épaisses modifiées ont été implémentées dans Forge 3. I sagissait d'éléments & 8 noauds avec
une surface moyenne fonctionnant comme une membrane [2].

Actuellement, les éléments utilisés dans Forge sont des éléments volumiques tétragdriques avec une
interpolation du type P1+/P1 comme on a vu dans le chapitre précédent.

Le mailleur automatique de Forge réalise un maillage non structuré avec un remaillage bien adapté
aux produits massifs. Des modifications du maillage et du remaillage pour son application a
I'emboutissage en gardant des éléments compatibles avec les tétragdres ont été réalisées [3]. D'autres
modifications du code de calcul Forge 3 pour son application a I'emboutissage de téles sont :
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I'introduction des lois de plasticité permettant de tenir compte de I'anisotropie (Hill 48 et Barlat 91) et
la possibilité de contréler I'effort de serre-flan pendant le procédé de mise en forme.

Dans le cas particulier de I'emboutissage a chaud du pied milieu, la version 6.2 parallélisée de Forge 3
(cf. paragraphe 7.2.5) a été utilisée. Le mailleur adapté aux produits minces est compatible avec cette
version. Etant donné que le rémaillage est en développement pour cette version, nous n'allons donc pas
['utiliser cette option dans nos calculs.

D'autre part, on considerera que le matériau austénitisé est quasiment isotrope et donc les criteres
anisotropes de plasticité ne seront pas utilisés dans notre cas.

7.2.2 Maillage delatdle avec le mailleur M.P.M. (Mailleur Produits Minces) de Forge 3

Le maillage initial de la téle est construit a partir dun maillage surfacique composé d'éléments
triangulaires. Chacun de ces triangles est ensuite extrudé en prismes en utilisant les valeurs nodales de
I'épai sseur. Chague prisme est ensuite divisé en trois tétragdres (figure 7.2) [4].

4 R —_—
Figure 7.2 : mécanisme de maillage

7.2.3 Parametres rhéologiques, thermiques, et tribologiques

Pour la mise en forme a chaud, nous avons considéré le comportement viscoplastique du matériau tel
qu'il a été décrit au paragraphe 6.4.3 du chapitre précédent. La loi de comportement utilisée est celle
de Norton-Hoff dont les parametres K, m,n, # ont été identifiés par des essais décrits dans le
chapitre 4.

Le coefficient de transfert thermique entre la tole et les outils a été tout d’ abord considéré constant et
d'une valeur de 5000 W/m2.K. car la version 6.2 de Forge 3 n'intégre pas la variation du coefficient de
transfert thermique avec la pression.

Le coefficient de frottement tdle-outils suit une loi de Coulomb avec un coefficient ¢ =0.15
considéré sur la base de l'analyse de la littérature. Cependant, nous avons réalisé une analyse de
sensibilité a ce paramétre pour avoir une idée de son influence dans notre cas. Pour ce faire, nous
avons utilisé lelogiciel en déformations planes, Forge 2. Un calcul utilise une géométrie représentative
de celle d'une section de I'omega mais aux dimensions réduites afin de simplifier le calcul (figure 7.3).
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40mm
< > 60mm

38.5m

Figure 7.3 : géométrie pour les calculs d'analyse de sensibilité au frottement

Les résultats en terme d'effort d'emboutissage en fonction du temps, distribution d'épaisseur de la tole

alafin du calcul et de température a la fin du calcul ont été comparés en fonction de la valeur du
coefficient ¢ (0, 0.1, 0.5, 0.15, 0.2, 0.25).

1) Evolution del'effort d'emboutissage

Comme on peut observer alafigure 7.4, la différence entre I'effort d'emboutissage pour une valeur 0
du coefficient de frottement (calcul glissant) est trés importante par rapport aux résultats avec les
autres valeurs de ce coefficient.

Pour ces autres courbes, on voit que I'effort ne varie pas en fonction du frottement jusgu'a un certain
stade du calcul. Aprés ce stade, on observe un saut dans la valeur de I'effort at = 1 seconde du
procédé. Le saut augmente d'allieurs avec la valeur du coefficient de frottement. A la figure 7.5,
I'instant correspondant au temps t=1s du procédé est représenté. Cet instant correspond au moment ou
latéle rentre en contact avec les parois verticales du poincon et la matrice. On observe qu'a partir de ce
moment, la valeur du coefficient de frottement a une influence significative sur la valeur de I'effort
d'emboutissage.

0.006

0.005 —0
—0,1
— 015 { ”hx W%MW

0.004
—0,2

0,25

0.003 +

effort (tonnes)

0.002

0.001 4

T T T 1
0 0.5 1 15 2

temps (s)
Figure 7.4 : évolution de I'effort d'emboutissage Figure 7.5 : début du contact delatole avec la partie
verticale du poingon
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2) Influence du coefficient de frottement sur la distribution de |'épaisseur danslatéle

L’ évolution de I'épaisseur en fonction de la distance au centre du poingon est représentée a la figure
7.6. On observe que le coefficient de frottement a une faible influence sur la valeur de I'épaisseur a
I'exception du calcul réalisée en conditions glissants. Nous observons aussi un léger épaississement de
la tdle (zone entourée en rouge dans les figures 7.6 et 7.7). Cet épaississement pourrait étre di au
cisaillement de la téle entre matrice et poincon. Ce phénomeéne n’a pas été observé dans nos pieces,
peut-étre parce que les géométries sont moins séveres.

151 J—
15 || %
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E 1.49 'l —o0
z —o01
3 b I | o015
2 AR '
S 148 AL —02
3 \ 0,25
1.47 A Uﬂ
1.46 . . ‘
0 20 40 60 80 100

distance a la point du poingon (mm) |

Figure 7.6 : répartition del’épaisseur danslatéle Figure 7.7 : zone d’ épaississement de latole
3) Influence du frottement sur la distribution finale de température

Enfin la distribution finale de la température dans la tble alafin du calcul est montrée alafigure 7.8.
On n'observe pas d'influence de la valeur du coefficient de frottement, sauf a partir du rayon de
matrice (figure 7.9). Cette influence pourrait étre liée a une différence dans I'évolution du contact et
donc dans I'évolution de latempérature, créée par le frottement au niveau du rayon de matrice.

680

3
A
o

température (°C)

600

560

520 ‘ : : ‘ ‘

0 20 40 60 80 100 120 ‘
distance au centre du poingon (mm)
Figure 7.8 : profil detempérature en fonction du coefficient Figure7.9: point a partir duquel on constate une
defortement influence du frottement dansle profil detempérature
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4) Récapitulatif sur la sensibilité au coefficient de frottement

Au vu des résultats obtenus au moyen de la simulation sur ce cas test, on constate une influence non
négligeable du coefficient de frottement sur I'effort, mais trés faible sur |'amincissement de latéle. En
ce qui concerne la température, la différence entre les coefficients extrémes 0.1 et 0.25 est de 20°C.
Ces effets pourront étre atténués dans le cas de notre géométrie étant donné que dans le cas du pied
milieu, I'angle d'entrée matrice n'est pas de 90°.

7.2.4 Recherche des parametres de convergence

Comme nous avons vu dans le chapitre 6, les principaux inconvénients des codes de calcul implicites
sont: la durée du calcul, la difficile gestion du contact et les possibles difficultés d obtenir la
convergence. Nous avons travaillé sur ces trois aspects pour le cas d'un calcul simple. La géométrie de
ce calcul est montrée a la figure 7.10. Un plan de symétrie a été ragjouté pour éviter I'instabilité du
calcul di au glissement de la téle. Les paramétres rhéologiques, thermiques et de frottement utilisés
sont ceux décrits précédemment. Le fichier de données peut étre trouvée en annexe 4.

serre-flan

matrice

3

poingon

Figure 7.10 : configuration du calcul

1) Pour réduire le temps du calcul, un des paramétres de gestion de contact a éé modifié ; il sagit de
(Dpenplus) imposé a une valeur de 0.7. Ce paramétre indique la distance maximale de recherche de
contact, savaleur par défaut est de (Ipae/20), étant Iy lataille de maille moyenne.

Nous avons imposé une valeur égale alamoitié de I'épaisseur de la tole (épaisseur de latble =1.5), car
avec lavaleur par défaut, le contact était recherché a des distances trop importantes, voire au-dela de
I'épaisseur de latéle. Larecherche a proximité réduit e temps de calcul.

2) La gestion du contact est également améliorée en diminuant la distance de pénétration autorisée,
cette distance est gérée par le paramétre (Dpen) qui, par défaut, doit prendre la valeur (Ip./100) ; cette
valeur est trop importante dans notre cas. Pour éviter la pénétration de I'outil dans latole, ce paramétre
aété prisaune vaeur de 0.005.

3) En général, la difficulté de convergence est rencontrée lors des 5 premiers incréments. Pour arriver
aune convergence de tous les incréments, plusieurs parametres ont été étudiés:
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- Le nombre ditérations maximal de Newton - Raphson a été augmenté a un maximum de 200 la
valeur par défaut étant de 30.

- L'effet de I'inertie est pris en compte dans les calculs, ce qui a pour effet une amélioration de la
convergence (cet effet aauss été remarqué par [5].)

- Lagravité acomme effet de stabiliser le début du calcul.

- Le préconditionneur est une matrice qui permet de simplifier le probléme. Celui utilisé dans nos
calculs est le "precondivp”. Ce preconditionneur a l'avantage de converger a chaque incrément.
L'inconvénient est que, pour arriver a convergence, il faut peut-étre plus ditérations et donc le
temps de calcul est rallongé.

- Finalement, la disposition initiale de la tdle par rapport aux outils a é&é modifiée. Latdle est mise
au début du calcul en contact avec la matrice et le poingon, et une distance de 0.5mm est imposée
avec le serre-flan. Cette disposition est presque équivalente a la réelle. Les échanges thermiques
entre les outils et la tble ne sont pas sensiblement modifiés. En revanche, la convergence est
améliorée.

Les résultats du calcul sont montrés a la figure 7.11. On remarque que la déformation équivalente
atteint des valeurs de 0.5. Ces valeurs nous semblent étre trop importantes par rapport aux valeurs
observées dans les essais réalises.

Ces erreurs dans le calcul des déformations sont certainement dues a lataille de maille trop importante
qui fait que la matiére reste grippée dans les rayons de la matrice et le poingon provocant un étirement
de la matiére se trouvant entre les deux. Un détail du rayon de la matrice est montré en figure 7.12.
Nous pouvons observer que la discrétisation des outils et de la tble n'est pas suffisante pour bien suivre
la courbure du rayon ce qui produit des pénétrations de latéle dans I'outil.

Figure 7.11 : déformation équivalente
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Figure 7.12 : analyse de contact

En ce qui concerne le temps de calcul CPU, la durée totale du calcul est de 74h 43min dont 28h
(presque 40%) servent arésoudre les 5 premiers incréments.

7.25 Calculsparalléles

Au vu de la durée de calcul du cas présenté précédemment, nous avons décidé d'utiliser une version
parallélisée de Forge 3. On peut ainsi effectuer des calculs sur plusieurs processeurs en paralléle. La
piéce est aors divisée en autant de parties qu'il y a de processeurs, et la durée de calcul est ainsi
réduite suivant un facteur d'accélération (*'speed-up").

Nos calculs ont été réalisés sur le Cluster du CEMEF (figure 7.13) qui compte 32 ncauds de calcul
gérés par deux stations de contréle (Master O et Master 1). Chague station et chaque noaud est un
biprocesseur PIlI 1GHhz. Chaque processeur fait le calcul sur sa partie de maillage, mais les ncauds
communiquent entre eux, pour échanger des informations afin de gérer les éléments frontieres de
chague partition. Cette communication est réalisée atravers le réseau de calcul Myrinet, dont le débit
est de 2Gh/s. Chaque noaud compte aussi une carte Ethernet (100Mb/s). Le réseau Ethernet permet aux
noauds de communiquer avec les stations de contréle (Master 0 et 1) qui sont elles connectées au
réseau Ethernet du CEMEF.

Réseau CEMEF

I - Pt

Réseau Ethernet 100Mb/s
Master O

Réseau Ethernet 100Mb/s

QLI N5

Réseau Myrinet 2Gb/s

Figure 7.13: 32 ncauds constituant le Cluster du Figure 7.14 : schéma du réseau du cluster
CEMEF
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Nous avons réalisé nos calculs sur 16 des 64 processeurs. Une tble plus étroite est tout d'abord utilisée
afin de diminuer le nombre d'éléments lors de la mise au point des simulations de I'emboutissage. Le
maillage est partitionnée en 16 morceaux dont 4 sont présentés alafigure 7.15. Avec les améliorations
réalisées (diminution du nombre de nceuds et parallélisation du calcul), une réduction du temps de
calcul de plus de 58h est obtenue: le calcul avec une taille de maille de 5 en 16 processeurs prend
donc 16 heures.

\ et e

Figure 7.15: partition delatdle pour un calcul paralléle

7.2.6 Analyse de sensibilité au maillage

L'objectif de cette analyse est d'étudier I'influence de la taille de maille sur les résultats du calcul, et
de déterminer une taille de maille optimale qui permette d'atteindre un compromis entre la précision
desrésultats et e temps de calcul.

Trois tailles de maille ont été testées: 5, 2 et 1mm (figure 7.16). Les calculs ont été réalisés avec la
version paralléle de Forge 3, sur le cluster, tel que décrit dans |e paragraphe précédent.

Figure 7.16 : différents maillages considérés

Les rayons de courbure des outils ont été discrétisés avec dix éléments pour éviter la pénétration de la
téle (figure 7.17).
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Figure7.17 : discrétisation desrayons

7.2.6.1 Déformation

L es comparaisons en termes de déformation pour la section de lafigure 7.18 le long de chaque omega
sont montrées sur les figures 7.19 et 7.20. On observe que les valeurs de déformation sont tres
sensibles a la taille de maille. La différence de la valeur de la déformation en fonction de la taille de
maille est appréciable des le début du calcul, comme on peut l'observer sur la figure 7.19. La
déformation équivalente atteint une valeur maximale de 0.2 a une hauteur h = 20 (28% de la hauteur
final), tandis qu'elle reste de I'ordre de 0.09 pour les cas ou la taille de maille est de 2 et 1mm. La
figure 7.20 illustre la déformation a une hauteur h = 68 (correspondant a 98% de la hauteur finale). On
observe que, pour une taille de maille de 5, les déformations maximales sont de I'ordre de 0.6 aors
qu'elles restent & 0.2 pour le cas de lataille de maille de 2mm et de 0.16 pour lataille 1 ; leslieux avec
la déformation maximale sont entourés dans la figure 7.21.

On remarque aussi un avalement différent de la tole: pour la taille de maille 5, elle savale 11mm
moins que pour les autres deux tailles de maille. Ces différents effets pourraient étre dus au grippage
sous le rayon de la matrice.

Section

Figure 7.18 : section analysée
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H=20 H=68
0.6
0.18 ﬂ ——taille=5 {\
- 0.55 +— taille = 2 l \
0.16 —taile=5]
. 0.5 +— taille = 1
n | , taille =2 ‘ \
o 014 —taille =1 — . 0.45 ’ h‘ j
\ i
3z 5 0.35
g o1 g |
c S 03
(=} =
S 0.08 £ 025
E g
5 0.06 - g 02
°
0.15
0.04
0.1
0.02 4 0.05
0
0150 260 2&0 3(;0 35‘0 460 4?;0 100 150 200 250 300 350 400 450
position (mm) position (mm)
Figure 7.19 : déformation équivalente (h=20 mm) Figure 7.20 : déformation équivalente (h=68 mm)

Figure 7.21 : emplacement des maximums de défor mation

Sur la figure 7.22, on peut observer la pénétration de la téle dans le rayon de courbure de la matrice
pour lataille de maille de 5. Une taille de maille de 2 ou 1 sadapte bien mieux a la courbure. Cette
pénétration est également observée pour le rayon de courbure du poincon.
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Figure 7.22 : pénétration de matiére dans|'outil

7.2.6.2 Température :

Comme pour la déformation, nous avons tracé I'évolution de température le long de la section de la
figure 7.18 pour chacun des omegas et pour deux hauteurs d'emboutissage (30 et 68 mm) ; les résultats
sont montrés aux figures 7.23 et 7.24.

Les zones de refroidissement de la téle sont celles qui sont en contact avec les outils. Nous alons
étudier deux phénomenes qui produisent le refroidissement de celle-ci a deux endroits différents; 1'un
en contact avec e poingon entouré en bleu dans la figure 7.23 et I autre dans la zone de contact avec le
rayon de matrice et le serre-flan entouré en rouge dans la figure 7.23. Ces deux zones peuvent étre
retrouvées dans lafigure 7.24 également, pour une étude a un instant verslafin du calcul.

1) Zone de contact avec le poingon

Nous observons une différence de 179°C entre les valeurs minimales de température pour une taille de
maille de 5 et de 1. Pour lataille de maille 2, la différence par rapport alataille 1 est de 31°C.

Cette différence peut étre expliquée par le fait qu’ une discrétisation insuffisante donne lieu a une zone
de pénétration importante dans le poincon et peut donc avoir comme conséquence une aire de contact
plus importante que pour les autres deux cas (figure 7.25), ce qui induit a un refroidissement plus
important.

Le fait que le pic de température minimale pour le cas de la taille de maille 5 soit plus large (figures
7.23 et 7.24) confirme le fait que la zone de contact dans ce cas soit plus large.
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2) Zonede contact avec lamatrice et le serreflan

Sur les figures 7.23 et 7.24, nous pouvons auss observer un deuxiéme minimum de température,
entouré en rouge sur lafigure 7.23. Dans ce cas, nous observons que le pic de température minimale
correspond au cas ou la taille de maille est 1. Cette évolution de température différente pour les trois
tailles de maille, est liée aux différences d'aires de contact dans chacun des cas.

Nous allons comparer les deux cas extrémes, c'est-a-dire lataille de maille 5 et 1. Si nous observons la
figure 7.23, nous remarquons que le pic de refroidissement pour la taille de maille de 5 est presque
inexistant, alors qu'il est trés important dans le cas de la taille 1. Si nous comparons maintenant les
figures 7.25 et 7.27, nous remarquons que les zones de refroidissement ont une étendue différente dans
les deux cas. La zone de refroidissement pour le cas de taille 1 est plus importante que dans le cas de
taille 5. Ceci est di a ce que la téle de taille de maille 5 ne suit pas la courbure du rayon de matrice.
Les éléments étant excessivement grands donnent une «rigidité » a la tole , ce qui va modifier les
points de contact : latéle est alors moins en contact avec le serre-flan et la matrice que pour lataille 1.
Le refroidissement est donc plus important quand lataille de maille est 1a plus petite, puisque |’ aire de
refroidissement est plus importante.

750 + 750 -

H=68

700

fo2}
a
o

—h=68 taille5 l
550 .
h=68 : taille2

——h=68 : taillel

——h=30: tailles
h=30 : taille2

——h=30: taille 1 U
550 A

500

[=2]
o
o

température (°C)
température (°C)

500 -

450 -

400

T T T T 1
0 100 200 300 400 500

0 100 200 300 400 500
position (mm) position (mm)
Figure7.23: évolution delatempérature a h=30 Figure 7.24 : évolution de latempérature a h=68

Figure 7.25 : zones de contact pour Figure 7.26 : zones de contact pour Figure 7.27 : zones de contact pour
unetailledemaille5 unetaille de maille 2 unetailledemaille 1
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7.2.6.3 Tempsde cacul

Dans le tableau 7.1, lestemps de calcul pour les différentes tailles de maille sont montrés : le calcul
avec unetaille de maille de 1 prend approximativement 5 fois plus que celui effectué avec unetaille 5.

Taillede maille (mm) 5 2 1
Tempsdecalcul (h) 16 46 79
nombred'incréments 109 211 328

Tableau 7.1 : temps de calcul pour les différentestailles de maille

7.2.6.4 Synthése del’influence delataille de maille sur les résultats des simulations

Les graphiques des figures 7.28, 7.29 et 7.30 illustrent les valeurs maximales de déformation,
contrainte et température en fonction de la taille de maille. On peut remarquer une grande différence
entre les résultats obtenus avec une taille de maille de 5 et ceux obtenues avec unetallede2 et 1. La
différence s atténue entre la taille de maille 2 et 1, avec un 9% d’ écart entre les déformations et 4,3%
pour les contraintes ce qui est acceptable.

En revanche, les évolutions de température sont assez différentes entre les calculs avec une taille 2 et
1, notamment dans la zone prés du rayon de matrice. Comme nous |'avons constaté au paragraphe
7.2.6.2, ces différences ont leur origine dans les zones de contact. Pour bien estimer les conditions
thermomécaniques de ces zones, il faut donc utiliser lataille de maille 1.

06 A 800
o
g —&—h=68 def-max 700 4
£ 05 4
2 . s
H ]
g
3 ]
g 0.
<
S
g€ 02
5 200

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
taille de maille taille de maille

quivalente maximal
o o
@ ’S
contrainte (MPa)
w 2 o o
s & & 8
8 8 8 8
(\E
T
3

Figure 7.28 : déformation en fonction delatailledemaille Figure7.29: contrainte en fonction dela taille de maille
650

~—4—température : h=68

600

550

500

température (°C)

450

400

0 1 2 3 4 5 6
taille de maille

Figure 7.30 : températurefinale en fonction dela taille de maille

- 152 -
160



Chapitre 7 : Smulation 3D du procédé d'emboutissage a chaud

7.2.7 Comparaison du calcul avec les résultats expérimentaux

7.2.7.1 Introduction

Des essais décrits au chapitre 5 sont utilisés pour valider nos calculs en termes d'évolution de
température et d'épaisseur. Nous alons utiliser les essais de type omega et ceux du pied milieu
complet. Pour valider la température, nous utilisons les informations obtenues avec les dispositifs de
mesure de température décrits en chapitre 5, et les mesures de dureté. Ces derniéres permettent
d’ affirmer si la piéce a été trempée ou pas, et donc si latempérature finale est inférieure a 400°C, ou
bien si la vitesse de refroidissement a été trop lente pour passer devant le nez de la bainite (cf. chapitre
5, paragraphe 5.6).

Nous allons continuer nos analyses en utilisant les résultats obtenus pour une taille de maille de 1.
Nous réduisons lalargeur de latéle a 2mm et un calcul prend environ 22h.

7.2.7.2 Comparaison des températures finales

1) Coefficient de transfert avec les outils h=5000W/m?.K

Comme indiqué dans la description des conditions du calcul (paragraphe 7.2.3), le coefficient de
transfert thermique pour ce calcul est tout d'abord pris & une valeur constante de 5000W/m?K. La
Figure 7.31 illustre la distribution de latempérature finale le long de la tble.
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Figure 7.31: évolution delatempérature pour le casdu calcul omega avec h=5000 avec tousles outils
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Nous alons comparer ces résultats a ceux obtenus a partir des essais décrits au chapitre 5, et
rassembl és auix figures 7.32 et 7.33.

’ Rm [1400] : Martensite

Rm [1100-1350] : Bainite

| Rm [500] : Ferrite | 2Pet 7M > 450°C
SF4 = 450°C

SF3=400°C

6M =300 - 400°C
SF5=400°C
SF2 =430°C

Figure 7.32 : zones non trempées et mesures de température sur I'essai en omega

5P=293°C

Rm [800-1400] : tres hétérogéne

11M=372°C
9M=380°C

8M=265°C

12M=262°C

13M=280°C  4P=294°C

Rm [1400-1500] : Martensite

Rm [800-1300] : Bainite

Figure 7.33 : zones non trempées et mesur es de température sur |'essai du pied milieu

1) Zonel

La zone 1 de la figure 7.31, qui est donnée a une température finale comprise entre (500 - 650°C),
correspond a l'aile de I'omega, ou les essais donnent une zone non trempée avec une dureté tres basse,
correspondant aux valeurs de laferrite. La raison pour laquelle cette zone reste si chaude pourrait étre
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le manque de contact au cours de la mise en forme. Ce manque de contact peut effectivement étre
observé au cours de lasimulation alafigure 7.34.

Figure 7.34: évolution deI'aire de contact pour la zone 2

2) Zone2

Ensuite, on observe une zone plus froide (zone 2), correspondant a l'entrée de matrice : latempérature
dans cette zone atteint un minimum a 470°C dans le calcul, dors que la mesure effectuée par le
thermocouple 6M serait plutét entre (300-400°C) selon I'essai. La température est donc quelque peu
surestimée dans le calcul.

3) Zone 3

Nous observons le méme phénomeéne dans la zone 3. Les essais donnent des duretés trés élevées dans
cette zone, et la mesure du thermocouple 4P situé dans un des flans donne des valeurs de I'ordre de
300°C alafin de la mise en forme. Les valeurs obtenues dans la ssmulation vont de 530 a670°C. Le
refroidissement prédit dans cette partie est donc insuffisant.

4) Zone 4

Dans cette zone, nous nous trouvons dans le méme cas que pour la zone 2. La trempe n'a pas eu lieu
dans les essais comme nous avons pu le constater par les mesures de dureté. Dans le calcul, nous
retrouvons effectivement une zone chaude a 680°C ala fin de la mise en forme, comme montré a la
figure 7.35 ; cette zone n'est pas en contact avec le poingon. La microstructure finde étant de la
bainite, nous pouvons donc supposer que la vitesse de refroidissement pendant la trempe était plus
rapide pour cette zone que pour la zone 2, probablement du fait du contact avec lamatrice alafin dela
mise en forme. Ce contact n'est cependant pas parfait dans nos essais car, comme nous avons pu
observer par les mesures de dureté, il reste une zone ou la dureté descend & 250HV (Rm=800).
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Figure 7.35: absence de contact du poingon avec la téle pendant la mise en forme

Pour poursuivre I'analyse, nous avons réalisé trois calculs qui nous permettront d'avoir une idée de la
vitesse de refroidissement de la téle en fonction des conditions aux limites appliquées.

Un premier calcul a été réalisé pour estimer le temps de refroidissement de la téle par conduction en
gardant les conditions géométriques de la zone 4 (schémade lafigure 7.36). Latdle a une température
initiale de 800°C et nous imposons une température de 50°C a une des extrémités. L'objectif est de
savoir en combien de temps une température de 400°C serait atteinte.

T extrémité =50 °C T jnitiale tole = 800°C

Figure 7. 36 : conditions aux limites pour le calcul du temps de refroidissement par conduction lelong delatole

Nous avons utilisé I'expression suivante [6] :
0 _ n 2
LT _ps (D exp_(mlj L.q (mljﬂy
T.-T, no( 1) 2 e 2)e (7.1)
n+§ T

ou 2e correspond a l'épaisseur de latdle, Ty est latempérature initiale et T latempérature alaquelle on
porte I'extrémité at=0 et a, un paramétre matériau.

Le résultat est montré ala figure 7.38. A une distance de 45mm correspondant au milieu du poingon,
une température de 600°C est atteinte apres 1min. On peut observer aussi que la température reste a
800°C pendant les 10 premiéres secondes. Au vu de ces résultats, on peut affirmer que le
refroidissement de la téle dans cet endroit sans contact ne se fait que par radiation et convection et trés
peu par conduction.
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Un deuxiéme calcul est fait pour estimer la valeur du refroidissement par conduction, mais cette fois
dans I'épaisseur de la téle (schéma de la figure 7.38). Les résultats sont montrés a la figure 7.39.
Quand I'outil est mis en contact a 50°C, toute |'épaisseur latdle est a400°C en 0.06 s par conduction.

T initiale tble = 800°C

T extremité =50 °C
Figure 7.37 : conditionsaux limites pour le calcul du temps derefroidissement par conduction dans|'épaisseur dela
tole
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400 -

température (°C)
température (°C)

0

Figure 7.38 : évolution detempératurea unedistancede  Figure 7.39 : évolution de température a une distance de
45 mm 0.75mm

Le troisieme calcul a porté sur la vitesse de refroidissement de la téle par transfert thermique avec
I'outil (figure 7.40). Latempérature initiale de latdle est aussi de 800°C, comme dans |e cas précédent.
Mais cette fois, le coefficient de transfert entre I'outil et la tble que nous avons estimé est gjouté
(h=5000W/m?.K). Dans ces conditions, I'épaisseur de la tdle atteint une température de 400°C en 1.15
seconde.
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Figure 7.40 : calcul thermique derefroidissement delatble
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5) zone 5

La zone 5 est sirement refroidie par contact avec le poingon, mais son refroidissement est insuffisant
pour une trempe.

Nous observons donc une surestimation de la température dans toutes les zones de la piéece, la zone 3
étant celle qui séloigne le plus des résultats obtenus dans les essais.

2) Coefficient de transfert avec les outils h=7000W/m?.K

Nous avons réalisé un deuxieme calcul de I'omega, mais cette fois avec un coefficient d'échange
thermique avec le poingon de 7000W/m?.K et un coefficient d'échange avec I'air de 100W/m?.K a été
utilisé. Cette valeur du coefficient thermique est justifiée par le fait que la contrainte normale atteint
des valeurs supérieures & 20 MPa dans |es rayons de courbure du poingon (figure 7.41).

H=30

Figure 7.41 : valeurs de contraintes normales

La comparaison entre la distribution de températures a la fin de la mise en forme de ce calcul et le
précédent qui utilisait un h de 5000W/m?.K est montrée alafigure 7.42.
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Figure7.42 : répartitions de températures

Zone A)

Comme nous avons vu a partir du calcul de conductivité, la tble dans cette zone est refroidie par
convection et rayonnement. La diminution de la température finale doit étre due a I'augmentation du
coefficient d'échange avec l'air de 50 & 100W/m?.K ainsi qu'a un meilleur contact & la fin du calcul,
comme on peut observer aux figures 7.43 et 7.44 ou les zones sans contact sont représentées en rouge.

Figure 7.43: contact en fin de calcul pour h=5000W/m?K  Figure 7.44: contact en fin de calcul pour h=7000W/m?K

Zone B)

Cette zone reste pratiquement identique dans les deux cas. Ceci est dii a |I'absence de contact de latble
avec les outils. Nous pouvons remarquer cependant que dans les endroits ou le contact existe, la
température est plus basse pour le cas avec un coefficient d'échange thermique de 7000W/m?K.
(courbe rouge).

A lafigure 7.45, nous avons désigné les endroits de contact alafin du calcul : le nombre de points en
contact est trés limité (les zones en rouge représentent les zones ol il y a absence de contact). Dans la
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figure 7.46, nous avons affiché les distances aux outils : toute la zone 2 est a moins de 0.025mm de
distance des outils. Le fait que le transfert thermique se face uniquement dans les zones ol la distance
est comprise entre -0.005mm(distance de pénétration) et 0 mm, fait que dans le calcul, la téle ne se
refroidit pas suffisamment dans cette zone. La prise en compte d'un coefficient de transfert thermique
fonction de la distance pourrait résoudre ce probléme.

4m

s - e

Figure 7.45 : zones en contact Figure 7.46 : distancetole/outils

Zone C)

Dans cette zone, nous voyons les tendances de température sinverser, c'est a dire que la tole est plus
froide & lafin du calcul quand le coefficient de transfert thermique est pris & 5000W/m?.K pour tous
les outils. Ceci est dii une fois de plus au contact. Latéle dans le cas du coefficient h=5000W/m*.K est
plus molle du c6té du poingon et suit mieux le rayon d'entrée matrice. Pour cette raison, la zone de
contact avec le serre-flan est plus importante et donc le refroidissement aussi.

Zone D)

Dans la zone D, la tdle avec un coefficient de transfert thermique avec le poincon de 7000W/m?K a
un refroidissement plus important a I'extrémité car celle-ci est plus en contact avec la matrice,
certainement a cause de larigidité accrue de latble. La tble est auss plus refroidie par le coefficient
de transfert avec I'air de 100W/m?.K.

3) test du transfert avec I'air

Un dernier calcul-test a été réalisé avec un coefficient de transfert thermique entre la téle et les outils
de 5000W/m?.K et un coefficient de échange avec 'air (qui englobe la convection et la radiation) de
500W/m?K. L'objectif de ce calcul est d'avoir une idée des résultats si I'on avait un coefficient
d'échange entre tble et outils fonction de la distance de la téle aux outils. La température finale est
montrée a la figure 7.47. On voit que ce coefficient a une grande influence sur I'évolution de
température. La zone 3 sera cette fois trempée comme prévu dans les essais, et la zone 2 atteint une
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température de 350-400°C, aussi en accord avec les essais. Cependant, les deux zones chaudes 1 et 4
ont une température finale trop basse par rapport ala dureté mesurée.
Le calcul pourrait étre affiné si le transfert thermique pouvait étre gjusté en fonction de la distance.

IS
a
S

température (°C)

N
=]
S3

Y

350

300

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

distance (mm)

Figure 7.47 : température finale (h=5000W/m2K avec les outils et 500W/m*K avec I'air)
4) Récapitulatif

Au vu des résultats des calculstests précédemment décrits, nous pouvons tirer les conclusions
suivantes :

- Pour que latrempe ait lieu, il est indispensable que latéle soit en contact avec les outils, car c'est au
moyen du transfert thermique avec ces derniers que la perte de chaleur nécessaire est obtenue.

- Pour bien ssimuler I'évolution de température avec Forge 3, il est nécessaire de :

e tenir compte d'un transfert thermique avec les outils en fonction de la distance (“gap™)

e bien simuler les points de contact, sachant qu'ils vont dépendre du bon calcul du transfert
thermique, et de I'écoulement de la matiére, lui-méme fonction du bon calcul du champ de
température.

7.2.8 Pied milieu complet

Nous avons réalisé un calcul d'emboutissage du pied milieu complet, I'objectif de ce calcul éant de
tester la faisabilité du calcul avec Forge 3. Nous avons utilisé la version parallélisée. Le calcul a été
réalisé sur 16 processeurs du cluster. Lataille de maille utilisée est de 5mm.

Le résultat est montré a la figure 7.48. La géométrie de la tOle est celle optimisée a partir des essais
d'emboutissage a chaud décrits au chapitre 5.
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Comme nous pouvons observer, nous rencontrons les mémes problémes que dans I'analyse de
sensibilité au maillage (7.2.6.1) : la taille de maille de 5mm est en fait trop importante et induit des
erreurs en termes de déformation. En revanche, le modéle prédit une valeur maximale qui est entourée
dans lafigure 7.48 et qui correspond a l'endroit susceptible de casse aussi remarqué pendant les essais
(figure 5.23 du chapitre 5).

Ladurée du calcul est de presgue 8 jours. Un calcul avec une taille de maille plus fine, par exemple 1,
serait nécessaire pour obtenir des résultats corrects. Un tel calcul serait donc tres long avec les moyens
informatiques d'aujourd’hui. On pourrait cependant optimiser le maillage en utilisant le remaillage
localisé dans les zones déformées, ce qui est possible avec la toute nouvelle version parallélisée de
Forge 3.

Enfin, rappelons que la prise en compte du transfert thermique en fonction de la distance savérerait
nécessaire pour une bonne simulation de ce procédé.

n4s

0¥

ns

nis

1. 55005

Figure 7.48 : smulation de I'emboutissage a chaud du pied milieu avec Forge 3
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7.3 Simulation de I'emboutissage a chaud avec Abaqus/Explicit

7.3.1 Introduction

Le logiciel Abaqus est le plus souvent utilisé pour le calcul de structures mais également pour des
applications tres diverses comme le transfert de chaleur, les anayses thermomécaniques, les calculs
électriques et acoustiques. En ce qui concerne I'emboutissage, seuls des calculs de mise en forme a
froid sont habituellement considéré. Dans le cadre de nos études, nous avons réalisé des simulations
thermo-é asto-visco-plastiques, en utilisant le mode de résolution "thermal-stress analysis'.

7.3.2 Loi de comportement Abaqus : équivalence des paramétres avec la loi de Norton-Hoff

Laloi de comportement utilisée pour les simulations Abaqus a été décrite dans le paragraphe 6.5.3 du
chapitre 6. Nous alons maintenant nous intéresser a I'équivalence entre cette loi et celle de Norton-
Hoff de fagon a avoir un comportement du matériau équivalent dans les deux cas. Comme indiqué au
paragraphe 6.5.3, la loi de comportement est de type élasto-visco plastique (option *PLASTIC,
*RATE DEPENDENT). Elle peut sécrire souslaforme:

5=0z".0,1)RE",0,1,) (72)
qui, dans notre cas particulier, est donnée par :

O-Abaqus = f(K!g) . RAbaqus(élT) (7-3)

Cette expression correspond en fait a la partie visco-plastique de la loi. Nous alons gjouter la partie
élastique définie par le module de Young et le coefficient de Poisson (2.13 GPa pour le module de
Y oung et 0.3 pour le coefficient de poisson).

L'analogie pour les lois de comportement Abaqus/Forge pour la composante visco-plastique est

montrée sur la figure 7.49 : le premier terme (en bleu) correspond a la partie plastique qui est
introduite dans Abagus sur laforme d'un tableau o —¢& (voir fichier .inp annexe V).

GAbaqus @ .
O-Forge _'

Figure 7.49: équivalence des lois de comportement Abaqus et Forge
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En ce qui concerne le comportement visqueux (en rouge), il est donné par I'équation (7.4) [7] :

oh
RAbaqus =1+ W (7.9

ou D et n sont des paramétres qui dépendent de la température. Pour obtenir |'égquivalence de cette
partie avec laloi de Norton-Hoff, on détermine donc D et n tels que:

RAbaqus = RForge

gm exp'% =1+

Ces paramétres sont calculés en minimisant I'écart entre R, €t R

o (75)
D/

cette identification est

Abaqus ;

réalisée pour des températures comprises entre 500 et 900°C (figure 7.50).

9.00E+08 -
8.00E+08 -
—e— abaqus 500
7.00E+08 - Norton Hoff 500
—aA— Abaqus 600
6.00E+08 -
Norton Hoff 600
5.00&+08 1 —e— Abagqus 700
x
4.00E+08 - Norton Hoff700
Abaqus 800
3005408 1 Norton Hoff 800
2.00E+08 - —m— Abaqus 900
Norton Hoff 900
1.00E+08
0.00E+00

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
vitesse de déformation (s-1)

Figure 7.50 : minimisations des écarts entre Rapaqus € Rrorge
Une fois identifiés, les paramétres D et n optimaux sont introduits dans le fichier de données sous

forme d'un tableau en fonction de la température.

7.3.3 Parametres thermophysiques et coefficient de transfert thermique dans Abaqus

- La conductivité thermique (*CONDUCTIVITY) et la capacité massique (* SPECIFIC HEAT) ont
été introduites en fonction de la température au moyen d'un tableau (voir fichier de données en annexe
V)
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- Le coefficient d'échange avec I'air (*GAP CONDUCTANCE) peut étre choisi en fonction de la
distance a une surface. Dans notre cas pour une distance entre la téle et la surface des outils, il englobe
le coefficient de conduction, radiation et convection avec l'air.

- Le coefficient de transfert thermique (* GAP CONDUCTANCE, PRESURE) est variable en fonction
delapression. Lesvaleurs sont auss introduites au moyen d'un tableau.

7.3.4 Optimisation des calculs 3D

7.3.4.1 Introduction

Les calculs décrits par la suite ont été réalisés dans le cadre d'un stage sur la simulation numérique de
I'emboutissage a chaud de I'Usibor 1500 réalisé a Sollac-Fos sur mer. Le but de ce stage fut lamise au
point dun modéle en 3D avec Abagus/Explicit pour arriver a comparer ces résultats en termes de
précision et temps de calcul avec ceux de Forge 3.

Comme précisé dans le chapitre précédent, le principal inconvénient des méthodes explicites est
gu'elles sont conditionnellement stables. Nous avons vu que la condition de stabilité est gérée par le
pas de temps, qui, dans notre cas, doit étre tres petit. Un pas de temps si réduit donne lieu a des durées
de calculs extrémement longs. Deux artifices permettent de diminuer la durée de calcul, les deux ayant
une influence négative sur la précision des résultats: augmenter la vitesse d'emboutissage ou
augmenter la densité (mass scaling). L'influence de ces deux artifices sur les résultats de nos calculs en
fonction du temps de calcul gagné ont été étudiés. Pour ce faire, le modéle 3D simplifié présenté dans
lafigure 7.51 a été utilisé.

Figure7.51 : modéle simplifié pour I'optimisation du calcul

7.3.4.2 Indicesde précision du calcul

Les indices de précision du calcul sont donnés sous Abaqus par des critéres d'énergie. Les deux

consignes données dans la documentation pour avoir une précision de calcul optimale sont :

- L'énergie cinétique du modéle ne doit pas dépasser 1% devant les autres énergies caractéristiques
du probleme. En explicite, le calcul doit rester quasi-statique ; le fait d'augmenter la masse ou la
vitesse va avoir un effet sur I'énergie cinétique, qui, si elle devient trop importante, donnera des
résultats faussés.
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- L'énergie parasite ne doit pas dépasser 10% des autres énergies et plus particulierement de
I'énergie interne. Si tel est le cas, il y a un risque d'apparition de I'effet sablier (hourglass) décrit
dans le paragraphe 6.4. Cet effet apparait dans les éléments C3D8RT (a intégration réduite) pour
lesquels deux positions stables existent a énergie égale. Rappelons que ce phénomene entraine des
résultats erronés.

7.3.4.3 Influence sur la température

Des calculs ont été réalisés en augmentant la vitesse d'emboutissage et le paramétre "mass scaling”.
Ces calculs ont permis d’ étudier I'influence de ces variations sur les valeurs de température finale de la
piéce.

1) Augmentation de ladensité: mass scaling

Le parametre d'entrée est e pas de temps. En fonction de ce pas de temps, I'augmentation de la masse
est calculée pour obtenir I'équilibre du systéme. Le mass scaling peut étre appliqué de fagon fixe ou
variable. Nous avons choisi la deuxieme option car €elle peut n'étre appliquée qu'a un ensemble
d'éléments, dans notre cas le flan (*VARIABLE MASS SCALING, TYPE=BELOW MIN, DT=1E-6,
FREQUENCY =10, ELSET=FLAN).

2) Augmentation de la vitesse d'emboutissage

L'augmentation de la vitesse a une influence trés grande sur le calcul thermique. Comme on raccourcit
la durée du procédé, la conductivité thermique a été changée de fagcon a avoir une évolution de la
température équivalente a celle du procédé réel.

Dans cette série de calculs, I'influence de la variation de vitesse sur le calcul mécanique n'est pas prise
en compte. On se concentrera sur ce probléme ainsi que sur le terme de couplage thermo-mécanique
(dégagement de la chaleur interne due a la déformation).

3) Résultats

Les résultats de ces calculs sont montrés dans le tableau 7.2. La premiére ligne correspond a la
distribution de la température pour une augmentation de la densité (mass scaling), et la deuxiéme pour
une augmentation de la vitesse. Les valeurs de température sont comparées avec celles de référence
qui sont obtenues sans mass scaling et sans augmentation de la vitesse.

On observe que la répartition de températures pour les cas ol un mass scaling est utilisé (premiére
ligne du tableau 7.2) est modifiée avec la diminution du pas de temps, méme si les valeurs extrémes
présentent un écart raisonnable (10%) avec les valeurs de référence. On constate donc que le mass
scaling influe sensiblement sur les valeurs des températures.

Pour ce qui est de l'augmentation de la vitesse (allant de 5 a 50 fois la vitesse de référence
d'emboutissage: cf. deuxieme ligne du tableau 7.2), la distribution de températures est respectée dans
tous les cas et les valeurs des températures varient avec un écart de 3% pour |es hautes températures et
1.5% pour les basses. On constate cette fois que I’augmentation de la vitesse avec le coefficient
correctif appliqué a la conductivité thermique permet de conserver le comportement général du
modele thermique.
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M ass L
scaling référence
A t=5e-7
Tps calcul 8 jours 1j 13h 17h
M ultiplication 4 7
Dela
vitesse
V=Vo*5 V=Vo*10 V=Vo*20 V=Vo0*50

Tps. calcul 2j2h 1j1h 18h 2h

Tableau 7.2 : évaluation del'effet du mass scaling et dela multiplication dela vitesse

7.3.4.4 Influence sur le comportement mécanigue

Cette fois, les calculs réalisés ont comme objectif détudier l'influence du mass scaling et
|'augmentation de vitesse sur le comportement en terme de rhéologie.

1) Augmentation de ladensité : mass scaling

Le mass scaling est appliqué, comme dans le cas précédent, uniquement sur les noauds de latole.

Les résultats obtenus en utilisant le mass scaling sont montrés sur le tableau 7.3. La déformation
plastique équivaente (PEEQ) est comparée. Le gain de temps de calcul entre laréférence et le calcul 1
est important, et les valeurs de déformation sont pratiquement les mémes. En ce qui concerne les
calculs 2 (mass scaling 1.10°), méme si les valeurs et la répartition de la déformation restent
acceptables, le fait que I’ énergie cinétique soit trop importante jette le doute sur la validité du calcul.
Le calcul 3 est considéré comme non valable car la répartition de déformations sécarte de la référence.
Sur la base de ces résultats, nous nous limiterons & un valeur du mass scaling de 5.10°.

At 5107 510° 110° 110*
Référence '
PEEQ 0.172 0.165 0.17 0.23
Temps calcul 8jours 1j13h 17h 2h
Ec/Eint 09 4 440 4000

Tableau 7.3 : influence du mass scaling sur les énergies
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2) Augmentation de la vitesse d'emboutissage

Comme précédemment, ces paramétres sont modifiés pour que la mise en forme a plus grande vitesse
donne les mémes résultats que celle a la vitesse réelle du procédé. Le paramétre affecté est la vitesse
de déformation qui est modifiée proportionnellement al'augmentation de vitesse. Pour chaque cas, des
nouveaux parametres D et n sont calculés a partir de laloi de Norton-Hoff & est augmentée suivant la
méthode décrite en 7.3.2).

Les résultats issus de deux calculs ou la vitesse a été augmentée de 10 et 20 sont montrés a la figure
7.52. Une fois les propriétés du matériau corrigées, nous observons que la répartition et les valeurs de
déformation sont conservées. C'est aussi |e cas pour les autres vitesses testées (*5 et *50).

Vitesse *10 Vitesse * 20

Figure 7.52 : influence de la vitesse de mise en forme

7.3.4.5 Choix des valeurs des accélérateurs du temps de calcul

Au vu des résultats obtenus dans les deux paragraphes précédents, les valeurs optimales des
parameétres accélérateurs du calcul sont celles qui donnent le temps de calcul le plus court tout en
gardant les résultats les plus proches possibles des calculs de référence (sans mass scaling, sans
augmentation de la vitesse du poingon) et tout en respectant les indices de précision du calcul (énergie
cinétique et parasite).

- Mass scaling: sur la base des résultats des calculs, on peut affirmer que le mass scaling doit étre
pris & une valeur maximum de 5.10°.

- Augmentation de la vitesse: des calculs ont été lancés a différentes vitesses d'emboutissage pour
estimer lavitesse optimale a partir de laguelle il n'y a plus de gain de temps de calcul. Les résultats
sont montrés a la figure 7.53. Comme on peut observer, le multiplicateur de vitesse le plus
intéressant pour notre calcul est celui qui multiplie la vitesse du procédé par 5. Ce multiplicateur
de vitesse permet d'accélérer le calcul en préservant |'énergie cinétique assez basse et laisse la
possibilité d'utiliser le mass scaling.
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Temps de calcul / Vitesse

350
300 -
250
200
150 | 1
100 -
50 -
0- 28

multiplicateur de vitesse

1

durée cpu calcul (h)

—e— Tps calcul 2D —=— Tps calcul 3D simplifié
Figure 7.53 : diminution du temps de calcul en fonction du coefficient multiplicateur dela vitesse

7.3.5 Maillage du flan

Le maillage du flan est effectué en partant d'éléments coques quadrangles, qui sont ensuite extrudés en
éléments volumiques hexaédriques. Cette opération a été réalisée avec le logiciel Patran (figure 7.54).
Lataille de maille utilisée est de 2mm.

Figure 7.54 : maillage du flan optimisé

7.3.6 Validation des paramétres optimaux : application a des calculs du pied milieu

7.3.6.1 Introduction

Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié les différents moyens d'accélérer les calculs en

gardant la plus grande précision possible dans les résultats. Cette étude a été réalisée avec un modéle

3D simplifié. Nous allons maintenant appliquer ces paramétres au calcul du pied milieu complet. Trois

calculs avec différents paramétres ont été réalisés:

- Cas 1 les paramétres utilisés sont ceux optimisés, c'est le cas le plus précis. Le mass scaling a été
prisa6.10" et lavitesse multipliée par 5
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- Cas?2: cette fois un maillage 4 fois plus grossier a été utilisé. La vitesse est toujours *5 et le pas
de temps lié au mass scaling est de 9.10°"

- Cas 3: findlement, un troisieme cas ou on utilise le méme maillage que dans le cas 1, la vitesse est
*10 et le pas de temps ié au mass scaling de 5.10”

7.3.6.2 Test desindicateurs de précision du calcul

1) Energiecinétique

Nous avons vu que |’ énergie cinétique (ALLKE) doit rester en dessous de 1% de I’ énergie interne du
modele, selon les consignes données dans la documentation Abaqus sur la précision et validité du
calcul. Sur lafigure 7.55, on peut observer I’ évolution de I’ énergie cinétique pour chacun des calculs.
Dans le premier cas, |I'énergie cinétique augmente progressivement ; sa valeur ne dépasse pas la
dizaine et les oscillations sont acceptables. L’ énergie cinétique du modéle est de 103, et donc I’ énergie
cinétique représente 0.7% de I’ énergie interne. Les oscillations observées traduisent une difficulté du
modele a se stabiliser. Dans notre cas précis d’ emboutissage, on pourrait comparer ces oscillations a
une vibration du flan entre les outils. Cela entraine une part de frottement parasite, et donc une
influence sur les transferts thermiques.

Dans le deuxieme cas, on remarque une forte augmentation de |’énergie cinétique au début de
I’emboutissage. Cette augmentation correspond a une déformation plastique trés importante autour de
0.1s du procédé. Les oscillations répétées d’ amplitude 5, peuvent étre expliquées par le fait que le flan
se trouve grippé aux rayons des outils. La striction due a la déformation trop importante et le
frottement peuvent étre la cause de |’ avalement limité du flan observé en fin de calcul dans ce cas.
Dans le troisiéme cas, |'addition de I’ effet du multiplicateur de vitesse et de celui du mass scaling a
comme résultat une forte augmentation de I’ énergie cinétique qui passe de 10 a 1000. Cela rend les
oscillations imperceptibles. L’ énergie interne pour ce cas a une valeur de 25000, ce qui veut dire que
I’ énergie cinétique dans ce cas correspond a 4% de |’ énergie totale.

x10°]
= —— —— — — T
‘Jk. F 1.00 — \ —
6,00 — M W — L \ ]
[ A
| I 10.00 0.80 \ 1
L / ' | .
! [H\Hw k 1
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A ,'J !|
/ 500 040~/ -
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Figure 7.55 : Comparaison des éner gies cinétiques pour lestrois cas (casl, cas2, cas3 de gauche a droite)
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2) Energie parasite artificielle

Les consignes Abagus conseillent une valeur de I'énergie parasite artificielle inférieure a 10% de
I"énergie caractéristique du modéle. L' énergie caractéristique peut étre I’ énergie interne ou le travail
desforcesen jeu.

Les représentations des valeurs d’ énergie parasite artificielle en fonction des énergies caractéristiques
sont montrées a la figure 7.56. L’ énergie parasite est, dans chacun des cas, au-dessus de 10%, ce qui
devrait mettre en cause lavalidité des calculs.

L’ objectif dans la minimisation de cette énergie est d’ éviter |’ apparition de I’ effet sablier (hourglass)
dans les éléments du flan. Dans nos calculs, pour le cas optimal (cas 1), on observe une énergie
artificielle de presgue 30% de I’ énergie interne et 20% devant le travail des forces. Cela ne semble
cependant pas interférer avec les résultats.

[x0’]
L B L L B B
——Energie artificielle
Travail desforces 50.00 —
__ Energieinterne "
[ x10]
bet0'] 40.00 - = ' LR
NI S S S S R S S S e 24.00
20.00 r ~
L 15000 - 20.00
16.00 N F -
L L r 16.00 — L
= /] B0 - 1200 - 4
800 — . Yy L .
I PO L 1 al ]
. — 400
I_'-_._.'l'—+"T_T_|)_r_|’-_\ A I 1 - I —
D‘u[cll.m 010 020 020 o4 oso o O0f N I A S A ppo bt ) | ]
Time 0.00 0.08 0.16 024 000 006 010 016 020 0256 030

Time

Time

Figure 7.56 : comparaison des énergies artificielles

7.3.6.4 Comparaison des résultats en termes de température

Une comparaison des distributions des valeurs de |a température au début de |’ emboutissage pour les
trois cas est montrée a la figure 7.57. Comme observé avec les essais décrits dans le chapitre 5, il
existe un zone chaude dans le pied milieu qui n’est pas trempée au cours de la mise en forme. Cette
zone reste chaude a cause du bombement du flan au-dessus du poingon, ce qui crée un espace et
empéche son contact avec le poingon et donc sa trempe. Cette zone est observée dans les trois cas.
Dans le deuxieme, a cause du maillage trop grossier, des angles vifs apparaissent au moment ou le
flan passe dans les rayons des outils, ce qui induit des frottements et des pressions de contact exagérés,
et ce qui acomme conséquence un refroidissement trop important aux rayons.

Dans le troisiéme cas, |’ énergie cinétique et la masse sont trop importantes, et le flan est plagué sur le
poingon.
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dErmsmsrdpabasatat et a s

Figure 7.57 : répartition de températures pour lestroiscasau coursdel'emboutissage

La figure 7.58 illustre les résultats a la fin de la mise en forme. Dans aucun des cas, le haut du flan
n'est trempé. On retrouve la méme répartition de température pour les cas 1 et 3, mais pour le cas 2.
Pour ce cas, un maillage trop grossier et une valeur trop éevée d énergie se traduisent par une
répartition non progressive des zones de contact avec des points ou le refroidissement est trop
important. On remarque aussi que |I’avalement du flan n'est pas important, ce qui est contraire auix
résultats expérimentaux.
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Figure 7.58 : températuresen fin d’emboutissage pour lestrois cas
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7.3.6.5 Comparaison des résultats en termes de déformation plastique équivalente

Les résultats en termes de déformation viennent confirmer ceux obtenus avec la comparaison des
énergies et des températures. Les valeurs du premier et troisiéme cas restent équivalentes, mais latéle
est plaquée contre le poingon dans le troisieme cas & cause des problémes d’ énergie et de mass scaling.
Dans le deuxiéme cas, les valeurs de déformation sont trop importantes, du fait du maillage trop
grossier. Les mémes tendances sont retrouvées alafin du calcul.
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Figure 7.59 : déformations plastiques pour lestroiscas au cours del'emboutissage

Le calcul optimal a une durée de 9 jours (CPU) sur une machine Unix avec deux processeurs o D520
de 833MHz. Et e nombre d'incréments pour la résolution était de 590882.

7.3.6.6 _Comparaison des résultats avec les essais

Ladistribution de température mesurée pendant les essais et celle calculée est montrée dans les figures
7.60et7.61:

Nous allons étudier d'abord la partie omega (notée 1) sur la figure 7.61. La pointe de poingon se
trouvant & une température comprise entre 670 et 718°C n'arrivera pas a étre trempée comme nous
avons constaté dans les S ; par contre, la paroi verticale présente des températures comprises entre
375 et 500°C. Dans lafigure 7.62, nous pouvons observer les points de contact (en blanc) de latble a
lafin du calcul. Comme nous avions observé dans les calculs réalisés avec Forge3, il existe trés peu de
points de contact dans cette zone. La différence des températures observées avec les deux logiciels
vient donc du fait qu'avec Abaqus nous avons pu tenir compte du transfert de chaleur en fonction de la
distance.

En ce qui concerne la partie en T, nous retrouvons les deux zones de plis avec une zone hétérogene en
température. Cependant, la température est surestimée par rapport aux essais, peut étre du fait que I'on
n'est pas arrivé alafin de I'emboutissage.
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— 5P=293°C
‘ Rm [800-1400] : trés hétérogéne ‘

11M=372°C
9M=380°C

8M=265°C

12M=262°C

13M=280°C  4P=294°C

Rm [1400-1500] : Martensite

Rm [800-1300] : Bainite

Figure 7.60 : répartion de température et relevés de microstructure sur les essais de pied milieu

mag 4 B0 IS DT 394)
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Figure 7.62 : distribution du contact alafin deI’emboutissage
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Chapitre 7 : Smulation 3D du procédé d'emboutissage a chaud

La figure 7.63 illustre la déformation équivalente calculée avec Abagus/Explicit. Nous pouvons
observer que les déformations maximales sont de I’ ordre de 0.5 dans certains endroits critiques, mais
gu'ils sont compris entre 0 et 0.3 dans la plupart des zones.

Dans figure 7.64 les zones a € > 0.2 sont montrées. Nous retrouvons bien les valeurs de déformation
de 0.2 au niveau de la partie verticale de I'omega qui correspondaient a nos maximums dans les
simulations simplifiées décrites précédemment. Ces zones sont aussi retrouvées dans la simulation
avec Forge 3 (figure 7.65), méme avec les limites de validité des résultats discutées en, malgré que les
valeurs de déformation ne soient pas |es correctes pour les raisons que nous avons décrites dans 7.2.8.
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Figure 7.64 : déformation équivalente, & = 0.2 (Abaqus/Explicit)
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Figure 7.65 : déformation équivalente (Forge 3)
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Chapitre 7 : Smulation 3D du procédé d'emboutissage a chaud

7.4 Conclusions

Lasimulation de I’emboutissage a chaud d’ un pied milieu a été faite avec Forge 3 et Abaqus/explicit.
Nous avons optimisé la convergence, lataille de maille et le temps de calcul pour Forge 3, en arrivant
aux suivantes conclusions :

- Latalle de maille de 1mm est celle qui donne les mieux résultats en termes de déformations,
contact et température, la prédiction du contact étant un facteur indispensable a la bonne
simulation de la température.

- Laprise en compte du transfert thermique en fonction de la distance pourrait améliorer le calcul de
['évolution de température.

- L'utilisation du calcul paralléle réduit beaucoup le temps de calcul, mais ce temps reste long a ce
jour par rapport aux besoinsindustriels.

- Cependant Forge 3 serait a priori plus précis car la résolution du calcul se fait uniquement en
utilisant les donnes de I'incrément en cours.

Pour la simulation de I'emboutissage a chaud avec Abaqus/Explicit, une optimisation des paramétres a

été réalisée au moyen d' un modéle simple. Ces parametres ont ensuite été testés sur trois cas de piece

compléte. Les accélérateurs de calculs qui ont été choisis pour un calcul optimal sont :

- multiplicateur de vitesse *5

- massscaling 10.”

En ce qui concerne les résultats du calcul :

- Entermes de déformation, nous obtenons des résultats semblables a ceux obtenus avec Forge 3

- Le contact suit auss une évolution équivalente; en revanche Abagus tient compte du
refroidissement en fonction de la distance aux outils ce qui permet d'obtenir des résultats plus
proches des S.

- Lestemps de calcul sont acceptables.
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Chapitre 8 : Conclusions

Chapitre 8

Conclusions et Perspectives

L’ objectif de cette étude est de fournir un outil d’ aide a la conception de gammes d’ emboutissage a
chaud. Ce procédé appliqué a des aciers trempants (dans notre cas al’ Usibor 1500) permet I’ obtention
de piéces avec une résistance mécanique trés élevée. La simulation numérique réprésente un outil de
prédiction trés puissant permettant de minimiser les colts de conception. Gréce a la simulation
numérique et aux analyses nécessaires a la modélisation, nous sommes arrivés a éucider les points
clés qui font qu'une piece emboutie par ce procédé soit réussie. Deux logiciels, Forge 3 et
Abagus/Explicit, ont été choisis. Ces logiciels permettent d’ effectuer un calcul thermomécanique
indispensable ala simulation de notre procédé.

Pour réaliser ces calculs, la connaissance du comportement du matériau ainsi que celles des échanges
thermiques gérant I’ évolution de température dans la tdle sont cruciales. Le comportement mécanique
comme I’ évolution de la température sont décrits par des lois mathématiques dépendant d'un certain
nombre de paramétres propres a chague matériau. Ces paramétres ont été identifiés pour notre
matériau dans les conditions du procédé d’ emboutissage a chaud.

Comme indiqué dans la bibliographie relative a d autres procédés de mise en forme a chaud tels que le
forgeage ou le laminage, | échange de chaleur pendant la mise en forme est gouverné par le coefficient
de transfert thermique entre la piéce et les outils. C'est aussi le cas pour notre procédé. A |I'issue de
I étude bibliographique du chapitre 3, nous avons constatée la dépendance de ce coefficient a plusieurs
paramétres, la pression étant celui qui influence le plus sa valeur dans le cadre de notre procédé. Nous
avons donc cherché a estimer le coefficient de transfert thermique entre la fonte (matériau de nos
outils) et I’Usibor 1500 en fonction de la pression. Pour cette estimation, des essais sur une machine
dédiée a ce type d’ étude ont été mis au point au CEMEF pour I estimation du coefficient de transfert
thermique en régime stationnaire. Deux méthodes ont été utilisées pour obtenir lavaleur du coefficient
de transfert thermique : I’ estimation de ce coefficient de transfert thermique a partir du calcul du flux,
suivant une méthode analytique, et une méthode inverse au moyen de calculs par éléments finis en
deux dimensions avec le logiciel Forge 2. Les résultats obtenus par les deux méthodes sont
équivaents. Cette premiére éude nous a donné une idée de la valeur du coefficient de transfert
thermique en régime permanent, mais étant donné que la durée d'une opération d’ emboutissage a
chaud est d’environ 3 secondes, une estimation en régime transitoire s avere judicieuse. Un calcul a
donc été réalisé en conditions transitoires pour avoir une idée de I’ évolution du coefficient de transfert
avec le temps, mais comme les hypothéses de flux constant ne sont plus respectées, les résultats sont
seulement fiables en termes d’ alure des courbes et d’ ordres de grandeur.

A I’issue de notre premiére étude sur I'estimation du coefficient de transfert thermique décrite au
chapitre 3, deux constatations peuvent étre faites. L’ ordre de grandeur de notre coefficient de transfert
thermique est compris entre 1000 et 5000W/m? K, et il suit une évolution logarithmique dans le temps.
La valeur de ce coefficient a été par la suite déterminée avec plus de précision au moyen de la
validation des essais d emboutissage hémisphérique et des essais semi-industriels sur notre
démonstrateur. En effet, une fois les parametres rhéol ogiques identifiés indépendamment, |’ ensemble
des parametres (tant thermiques que rhéologiques) a pu étre validé.
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En ce qui concerne les paramétres rhéologiques décrivant le comportement de I’ Usibor 1500, ils ont
été estimés au moyen d’ essais de traction et de torsion.

La mise en forme de I’Usibor 1500 est réalisée apres austénitisation en dessous de la température de
recristallisation. La déformation a lieu dans la zone correspondant a I’ austénite instable. Cette mise en
forme est donc soumise a des limites de température et de temps.

Les limites de température sont données par la zone d’ existence de la phase austénitique. La mise en
forme doit donc se faire entre 720°C, qui est la température a laquelle la téle arrive a la presse aprés
son transport du four, et 400° qui est la température de transformation martensitique, lorsque I’ acier
devient beaucoup moins ductile et donc pas propice alamise en forme.

Les limites de temps sont données par la transformation bainitique. Cette phase doit étre évitée pour
obtenir une microstructure finale martensitiqgue de fagon a avoir des caractéristiques mécaniques
optimales. Ces conditions sont difficilement reproductibles avec des machines d'essai standard. Pour
cette raison, des essais de traction et torsion ont été réalisés avec des machines inhabituelles et
capables de reproduire ce cycle.

Les essais de traction réalisés avec une machine Gleeble 3800 nous ont permis d'obtenir le
comportement du matériau pour des petites valeurs de la déformation. Ce comportement ne pouvant
étre extrapolé pour des valeurs plus grandes de la déformation, nous avons mis au point une machine
d'essais de torsion (TOTEM) a été mise au point au CEMEF &fin de caractériser le comportement a
des niveaux de déformations importants. Les principaux avantages de cette machine sont: le
chauffage par effet Joule qui permet des montées et descentes de température trés rapides et précises,
et des éprouvettes de faible dimension avec une faible inertie thermique. Cette faible inertie diminue le
temps nécessaire pour I"homogénéisation en température et permet donc de bien reproduire notre cycle
thermo-mécanique. La détermination des parametres de la loi rhéologique a été faite a I'aide d'une
méthode d’ analyse inverse basée sur le logiciel Forge 2.

Une validation des paramétres rhéologiques et thermiques a été réaisée au moyen d'essais
d’emboutissage a chaud hémisphérique. Cette validation est réalisée en comparant les mesures
expérimentales aux résultats des calculs avec Forge 2. Des mesures de température sur la pointe du
poincon ainsi que I'effort du poingon ont été enregistrés pendant la mise en forme. La mesure de
I’ épaisseur a été obtenue avec le systéme Aramis. Ces données sont ensuite comparées aux résultats
issus des calculs avec Forge 2. En s appuyant sur les valeurs d’ évolution de température a la pointe du
poincon des positions de I’amincissement maximal, nous avons trouvé une loi d évolution du
coefficient de transfert thermique en fonction de la pression. Les valeurs limites du coefficient sont en
accord avec les ordres de grandeur préconisés au chapitre 3.

Les données et validation rhéologiques et thermiques pour I’ Usibor 1500 dans les conditions de mise
en forme du procédé d’ emboutissage a chaud ont été complétées par celles obtenues a partir des essais
sur un démonstrateur qui nous a permis de comparer les calculs en trois dimensions. Le démonstrateur
choisi correspond & la partie inférieure d' un pied milieu d’ une automobile. Trois types d’ ont été
réalisés, sur lapartie plate, sur la partie en omega et sur le pied milieu complet.

Des informations en termes d évolution de température dans la tole ont éé obtenues grace a des
dispositifs de mesure spécifiquement congus et réalisés au laboratoire. L’ effort du poincon ainsi que le
déplacement de la matrice ont été aussi enregistrés pendant |’ essai. Ensuite, la dureté et le profil de
certaines piéces ont été mesurés.

A partir de ces données, nous nous sommes rendu compte que certaines parties des pieces n’ avaient
pas été trempées, ce qui nous laisse supposer que le contact de la tole avec les outils en certains zones
a été insuffisant pour obtenir une trempe. Ces zones sont plus particulierement positionnées sur le

-179-
187



Chapitre 8 : Conclusions

dessus du poingon de la partie en omega, dans le contre-embouti et dans les ailes qui restent entre
matrice et serre-flan.

Avant de simuler |’ opération d’ emboutissage a chaud en intégrant tous les données obtenues a partir
des essais, une comparaison des algorithmes de résolution des deux logiciels utilisés pour la
simulation a été réalisée. Les différences entre la formulation implicite développée pour Forge 3, et
celle explicite utilisée dans Abaqus/Explicit, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune des
méthodes ont été présentés.

Le type méme de formulation est différent dans chaque code. Forge 3 utilise une formulation mixte en
vitesse/pression qui est, en principe, plus adaptée a la mise en forme alors que Abaqus est formulé en
déplacement, étant donné qu’ au début ce code a été développé pour le calcul de structures.

Laloi de comportement que nous avons utilisée dans Forge 3 est de type visco-plastique, alors qu’ une
loi élasto-visco-plastique a été utilisée dans Abagus. Etant donné que la déformation élastique est
négligeable face a la déformation plastique, aucune différence ne devrait étre observée dans les
résultats lors de la charge. Dans les deux cas, nous avons considéré |e matériau homogéne et isotrope.
Nous avons utilisé des éléments volumiques dans nos simulations avec Forge, avec une interpolation
linéaire tant de la température que de la pression, et I’ajout d’une fonction bulle pour la vitesse. Une
interpolation linéaire de la température et du déplacement est aussi utilisée dans Abaqus/Explicit avec
I’ option d'intégration réduite qui permet un contrdle de |’ effet sablier.

Le code de calcul Forge 3 a connu des adaptations récentes pour son application aux produits minces.
Un mailleur adapté aux produits plats a été utilisé, ains que des parametres qui améliorent la
convergence et la gestion du contact dans le cadre de I'’emboutissage. Pour améliorer le temps de
calcul, une version parallélisée de Forge 3 portée sur le cluster du CEMEF a été utilisée. Pour
optimiser les calculs, nous avons réalisé une analyse de sensibilité a la taille de maille sur un cas
simplifié, correspondant a une bande située sur la partie en omega du pied milieu. Ce cas a aussi servi
a valider la simulation au moyen d’'une comparaison avec les essais. Nous arrivons aux conclusions
suivantes:

- Ladistribution de température calculée semble étre cohérente avec celle obtenue au moyen
des thermocouples. Nous observons que I’ absence de contact est a I’ origine des zones non
tempées.

- Lesrésultats obtenus avec la simulation ont tendance a surestimer les valeurs de température.
L’ origine de ce probleme pourrait étre le fait que, dans Forge 3, le coefficient de transfert en
fonction de la distance aux outils n’ est pas considéré.

- Lesvaleurs de déformation maximale s' élévent a0.2-0.3, ce qui est en accord avec les essais.

Un calcul du pied milieu complet a été réalisé avec la version parallélisée de Forge 3 et une taille de
maille de 5. Malgré le fait que la taille de maille soit trop grande, nous arrivons a retrouver les
positions de déformation critique, remarquées dans les piéces réels.

En ce qui concerne les calculs avec Abagqus/Explicit, une optimisation des accélérateurs du calcul
(vitesse d’emboutissage et mass scaling) a été réalisée avec un cas simple équivalent a celui utilisé
avec Forge 3 pour I’ optimisation. L’ objectif de cette optimisation a été d’ obtenir une bonne précision
dans les résultats. Les accélérateurs du calcul optimaux ont ensuite été testés sur le cas du pied milieu
complet.

Etant donné que les paramétres rhéologiques identifiés correspondent a la loi de comportement de
Norton-Hoff utilisée dans Forge, les paramétres de la loi plastique d’ Abaqus ont été calculés de facon
a obtenir un comportement équivalent.
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Une fois le calcul optimisé, les résultats ont été comparés ceux obtenus dans les essais. Les
conclusions sont les suivantes :

- Lesdistributions des températures sont semblables a celles obtenues avec Forge, et cohérentes
avec laréalité.

- Lesvaleurs de température obtenues notamment sur le flan de I’ omega sont plus proches de la
réalité que celles obtenues avec Forge, probablement du fait de I’ utilisation du coefficient de
transfert en fonction de la distance aux outils (« gap conductance »).

- Lesvaeurs de déformation sur le flan de I’omega sont en accord avec celles obtenues avec
Forge. Et les maximums dans la piece se trouvent aussi dans des endroits critiques observés
dans les piéces réelles.

En conclusion, nous avons vu au cours des derniers chapitres, que pour bien simuler I’ emboutissage a
chaud d'une piéce, il est indispensable de bien simuler le contact entre la piece et les outils. C'est la
prédiction du contact qui nous permettra d’ assurer |a prédiction de la trempe de la piéce.

L’utilisation du coefficient de transfert thermique en fonction de la distance semble étre un facteur
important pour bien estimer |’ évolution de température aux endroits ou le contact n’ est pas effectif.

A partir des analyses des simulations et des essais réalisés sur I’ emboutissage a chaud du pied milieu,
il semble que le manque du contact soit a I’ origine de |’ absence de trempe sur la pointe du poingon
ains gque sur le contre-embouti. Une diminution de I’ épaisseur des cales limites pourrait améliorer le
contact dans ces zones. Des essais d’ emboutissage avec des retenues de matiére localisées pourraient
également apporter des améliorations, et diminuer les plis.

Comme perspectives a court terme, nous pourrions donc envisager plusieurs pistes :

- Introduction dans Forge 3 du coefficient de transfert thermique en fonction de la pression et de
ladistance aux outils

- Utilisation du remaillage automatique dans les zones critiques pour réduire significativement
le temps de calcul avec Forge 3

- Etude thermo-mécanique globale de I'ensemble de I'outillage refroidi et de la téle pour
emboutir plus vite, et pour refroidir 1atéle plus rapidement et de fagon controlée

- Elargissement de I'étude rhéologique en tenant compte d'une possible transformation de phase
pendant la mise en forme (analyse métallurgique et rhéologique en biphasé)

- Utilisation de la version Forge 3 TTT pour étudier le couplage thermo-mécanique et
métallurgique lors d'une mise en forme biphasé et/ou le contrdle des distorsions pendant le
refroidissement final, et viser une augmentation des cadences industrielles

Enfin, on pourra chercher a transposer les approches et les résultats de nos travaux a l'étude
d'opérations similaires de mise en forme de t6les d'aciers trempants, par exemple celles qui utilisent
des méthodes de chauffage telles que le laser ou I'induction.
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